
土木工事施工管理基準及び規格値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品質管理基準及び規格値  





１ ．セメント・コンクリート　（転圧コンクリート・コンクリートダム・覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く） ・・・ 1

２ ．プレキャストコンクリート製品（JIS Ⅰ類）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

３ ．プレキャストコンクリート製品（JIS Ⅱ類）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

４ ．プレキャストコンクリート製品（その他）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

５ ．ガ ス 圧 接　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

６ ．既 製 杭 工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

７ ．下 層 路 盤　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

８ ．上 層 路 盤　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

９ ．アスファルト安定処理路盤　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

10 ．セメント安定処理路盤　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

11 ．アスファルト舗装 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

12 ．転圧コンクリート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19

13 ．グースアスファルト舗装　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

14 ．路床安定処理工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

15 ．表層安定処理工（表層混合処理） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25

16 ．固　結　工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

17 ．ア ン カ ー 工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

18 ．補 強 土 壁 工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

19 ．吹　付　工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29

20 ．現場吹付法枠工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32

21 ．河川土工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36

22 ．海岸土工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38

23 ．砂 防 土 工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39

24 ．道 路 土 工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40

25 ．捨　石　工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43

26 ．コンクリートダム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43

27 ．覆工コンクリート （ＮＡＴＭ）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48

28 ．吹付けコンクリート （ＮＡＴＭ）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52

29 ．ロックボルト （ＮＡＴＭ）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56

30 ．路上再生路盤工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56

31 ．路上表層再生工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57

32 ．排水性舗装工・透水性舗装工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58

33 ．プラント再生舗装工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60

34 ．工場製作工（鋼橋用鋼材） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62

35 ．ガ ス 切 断 工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62

36 ．溶　接　工　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62

37 ．中層混合処理　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66

注）　なお、各表の右欄の「試験成績表等による確認」に「○」がついているものは、試験成績書
      やミルシート等によって品質を確保できる項目であるが、必要に応じて現場検収を実施する。
　　  空欄の項目については、必ず現場検収を実施する。

品質管理基準及び規格値　　目　　次

品質管理　目次　- 1 -





工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

材
料

必
須

ア
ル

カ
リ

シ
リ

カ
反

応
抑

制
対

策

ア
ル

カ
リ

骨
材

反
応

抑
制

対
策

に
つ

い
て

（
平

成
1
4
年

７
月

3
1

日
付

け
国

官
技

第
1
1
2
号

、
国

港
環

第
3
5
号

、
国

空
建

第
7
8
号

）

「
ア

ル
カ

リ
骨

材
反

応
抑

制
対

策
に

つ
い

て
」

（
平

成
1
4
年

７
月

3
1
日

付
け

国
官

技
第

1
1
2
号

、
国

港
環

第
3
5
号

、
国

空
建

第
7
8
号

）

骨
材

試
験

を
行

う
場

合
は

、
工

事
開

始
前

、
工

事
中

１
回

/
６

ヶ
月

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

○

骨
材

の
ふ

る
い

分
け

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
0
2

J
I
S
 
A
 
5
0
0
5

J
I
S
 
A
 
5
0
1
1
-
1
～

4
J
I
S
 
A
 
5
0
2
1

設
計

図
書

に
よ

る
。

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
/
月

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

　

○

骨
材

の
密

度
及

び
吸

水
率

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
0
9

J
I
S
 
A
 
1
1
1
0

J
I
S
 
A
 
5
0
0
5

J
I
S
 
A
 
5
0
1
1
-
1
～

4
J
I
S
 
A
 
5
0
2
1

絶
乾

密
度

：
2
.
5
以

上
細

骨
材

の
吸

水
率

：
3
.
5
％

以
下

粗
骨

材
の

吸
水

率
：

3
.
0
％

以
下

（
砕

砂
・

砕
石

、
高

炉
ス

ラ
グ

骨
材

、
フ

ェ
ロ

　
ニ

ッ
ケ

ル
ス

ラ
グ

細
骨

材
、

銅
ス

ラ
グ

細
骨

　
材

の
規

格
値

に
つ

い
て

は
摘

要
を

参
照

）

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
/
月

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

J
I
S
 
A
 
5
0
0
5
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

用
砕

石
及

び
砕

砂
）

J
I
S
 
A
 
5
0
1
1
-
1
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

用
ス

ラ
グ

骨
材

－
第

１
部

：
高

炉
ス

ラ
グ

骨
材

）
J
I
S
 
A
 
5
0
1
1
-
2
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

用
ス

ラ
グ

骨
材

－
第

２
部

：
フ

ェ
ロ

ニ
ッ

ケ
ル

ス
ラ

グ
骨

材
）

J
I
S
 
A
 
5
0
1
1
-
3
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

用
ス

ラ
グ

骨
材

－
第

３
部

：
銅

ス
ラ

グ
骨

材
）

J
I
S
 
A
 
5
0
1
1
-
4
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

用
ス

ラ
グ

骨
材

－
第

４
部

：
電

気
炉

酸
化

ス
ラ

グ
骨

材
）

J
I
S
 
A
 
5
0
2
1
（

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
用

再
生

骨
材

H
）

○

粗
骨

材
の

す
り

へ
り

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
2
1

J
I
S
 
A
 
5
0
0
5

砕
石

　
4
0
％

以
下

砂
利

　
3
5
％

以
下

舗
装

コ
ン

ク
リ

ー
ト

は
3
5
％

以
下

た
だ

し
、

積
雪

寒
冷

地
の

舗
装

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
場

合
は

2
5
％

以
下

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
/
年

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

た
だ

し
、

砂
利

の
場

合
は

、
工

事
開

始
前

、
工

事
中

１
回

/
月

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

○

　

骨
材

の
微

粒
分

量
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
0
3

J
I
S
 
A
 
5
0
0
5

J
I
S
 
A
 
5
3
0
8

粗
骨

材
砕

石
　

3
.
0
％

以
下

（
た

だ
し

、
粒

形
判

定
実

績
率

が
5
8
％

以
上

の
場

合
は

5
.
0
％

以
下

）
ス

ラ
グ

粗
骨

材
　

5
.
0
％

以
下

そ
れ

以
外

（
砂

利
等

）
　

1
.
0
％

以
下

細
骨

材
砕

砂
　

9
.
0
％

以
下

（
た

だ
し

、
す

り
へ

り
作

用
を

受
け

る
場

合
は

5
.
0
％

以
下

）
砕

砂
（

粘
土

、
シ

ル
ト

等
を

含
ま

な
い

場
合

）
　

7
.
0
%
（

た
だ

し
、

す
り

へ
り

作
用

を
受

け
る

場合
は

5
.
0
%
以

下
）

ス
ラ

グ
細

骨
材

　
7
.
0
％

以
下

（
た

だ
し

、
す

り
へ

り
作

用
を

受
け

る
場

合
は

5
.
0
％

以
下

）
そ

れ
以

外
（

砂
等

）
　

5
.
0
％

以
下

（
た

だ
し

、
す

り
へ

り
作

用
を

受
け

る
場

合
は

3
.
0
％

以
下

）

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
/
月

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

（
山

砂
の

場
合

は
、

工
事

中
１

回
／

週
　

以
上

）

　

○

　

砂
の

有
機

不
純

物
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
0
5

標
準

色
よ

り
淡

い
こ

と
。

濃
い

場
合

で
も

圧
縮

強
度

が
9
0
%
以

上
の

場
合

は
使

用
で

き
る

。
工

事
開

始
前

、
工

事
中

１
回

/
年

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

濃
い

場
合

は
、

J
I
S
 
A
 
1
1
4
2
「

有
機

不
純

物
を

含
む

細
骨

材
の

モ
ル

タ
ル

圧
縮

強
度

に
よ

る
試

験
方

法
」

に
よ

る
。

○

　
モ

ル
タ

ル
の

圧
縮

強
度

に
よ

る
砂

の
試

験
J
I
S
 
A
 
5
3
0
8
の

附
属

書
3

圧
縮

強
度

の
9
0
％

以
上

試
料

と
な

る
砂

の
上

部
に

お
け

る
溶

液
の

色
が

標
準

色
液

の
色

よ
り

濃
い

場
合

。
　

○

品
質

管
理

基
準

１
 
セ

メ
ン

 
ト

・
コ

ン
 
ク

リ
ー

ト
 
（

転
圧

コ
 
ン

ク
リ

ー
 
ト

・
コ

ン
 
ク

リ
ー

ト
 
ダ

ム
・

覆
 
工

コ
ン

ク
 
リ

ー
ト

・
 
吹

付
け

コ
 
ン

ク
リ

ー
 
ト

除
く

）

そ
の

他
（

J
I
S

マ
ー

ク
表

示
さ

れ
た

レ
デ

ィ
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
を

使
用

す
る

場
合

は
除

く
）

品
質

管
理

　
-
 1

 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

骨
材

中
の

粘
土

塊
量

の
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
3
7

細
骨

材
：

1
.
0
％

以
下

粗
骨

材
：

0
.
2
5
％

以
下

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
/
月

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

　

○

硫
酸

ナ
ト

リ
ウ

ム
に

よ
る

骨
材

の
安

定
性

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
2
2

J
I
S
 
A
 
5
0
0
5

細
骨

材
：

1
0
％

以
下

粗
骨

材
：

1
2
％

以
下

砂
、

砂
利

：
工

事
開

始
前

、
工

事
中

１
回

/
６

ヶ
月

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

砕
砂

、
砕

石
：

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
/
年

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

寒
冷

地
で

凍
結

の
お

そ
れ

の
あ

る
地

点
に

適
用

す
る

。

○

材
料

そ
の

他
セ

メ
ン

ト
の

物
理

試
験

J
I
S
 
R
 
5
2
0
1

J
I
S
 
R
 
5
2
1
0
（

ポ
ル

ト
ラ

ン
ド

セ
メ

ン
ト

）
J
I
S
 
R
 
5
2
1
1
（

高
炉

セ
メ

ン
ト

）
J
I
S
 
R
 
5
2
1
2
（

シ
リ

カ
セ

メ
ン

ト
）

J
I
S
 
R
 
5
2
1
3
（

フ
ラ

イ
ア

ッ
シ

ュ
セ

メ
ン

ト
）

J
I
S
 
R
 
5
2
1
4
（

エ
コ

セ
メ

ン
ト

）

工
事

開
始

前
、

工
事

中
1
回

/
月

以
上

　

○

ポ
ル

ト
ラ

ン
ド

セ
メ

ン
ト

の
化

学
分

析
J
I
S
 
R
 
5
2
0
2

J
I
S
 
R
 
5
2
1
0
（

ポ
ル

ト
ラ

ン
ド

セ
メ

ン
ト

）
J
I
S
 
R
 
5
2
1
1
（

高
炉

セ
メ

ン
ト

）
J
I
S
 
R
 
5
2
1
2
（

シ
リ

カ
セ

メ
ン

ト
）

J
I
S
 
R
 
5
2
1
3
（

フ
ラ

イ
ア

ッ
シ

ュ
セ

メ
ン

ト
）

J
I
S
 
R
 
5
2
1
4
（

エ
コ

セ
メ

ン
ト

）

工
事

開
始

前
、

工
事

中
1
回

/
月

以
上

　

○

上
水

道
水

及
び

上
水

道
水

以
外

の
水

の
場

合
:

J
I
S
 
A
 
5
3
0
8
付

属
書

C

懸
濁

物
質

の
量

：
2
g
/
l
以

下
溶

解
性

蒸
発

残
留

物
の

量
：

1
g
/
l
以

下
塩

化
物

イ
オ

ン
量

：
2
0
0
p
p
m
以

下
セ

メ
ン

ト
の

凝
結

時
間

の
差

：
始

発
は

3
0
分

　
以

内
、

終
結

は
6
0
分

以
内

モ
ル

タ
ル

の
圧

縮
強

度
比

：
材

齢
7
及

び
2
8
日

　
で

9
0
％

以
上

工
事

開
始

前
及

び
工

事
中

１
回

/
年

以
上

及
び

水
質

が
変

わ
っ

た
場

合
。

上
水

道
を

使
用

し
て

い
る

場
合

は
試

験
に

換
え

、
上

水
道

を
使

用
し

て
い

る
こ

と
を

示
す

資
料

に
よ

る
確

認
を

行
う

。

○

回
収

水
の

場
合

：
J
I
S
 
A
 
5
3
0
8
附

属
書

C

塩
化

物
イ

オ
ン

量
：

2
0
0
p
p
m
以

下
セ

メ
ン

ト
の

凝
結

時
間

の
差

：
始

発
は

3
0
分

　
以

内
、

終
結

は
6
0
分

以
内

モ
ル

タ
ル

の
圧

縮
強

度
比

：
材

齢
7
及

び
2
8
日

　
で

9
0
％

以
上

工
事

開
始

前
及

び
工

事
中

１
回

/
年

以
上

及
び

水
質

が
変

わ
っ

た
場

合
ス

ラ
ッ

ジ
水

の
濃

度
は

１
回

／
日

た
だ

し
、

そ
の

原
水

は
上

水
道

水
及

び
上

水
道

水
以

外
の

水
の

規
定

に
適

合
す

る
も

の
と

す
る

。

○

製
造

(
プ

ラ
ン

ト
)

そ
の

他
計

量
設

備
の

計
量

精
度

水
：

±
1
％

以
内

セ
メ

ン
ト

：
±

1
％

以
内

骨
材

　
：

±
3
％

以
内

混
和

材
：

±
2
％

以
内

（
高

炉
ス

ラ
グ

微
粉

末
の

場
合

は
±

1
％

以
内

）
混

和
剤

：
±

3
％

以
内

工
事

開
始

前
、

工
事

中
1
回

/
6
ヶ

月
以

上
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

場
合

、
印

字
記

録
に

よ
り

確
認

を
行

う
。

○

練
混

ぜ
水

の
水

質
試

験

１
 
セ

メ
ン

 
ト

・
コ

ン
 
ク

リ
ー

ト
 
（

転
圧

コ
 
ン

ク
リ

ー
 
ト

・
コ

ン
 
ク

リ
ー

ト
 
ダ

ム
・

覆
 
工

コ
ン

ク
 
リ

ー
ト

・
 
吹

付
け

コ
 
ン

ク
リ

ー
 
ト

除
く

）

品
質

管
理

　
-
 2

 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

ミ
キ

サ
の

練
混

ぜ
性

能
試

験

バ
ッ

チ
ミ

キ
サ

の
場

合
：

　
J
I
S
 
A
 
1
1
1
9

　
J
I
S
 
A
 
8
6
0
3
-
1

　
J
I
S
 
A
 
8
6
0
3
-
2

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
中

の
モ

ル
タ

ル
量

の
偏

差
率

：
0
.
8
％

以
下

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
内

の
粗

骨
材

量
の

偏
差

率
：

5
％

以
下

　
圧

縮
強

度
の

偏
差

率
：

7
.
5
％

以
下

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
内

空
気

量
の

偏
差

率
：

1
0
％

以
下

　
コ

ン
シ

ス
テ

ン
シ

―
（

ス
ラ

ン
プ

）
の

偏
差

率
：

1
5
％

以
下

○

ミ
キ

サ
の

練
混

ぜ
性

能
試

験

連
続

ミ
キ

サ
の

場
合

：
土

木
学

会
規

準
J
S
C
E
-
I
 
5
0
2

コ
ン

ク
リ

ー
ト

中
の

モ
ル

タ
ル

単
位

容
積

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

質
量

差
：

0
.
8
％

以
下

コ
ン

ク
リ

ー
ト

中
の

単
位

粗
骨

材
量

の
差

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

：
5
％

以
下

圧
縮

強
度

差
：

7
.
5
％

以
下

空
気

量
差

：
1
％

以
下

ス
ラ

ン
プ

差
：

3
㎝

以
下

○

細
骨

材
の

表
面

水
率

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
1
1

２
回

/
日

以
上

○

粗
骨

材
の

表
面

水
率

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
2
5

１
回

/
日

以
上

○

施
工

必
須

塩
化

物
総

量
規

制
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

耐
久

性
向

上

原
則

0
.
3
㎏

/
m
3以

下
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

打
設

が
午

前
と

午
後

に
ま

た
が

る
場

合
は

、
午

前
に

１
回

コ
ン

ク
リ

ー
ト

打
設

前
に

行
い

、
そ

の
試

験
結

果
が

塩
化

物
総

量
の

規
制

値
の

1
/
2
以

下
の

場
合

は
、

午
後

の
試

験
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
（

１
試

験
の

測
定

回
数

は
3
回

と
す

る
）

試
験

の
判

定
は

3
回

の
測

定
値

の
平

均
値

。

・
小

規
模

工
種

※
で

１
工

種
当

り
の

総
使

用
量

が
5
0
m
3
未

満
の

場
合

は
１

工
種

１
回

以
上

の
試

験
、

ま
た

は
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

場
の

品
質

証
明

書
等

の
み

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

1
工

種
当

た
り

の
総

使
用

量
が

5
0
m
3
以

上
の

場
合

は
、

5
0
m
3
ご

と
に

１
回

の
試

験
を

行
う

。
・

骨
材

に
海

砂
を

使
用

す
る

場
合

は
、

「
海

砂
の

塩
化

物
イ

オ
ン

含
有

率
試

験
方

法
」

（
J
S
C
E
-
C
5
0
2
-
2
0
1
8
,
5
0
3
-

2
0
1
8
）

ま
た

は
設

計
図

書
の

規
定

に
よ

り
行

う
。

・
用

心
鉄

筋
等

を
有

さ
な

い
無

筋
構

造
物

の
場

合
は

省
略

で
き

る
。

※
小

規
模

工
種

と
は

、
以

下
の

工
種

を
除

く
工

種
と

す
る

。
（

橋
台

、
橋

脚
、

杭
類

（
場

所
打

杭
、

井
筒

基
礎

等
）

、
橋

梁
上

部
工

（
桁

、
床

版
、

高
欄

等
）

、
擁

壁
工

（
高

さ
1
m
以

上
）

、
函

渠
工

、
樋

門
、

樋
管

、
水

門
、

水
路

（
内

幅
2
.
0
m
以

上
）

、
護

岸
、

ダ
ム

及
び

堰
、

ト
ン

ネ
ル

、
舗

装
、

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

工
種

及
び

特
記

仕
様

書
で

指
定

さ
れ

た
工

種
）

　

１
 
セ

メ
ン

 
ト

・
コ

ン
 
ク

リ
ー

ト
 
（

転
圧

コ
 
ン

ク
リ

ー
 
ト

・
コ

ン
 
ク

リ
ー

ト
 
ダ

ム
・

覆
 
工

コ
ン

ク
 
リ

ー
ト

・
 
吹

付
け

コ
 
ン

ク
リ

ー
 
ト

除
く

）
製

造
(
プ

ラ
ン

ト
)

そ
の

他

小
規

模
工

種
※

で
1
工

種
当

り
の

総
使

用
量

が
5
0
m
3未

満
の

場
合

は
1
工

種
1
回

以
上

の
試

験
、

ま
た

は
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

場
の

品
質

証
明

書
等

の
み

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
小

規
模

工
種

と
は

、
以

下
の

工
種

を
除

く
工

種
と

す
る

。
（

橋
台

、
橋

脚
、

杭
類

（
場

所
打

杭
、

井
筒

基
礎

等
）

、
橋

梁
上

部
工

（
桁

、
床

版
、

高
欄

等
）

、
擁

壁
工

（
高

さ
1
m
以

上
）

、
函

渠
工

、
樋

門
、

樋
管

、
水

門
、

水
路

（
内

幅
2
.
0
m
以

上
）

、
護

岸
、

ダ
ム

及
び

堰
、

ト
ン

ネ
ル

、
舗

装
、

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

工
種

及
び

特
記

仕
様

書
で

指
定

さ
れ

た
工

種
）

工
事

開
始

前
及

び
工

事
中

１
回

/
年

以
上

レ
デ

ィ
ー

ミ
ク

ス
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

以
外

の
場

合
に

適
用

す
る

。
設

計
図

書
に

よ
る

品
質

管
理

　
-
 3

 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

単
位

水
量

測
定

レ
デ

ィ
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

品
質

確
保

に
つ

い
て

（
｢
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
単

位
水

量
測

定
要

領
（

案
）

(
平

成
1
6
年

3
月

8
日

事
務

連
絡

)
｣
）

１
）

測
定

し
た

単
位

水
量

が
、

配
合

設
計

±
1
5
k
g
/
m
3
の

範
囲

に
あ

る
場

合
は

そ
の

ま
ま

施
工

し
て

よ
い

。
２

）
測

定
し

た
単

位
水

量
が

、
配

合
設

計
±

1
5

を
超

え
±

2
0
k
g
/
m
3
の

範
囲

に
あ

る
場

合
は

、
水

量
変

動
の

原
因

を
調

査
し

、
生

コ
ン

製
造

者
に

改
善

を
指

示
し

、
そ

の
運

搬
車

の
生

コ
ン

は
打

設
す

る
。

そ
の

後
、

配
合

設
計

±
1
5
k
g
/
m
3
以

内
で

安
定

す
る

ま
で

、
運

搬
車

の
3
台

毎
に

1
回

、
単

位
水

量
の

測
定

を
行

う
。

な
お

、
「

1
5
k
g
/
m
3
以

内
で

安
定

す
る

ま
で

」
と

は
、

2
回

連
続

し
て

1
5
k
g
/
m
3
以

内
の

値
を

観
測

す
る

こ
と

を
い

う
。

３
）

配
合

設
計

±
2
0
k
g
/
m
3
の

指
示

値
を

越
え

る
場

合
は

、
生

コ
ン

を
打

込
ま

ず
に

、
持

ち
帰

ら
せ

、
水

量
変

動
の

原
因

を
調

査
し

、
生

コ
ン

製
造

業
者

に
改

善
を

指
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

そ
の

後
の

配
合

設
計

±
1
5
k
g
/
m
3
以

内
に

な
る

ま
で

全
運

搬
車

の
測

定
を

行
う

。
　

な
お

、
測

定
値

が
管

理
値

ま
た

は
指

示
値

を
超

え
た

場
合

は
1
回

に
限

り
再

試
験

を
実

施
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

再
試

験
を

実
施

し
た

い
場

合
は

2
回

の
測

定
結

果
の

う
ち

、
配

合
設

計
と

の
差

の
絶

対
値

の
小

さ
い

方
で

評
価

し
て

よ
い

。

1
0
0
m
3
/
日

以
上

の
場

合
；

２
回

／
日

（
午

前
１

回
、

午
後

１
回

）
以

上
、

重
要

構
造

物
の

場
合

は
重

要
度

に
応

じ
て

1
0
0
m
3
～

1
5
0
m
3
ご

と
に

１
回

／
日

、
及

び
荷

卸
し

時
に

品
質

変
化

が
認

め
ら

れ
た

と
き

と
し

、
測

定
回

数
は

多
い

方
を

採
用

す
る

。

示
方

配
合

の
単

位
水

量
の

上
限

値
は

、

粗
骨

材
の

大
寸

法
：

2
0
m
m
 
～

 
2
5
m
m
の

場
合

　
：

　
1
7
5
 
k
g
/
m
3
 
を

基
本

と
す

る
。

粗
骨

材
の

大
寸

法
：

4
0
m
m
の

場
合

　
：

　
1
6
5
 
k
g
/
m
3
 
を

基
本

と
す

る
。

ス
ラ

ン
プ

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
0
1

ス
ラ

ン
プ

5
㎝

以
上

8
㎝

未
満

　
　

　
　

　
：

 
許

容
差

±
1
.
5
㎝

ス
ラ

ン
プ

8
㎝

以
上

1
8
㎝

以
下

　
　

　
　

　
：

 
許

容
差

±
2
.
5
㎝

ス
ラ

ン
プ

2
.
5
c
m
 
：

 
許

容
差

±
1
.
0
㎝

・
荷

卸
し

時
１

回
／

日
以

上
か

つ
構

造
物

の
重

要
度

と
工

事
の

規
模

に
応

じ
て

2
0
～

1
5
0
m
3
ご

と
に

１
回

／
日

、
及

び
荷

卸
し

時
に

品
質

変
化

が
認

め
ら

れ
た

時
。

た
だ
し
、
道

路
橋

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

床
版

に
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

コ
ン

ク
リ

ー
ト

を
用

い
る

場
合

は
原

則
と

し
て

全
運

搬
車

測
定

を
行

う
。

・
道

路
橋

床
版

の
場

合
、

全
運

搬
車

試
験

を
行

う
が

、
ス

ラ
ン

プ
試

験
の

結
果

が
安

定
し

良
好

な
場

合
は

そ
の

後
ス

ラ
ン

プ
試

験
の

頻
度

に
つ

い
て

監
督

職
員

と
協

議
し

低
減

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

　

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
圧

縮
強

度
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
0
8

１
回

の
試

験
結

果
は

指
定

し
た

呼
び

強
度

の
8
5
％

以
上

で
あ

る
こ

と
。

３
回

の
試

験
結

果
の

平
均

値
は

、
指

定
し

た
呼

び
強

度
以

上
で

あ
る

こ
と

。
（

１
回

の
試

験
結

果
は

、
３

個
の

供
試

体
の

試
験

値
の

平
均

値
）

・
荷

卸
し

時
1
回

/
日

以
上

か
つ

構
造

物
の

重
要

度
と

工
事

の
規

模
に

応
じ

て
2
0
m
3
か

ら
1
5
0
m
3
ご

と
に

1
回

／
日な

お
、

テ
ス

ト
ピ

ー
ス

は
打

設
場

所
で

採
取

し
、

1
回

に
つ

き
6
個

（
σ

7
･
･
･
3
個

、
σ

2
8
･
･
･

3
個

）
と

す
る

。
（

早
強

セ
メ

ン
ト

を
使

用
す

る
場

合
に

は
、

必
要

に
応

じ
て

σ
3
・

・
・

3
個

に
つ

い
て

も
採

取
す

る
。

な
お

、
こ

の
場

合
で

あ
っ

て
も

σ
7
･
･
･

3
個

を
省

略
で

き
る

も
の

で
は

な
い

。
）

　

施
工

必
須

１
 
セ

メ
ン

 
ト

・
コ

ン
 
ク

リ
ー

ト
 
（

転
圧

コ
 
ン

ク
リ

ー
 
ト

・
コ

ン
 
ク

リ
ー

ト
 
ダ

ム
・

覆
 
工

コ
ン

ク
 
リ

ー
ト

・
 
吹

付
け

コ
 
ン

ク
リ

ー
 
ト

除
く

）

小
規

模
工

種
※

で
1
工

種
当

り
の

総
使

用
量

が
5
0
m
3
未

満
の

場
合

は
1
工

種
1
回

以
上

の
試

験
、

ま
た

は
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

場
の

品
質

証
明

書
等

の
み

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

1
工

種
当

た
り

の
総

使
用

量
が

5
0
m
3
以

上
の

場
合

は
、

5
0
m
3
ご

と
に

１
回

の
試

験
を

行
う

。
※

小
規

模
工

種
と

は
、

以
下

の
工

種
を

除
く

工
種

と
す

る
。

（
橋

台
、

橋
脚

、
杭

類
（

場
所

打
杭

、
井

筒
基

礎
等

）
、

橋
梁

上
部

工
（

桁
、

床
版

、
高

欄
等

）
、

擁
壁

工
（

高
さ

1
m
以

上
）

、
函

渠
工

、
樋

門
、

樋
管

、
水

門
、

水
路

（
内

幅
2
.
0
m
以

上
）

、
護

岸
、

ダ
ム

及
び

堰
、

ト
ン

ネ
ル

、
舗

装
、

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

工
種

及
び

特
記

仕
様

書
で

指
定

さ
れ

た
工

種
）

品
質

管
理

　
-
 4

 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

施
工

必
須

空
気

量
測

定
J
I
S
 
A
 
1
1
1
6

J
I
S
 
A
 
1
1
1
8

J
I
S
 
A
 
1
1
2
8

±
1
.
5
%
（

許
容

差
）

・
荷

卸
し

時
１

回
／

日
以

上
か

つ
構

造
物

の
重

要
度

と
工

事
の

規
模

に
応

じ
て

2
0
～

1
5
0
m
3
ご

と
に

１
回

／
日

、
及

び
荷

卸
し

時
に

品
質

変
化

が
認

め
ら

れ
た

時
。

小
規

模
工

種
※

で
1
工

種
当

り
の

総
使

用
量

が
5
0
m
3
未

満
の

場
合

は
1
工

種
1
回

以
上

の
試

験
、

ま
た

は
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

場
の

品
質

証
明

書
等

の
み

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

1
工

種
当

た
り

の
総

使
用

量
が

5
0
m
3
以

上
の

場
合

は
、

5
0
m
3
ご

と
に

１
回

の
試

験
を

行
う

。
※

小
規

模
工

種
と

は
、

以
下

の
工

種
を

除
く

工
種

と
す

る
。

（
橋

台
、

橋
脚

、
杭

類
（

場
所

打
杭

、
井

筒
基

礎
等

）
、

橋
梁

上
部

工
（

桁
、

床
版

、
高

欄
等

）
、

擁
壁

工
（

高
さ

1
m
以

上
）

、
函

渠
工

、
樋

門
、

樋
管

、
水

門
、

水
路

（
内

幅
2
.
0
m
以

上
）

、
護

岸
、

ダ
ム

及
び

堰
、

ト
ン

ネ
ル

、
舗

装
、

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

工
種

及
び

特
記

仕
様

書
で

指
定

さ
れ

た
工

種
）

　

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
曲

げ
強

度
試

験
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

舗
装

の
場

合
必

須
）

J
I
S
 
A
 
1
1
0
6

１
回

の
試

験
結

果
は

指
定

し
た

呼
び

強
度

の
8
5
％

以
上

で
あ

る
こ

と
。

３
回

の
試

験
結

果
の

平
均

値
は

、
指

定
し

た
呼

び
強

度
以

上
で

あ
る

こ
と

。

打
設

日
１

日
に

つ
き

２
回

（
午

前
・

午
後

）
の

割
り

で
行

う
。

な
お

テ
ス

ト
ピ

ー
ス

は
打

設
場

所
で

採
取

し
、

１
回

に
つ

き
原

則
と

し
て

３
個

と
す

る
。

　

コ
ア

に
よ

る
強

度
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
0
7

設
計

図
書

に
よ

る
。

品
質

に
異

常
が

認
め

ら
れ

た
場

合
に

行
う

。
　

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
洗

い
分

析
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
1
2

設
計

図
書

に
よ

る
。

品
質

に
異

常
が

認
め

ら
れ

た
場

合
に

行
う

。
　

　

ひ
び

割
れ

調
査

ス
ケ

ー
ル

に
よ

る
測

定

0
.
2
m
m

本
　

数
総

延
長

大
ひ

び
割

れ
幅

等

高
さ

が
、

５
ｍ

以
上

の
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
擁

壁
、

内
空

断
面

積
が

2
5
㎡

以
上

の
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
カ

ル
バ

ー
ト

類
、

橋
梁

上
・

下
部

工
（

た
だ

し
い

ず
れ

の
工

種
に

つ
い

て
も

プ
レ

キ
ャ

ス
ト

製
品

及
び

プ
レ

ス
ト

レ
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
は

対
象

と
し

な
い

。
）

及
び

高
さ

が
３

ｍ
以

上
の

堰
・

水
門

・
樋

門
を

対
象

と
し

構
造

物
躯

体
の

地
盤

や
他

の
構

造
物

と
の

接
触

面
を

除
く

全
表

面
と

す
る

。

フ
ー

チ
ン

グ
・

底
版

等
で

竣
工

時
に

地
中

、
水

中
に

あ
る

部
位

に
つ

い
て

は
竣

工
前

に
調

査
す

る
。

ひ
び

割
れ

幅
が

0
.
2
m
m
以

上
の

場
合

は
、

「
ひ

び
割

れ
発

生
状

況
の

調
査

」
を

実
施

す
る

テ
ス

ト
ハ

ン
マ

ー
に

よ
る

強
度

推
定

調
査

J
S
C
E
-
G
 
5
0
4
-
2
0
1
3

設
計

基
準

強
度

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

擁
壁

及
び

カ
ル

バ
ー

ト
類

で
行

う
。

そ
の

他
の

構
造

物
に

つ
い

て
は

強
度

が
同

じ
ブ

ロ
ッ

ク
を

１
構

造
物

の
単

位
と

し
、

各
単

位
に

つ
き

３
ヶ

所
の

調
査

を
実

施
。

ま
た

、
調

査
の

結
果

、
平

均
値

が
設

計
基

準
強

度
を

下
回

っ
た

場
合

と
、

１
回

の
試

験
結

果
が

設
計

基
準

強
度

の
8
5
％

以
下

と
な

っ
た

場
合

は
、

そ
の

箇
所

の
周

辺
に

お
い

て
、

再
調

査
を

５
カ

所
実

施
。

材
齢

2
8
日

～
9
1
日

の
間

に
試

験
を

行
う

。

高
さ

が
、

５
ｍ

以
上

の
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
擁

壁
、

内
空

断
面

積
が

2
5
㎡

以
上

の
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
カ

ル
バ

ー
ト

類
、

橋
梁

上
・

下
部

工
、

ト
ン

ネ
ル

及
び

高
さ

が
３

ｍ
以

上
の

堰
・

水
門

・
樋

門
を

対
象

。
（

た
だ

し
い

ず
れ

の
工

種
に

つ
い

て
も

プ
レ

キ
ャ

ス
ト

製
品

及
び

プ
レ

ス
ト

レ
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
は

対
象

と
し

な
い

。
）

ま
た

、
再

調
査

の
平

均
強

度
が

、
所

定
の

強
度

が
得

ら
れ

な
い

場
合

、
も

し
く

は
１

ヶ
所

の
強

度
が

設
計

強
度

の
8
5
％

を
下

回
っ

た
場

合
は

、
コ

ア
に

よ
る

強
度

試
験

を
行

う
。

工
期

等
に

よ
り

、
基

準
期

間
内

に
調

査
を

行
え

な
い

場
合

は
監

督
職

員
と

協
議

す
る

も
の

と
す

る
。

１
 
セ

メ
ン

 
ト

・
コ

ン
 
ク

リ
ー

ト
 
（

転
圧

コ
 
ン

ク
リ

ー
 
ト

・
コ

ン
 
ク

リ
ー

ト
 
ダ

ム
・

覆
 
工

コ
ン

ク
 
リ

ー
ト

・
 
吹

付
け

コ
 
ン

ク
リ

ー
 
ト

除
く

）

施
工

後
試

験
必

須

そ
の

他

品
質

管
理

　
-
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工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

コ
ア

に
よ

る
強

度
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
0
7

設
計

基
準

強
度

所
定

の
強

度
を

得
ら

れ
な

い
箇

所
付

近
に

お
い

て
、

原
位

置
の

コ
ア

を
採

取
。

コ
ア

採
取

位
置

、
供

試
体

の
抜

き
取

り
寸

法
等

の
決

定
に

際
し

て
は

、
設

置
さ

れ
た

鉄
筋

を
損

傷
さ

せ
な

い
よ

う
十

分
な

検
討

を
行

う
。

圧
縮

強
度

試
験

の
平

均
強

度
が

所
定

の
強

度
が

得
ら

れ
な

い
場

合
、

も
し

く
は

１
ヶ

所
の

強
度

が
設

計
強

度
の

8
5
％

を
下

回
っ

た
場

合
は

、
監

督
職

員
と

協
議

す
る

も
の

と
す

る
。

配
筋

状
態

及
び

か
ぶ

り

「
非

破
壊

試
験

に
よ

る
コ

ン
ク

リ
ー

ト
構

造
物

中
の

配
筋

状
態

及
び

か
ぶ

り
測

定
要

領
」

に
よ

る

同
左

同
左

同
左

強
度

測
定

「
微

破
壊

・
非

破
壊

試
験

に
よ

る
コ

ン
ク

リ
ー

ト
構

造
物

の
強

度
測

定
要

領
」

に
よ

る

同
左

同
左

同
左

材
料

必
須

J
I
S
マ

ー
ク

確
認

又
は

「
そ

の
他

」
の

試
験

項
目

の
確

認

目
視

(
写

真
撮

影
）

施
工

必
須

製
品

の
外

観
検

査
（

角
欠

け
・

ひ
び

割
れ

調
査

）

目
視

検
査

(
写

真
撮

影
）

有
害

な
角

欠
け

・
ひ

び
割

れ
の

無
い

こ
と

全
数

製
品

検
査

結
果

（
寸

法
・

形
状

・
外

観
、

性
能

試
験

）
※

協
議

を
し

た
項

目

J
I
S
 
A
 
5
3
6
3

J
I
S
 
A
 
5
3
7
1

J
I
S
 
A
 
5
3
7
2

J
I
S
 
A
 
5
3
7
3

設
計

図
書

に
よ

る
。

製
造

工
場

の
検

査
ロ

ッ
ト

毎

○

J
I
S
マ

ー
ク

確
認

又
は

「
そ

の
他

」
の

試
験

項
目

の
確

認

目
視

(
写

真
撮

影
）

施
工

必
須

製
品

の
外

観
検

査
（

角
欠

け
・

ひ
び

割
れ

調
査

）

目
視

検
査

(
写

真
撮

影
）

有
害

な
角

欠
け

・
ひ

び
割

れ
の

無
い

こ
と

全
数

３
 
プ

レ
キ

ャ
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
製

品
(
J
I
S

Ⅱ
類

)

２
 
プ

レ
キ

ャ
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
製

品
(
J
I
S

Ⅰ
類

)

そ
の

他

材
料

必
須

１
 
セ

メ
ン

 
ト

・
コ

ン
 
ク

リ
ー

ト
 
（

転
圧

コ
 
ン

ク
リ

ー
 
ト

・
コ

ン
 
ク

リ
ー

ト
 
ダ

ム
・

覆
 
工

コ
ン

ク
 
リ

ー
ト

・
 
吹

付
け

コ
 
ン

ク
リ

ー
 
ト

除
く

）

施
工

後
試

験

品
質

管
理

　
-
 6

 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

４
 
プ

レ
キ

ャ
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
製

品
(
そ

の
他

)

材
料

ア
ル

カ
リ

シ
リ

カ
反

応
抑

制
対

策
ア

ル
カ

リ
骨

材
反

応
抑

制
対

策
に

つ
い

て
（

平
成

１
４

年
７

月
３

１
日

付
け

国
官

技
第

１
１

２
号

、
国

港
環

第
３

５
号

、
国

空
建

第
７

８
号

）

「
ア

ル
カ

リ
骨

材
反

応
抑

制
対

策
に

つ
い

て
」

（
平

成
１

４
年

７
月

３
１

日
付

け
国

官
技

第
１

１
２

号
、

国
港

環
第

３
５

号
、

国
空

建
第

７
８

号
）

」

１
回

/
６

ヶ
月

以
上

お
よ

び
産

地
が

変
わ

っ
た

場
合

。

○

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
塩

化
物

総
量

規
制

「
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

耐
久

性
向

上
」

原
則

0
.
3
㎏

/
m
3
以

下
1
回

／
月

以
上

（
塩

化
物

量
の

多
い

砂
の

場
合

1
回

以
上

／
週

）
○

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
ス

ラ
ン

プ
試

験
/
ス

ラ
ン

プ
フ

ロ
ー

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
0
1

J
I
S
 
A
 
1
1
5
0

製
造

工
場

の
管

理
基

準
１

回
／

日
以

上

○

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
圧

縮
強

度
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
0
8

1
回

の
試

験
結

果
は

指
定

し
た

呼
び

強
度

の
8
5
％

以
上

で
あ

る
こ

と
。

3
回

の
試

験
結

果
の

平
均

値
は

、
指

定
し

た
呼

び
強

度
以

上
で

あ
る

こ
と

。
（

1
回

の
試

験
結

果
は

、
3
個

の
供

試
体

の
試

験
値

の
平

均
値

）

1
回

／
日

以
上

○

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
空

気
量

測
定

J
I
S
 
A
 
1
1
1
6

J
I
S
 
A
 
1
1
1
8

J
I
S
 
A
 
1
1
2
8

J
I
S
 
A
 
5
3
6
4

4
.
5
±

1
.
5
%
（

許
容

差
）

1
回

／
日

以
上

○

骨
材

の
ふ

る
い

分
け

試
験

(
粒

度
・

粗
粒

率
）

J
I
S
 
A
 
1
1
0
2

J
I
S
 
A
 
5
0
0
5

J
I
S
 
A
 
5
0
1
1
-
1
～

4
J
I
S
 
A
 
5
0
2
1

J
I
S
 
A
 
5
3
6
4

J
I
S
 
A
 
5
3
0
8

１
回

/
月

以
上

お
よ

び
産

地
が

変
わ

っ
た

場
合

。
○

骨
材

の
密

度
及

び
吸

水
率

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
0
9

J
I
S
 
A
 
1
1
1
0

J
I
S
 
A
 
5
0
0
5

J
I
S
 
A
 
5
0
1
1
-
1
～

4
J
I
S
 
A
 
5
0
2
1

J
I
S
 
A
 
5
3
6
4

J
I
S
 
A
 
5
3
0
8

１
回

/
月

以
上

お
よ

び
産

地
が

変
わ

っ
た

場
合

。
J
I
S
 
A
 
5
0
0
5
（

砕
砂

及
び

砕
石

）
J
I
S
 
A
 
5
0
1
1
-
1
（

高
炉

ス
ラ

グ
骨

材
）

J
I
S
 
A
 
5
0
1
1
-
2
（

ﾌ
ｪ
ﾛ
ﾆ
ｯ
ｹ
ﾙ
ｽ
ﾗ
ｸ
ﾞ
細

骨
材

）
J
I
S
 
A
 
5
0
1
1
-
3
（

銅
ｽ
ﾗ
ｸ
ﾞ
細

骨
材

）
J
I
S
 
A
 
5
0
1
1
-
4
（

電
気

炉
酸

化
ｽ
ﾗ
ｸ
ﾞ
細

骨
材

）
J
I
S
 
A
 
5
0
2
1
（

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
用

再
生

骨
材

H
）

○

粗
骨

材
の

す
り

へ
り

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
2
1

J
I
S
 
A
 
5
0
0
5

J
I
S
 
A
 
5
3
6
4

J
I
S
 
A
 
5
3
0
8

１
回

/
年

以
上

お
よ

び
産

地
が

変
わ

っ
た

場
合

。
○

骨
材

の
微

粒
分

量
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
0
3

J
I
S
 
A
 
5
0
0
5

粗
骨

材
：

1
.
0
％

以
下

細
骨

材
：

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
表

面
が

す
り

へ
り

作
用

を
受

け
る

場
合

3
.
0
％

以
下

、
そ

の
他

の
場

合
5
.
0
％

以
下

（
砕

砂
お

よ
び

ス
ラ

グ
細

骨
材

を
用

い
た

場
合

は
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

表
面

が
す

り
へ

り
作

用
を

受
け

る
場

合
5
.
0
％

以
下

そ
の

他
の

場
合

7
.
0
％

以
下

）

１
回

/
月

以
上

お
よ

び
産

地
が

変
わ

っ
た

場
合

。
（

微
粒

分
量

の
多

い
砂

１
回

／
週

以
上

）

○

その他（JISマーク表示されたレディーミクストコ

ンクリートを使用する場合は除く） 必
須

品
質

管
理

　
-
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工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

４
 
プ

レ
キ

ャ
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
製

品
(
そ

の
他

)

材
料

砂
の

有
機

不
純

物
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
0
5

標
準

色
よ

り
淡

い
こ

と
。

濃
い

場
合

で
も

圧
縮

強
度

が
9
0
%
以

上
の

場
合

は
使

用
で

き
る

。
１

回
/
年

以
上

お
よ

び
産

地
が

変
わ

っ
た

場
合

。
濃

い
場

合
は

、
J
I
S
 
A
 
1
1
4
2
「

有
機

不
純

物
を

含
む

細
骨

材
の

ﾓ
ﾙ
ﾀ
ﾙ
圧

縮
強

度
に

よ
る

試
験

方
法

」
に

よ
る

。

○

骨
材

中
の

粘
土

塊
量

の
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
3
7

細
骨

材
：

1
.
0
%
以

下
粗

骨
材

：
0
.
2
5
%
以

下
1
回

／
月

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

○

硫
酸

ナ
ト

リ
ウ

ム
に

よ
る

骨
材

の
安

定
性

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
2
2

J
I
S
 
A
 
5
0
0
5

細
骨

材
：

1
0
%
以

下
粗

骨
材

：
1
2
%
以

下
砂

、
砂

利
：

製
作

開
始

前
、

1
回

／
6
ヶ

月
以

上
及

び
産

地
が

変
わ

っ
た

場
合

。
砕

砂
、

砕
石

：
製

作
開

始
前

、
1
回

／
年

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

○

セ
メ

ン
ト

の
物

理
試

験
J
I
S
 
R
 
5
2
0
1

J
I
S
 
R
 
5
2
1
0
（

ポ
ル

ト
ラ

ン
ド

セ
メ

ン
ト

）
J
I
S
 
R
 
5
2
1
1
（

高
炉

セ
メ

ン
ト

）
J
I
S
 
R
 
5
2
1
2
（

シ
リ

カ
セ

メ
ン

ト
）

J
I
S
 
R
 
5
2
1
3
（

フ
ラ

イ
ア

ッ
シ

ュ
セ

メ
ン

ト
）

J
I
S
 
R
 
5
2
1
4
（

エ
コ

セ
メ

ン
ト

）
○

セ
メ

ン
ト

の
化

学
分

析
J
I
S
 
R
 
5
2
0
2

J
I
S
 
R
 
5
2
1
0
（

ポ
ル

ト
ラ

ン
ド

セ
メ

ン
ト

）
J
I
S
 
R
 
5
2
1
1
（

高
炉

セ
メ

ン
ト

）
J
I
S
 
R
 
5
2
1
2
（

シ
リ

カ
セ

メ
ン

ト
）

J
I
S
 
R
 
5
2
1
3
（

フ
ラ

イ
ア

ッ
シ

ュ
セ

メ
ン

ト
）

J
I
S
 
R
 
5
2
1
4
（

エ
コ

セ
メ

ン
ト

）
○

コ
ン

ク
リ

ー
ト

用
混

和
材

・
化

学
混

和
剤

J
I
S
 
A
 
6
2
0
1

J
I
S
 
A
 
6
2
0
2

J
I
S
 
A
 
6
2
0
4

J
I
S
 
A
 
6
2
0
5

J
I
S
 
A
 
6
2
0
6

J
I
S
 
A
 
6
2
0
7

J
I
S
 
A
 
6
2
0
1
（

フ
ラ

イ
ア

ッ
シ

ュ
）

J
I
S
 
A
 
6
2
0
2
（

膨
張

材
）

J
I
S
 
A
 
6
2
0
4
（

化
学

混
和

剤
）

J
I
S
 
A
 
6
2
0
5
（

防
せ

い
剤

）
J
I
S
 
A
 
6
2
0
6
（

高
炉

ス
ラ

グ
微

粉
末

)
J
I
S
 
A
 
6
2
0
7
(
シ

リ
カ

フ
ュ

ー
ム

）

1
回

/
月

以
上

た
だ

し
、

J
I
S
 
A
 
6
2
0
2
（

膨
張

材
）

は
1
回

/
3
ヶ

月
以

上
、

J
I
S
 
A
 
6
2
0
4
（

化
学

混
和

剤
）

は
1
回

/
６

ヶ
月

以
上

試
験

成
績

表
に

よ
る

。

○

練
混

ぜ
水

の
水

質
試

験
上

水
道

水
及

び
上

水
道

水
以

外
の

水
の

場
合

：
J
I
S
 
A
 
5
3
0
8
附

属
書

C

懸
濁

物
質

の
量

：
2
g
/
L
以

下
溶

解
性

蒸
発

残
留

物
の

量
：

1
g
/
L
以

下
塩

化
物

イ
オ

ン
量

：
2
0
0
p
p
m
以

下
セ

メ
ン

ト
の

凝
結

時
間

の
差

：
始

発
は

3
0
分

以
内

、
終

結
は

6
0
分

以
内

モ
ル

タ
ル

の
圧

縮
強

度
比

：
材

齢
7
及

び
2
8
日

で
9
0
％

以
上

１
回

/
年

以
上

及
び

水
質

が
変

わ
っ

た
場

合
。

上
水

道
を

使
用

し
て

る
場

合
は

試
験

に
換

え
、

上
水

道
を

使
用

し
て

る
こ

と
を

示
す

資
料

に
よ

る
確

認
を

行
う

。

〇

1
回

/
月

以
上

その他（JISマーク表示されたレディーミクストコンクリートを使用する場合は除く）

品
質

管
理
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工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

４
 
プ

レ
キ

ャ
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
製

品
(
そ

の
他

)

材
料

必
須

鋼
材

J
I
S
 
G
 
3
1
0
1

J
I
S
 
G
 
3
1
0
9

J
I
S
 
G
 
3
1
1
2

J
I
S
 
G
 
3
1
1
7

J
I
S
 
G
 
3
1
3
7

J
I
S
 
G
 
3
5
0
6

J
I
S
 
G
 
3
5
2
1

J
I
S
 
G
 
3
5
3
2

J
I
S
 
G
 
3
5
3
6

J
I
S
 
G
 
3
5
3
8

J
I
S
 
G
 
3
5
5
1

J
I
S
 
G
 
4
3
2
2

J
I
S
 
G
 
5
5
0
2

J
I
S
 
G
 
3
1
0
1

J
I
S
 
G
 
3
1
0
9

J
I
S
 
G
 
3
1
1
2

J
I
S
 
G
 
3
1
1
7

J
I
S
 
G
 
3
1
3
7

J
I
S
 
G
 
3
5
0
6

J
I
S
 
G
 
3
5
2
1

J
I
S
 
G
 
3
5
3
2

J
I
S
 
G
 
3
5
3
6

J
I
S
 
G
 
3
5
3
8

J
I
S
 
G
 
3
5
5
1

J
I
S
 
G
 
4
3
2
2

J
I
S
 
G
 
5
5
0
2

1
回

／
月

又
は

入
荷

の
都

度
試

験
成

績
表

に
よ

る
。

〇

施
工

必
須

製
品

の
外

観
検

査
（

角
欠

け
・

ひ
び

割
れ

調
査

）

目
視

検
査

(
写

真
撮

影
）

有
害

な
角

欠
け

・
ひ

び
割

れ
の

無
い

こ
と

全
数

５
 
ガ

　
ス

　
 
圧

　
接

施
工

前
試

験
必

須
外

観
検

査

・
目

視
　

　
圧

接
面

の
研

磨
状

況
　

　
垂

れ
下

が
り

　
　

焼
き

割
れ

　
　

等
・

ノ
ギ

ス
等

に
よ

る
計

測
 
 
（

詳
細

外
観

検
査

）
　

　
軸

心
の

偏
心

　
　

ふ
く

ら
み

　
　

ふ
く

ら
み

の
長

さ
　

　
圧

接
部

の
ず

れ
　

　
折

れ
曲

が
り

　
　

等

熱
間

押
抜

法
以

外
の

場
合

①
軸

心
の

偏
心

が
鉄

筋
径

（
径

が
異

な
る

場
合

　
は

細
い

方
の

鉄
筋

）
の

1
/
5
以

下
。

②
ふ

く
ら

み
は

鉄
筋

径
（

径
が

異
な

る
場

合
は

　
細

い
方

の
鉄

筋
）

の
1
.
4
倍

以
上

。
　

た
だ

し
、

両
方

又
は

い
ず

れ
か

一
方

の
鉄

筋
　

が
S
D
4
9
0
の

場
合

は
1
.
5
倍

以
上

。
③

ふ
く

ら
み

の
長

さ
が

鉄
筋

径
（

径
が

異
な

る
　

場
合

は
、

細
い

方
の

鉄
筋

）
の

1
.
1
倍

以
上

。
　

た
だ

し
、

両
方

又
は

い
ず

れ
か

一
方

の
鉄

筋
　

が
S
D
4
9
0
の

場
合

は
1
.
2
倍

以
上

。
④

ふ
く

ら
み

の
頂

点
と

圧
接

部
の

ず
れ

が
鉄

筋
　

径
（

径
が

異
な

る
場

合
は

、
細

い
方

の
鉄

　
筋

）
の

1
/
4
以

下
⑤

折
れ

曲
が

り
の

角
度

が
2
°

以
下

⑥
片

ふ
く

ら
み

の
差

が
鉄

筋
径

（
径

が
異

な
る

　
場

合
は

、
細

い
方

の
鉄

筋
）

の
1
/
5
以

下
。

⑦
垂

れ
下

が
り

、
へ

こ
み

、
焼

き
割

れ
　

が
著

し
く

な
い

⑧
そ

の
他

有
害

と
認

め
ら

れ
る

欠
陥

が
あ

っ
て

　
は

な
ら

な
い

。

鉄
筋

メ
ー

カ
ー

、
圧

接
作

業
班

、
鉄

筋
径

毎
に

自
動

ガ
ス

圧
接

の
場

合
は

各
2
本

、
手

動
ガ

ス
圧

接
及

び
熱

間
押

抜
ガ

ス
圧

接
の

場
合

は
各

3
本

の
モ

デ
ル

供
試

体
を

作
成

し
実

施
す

る
。

・
モ

デ
ル

供
試

体
の

作
成

は
、

実
際

の
作

業
と

同
一

条
件

・
同

一
材

料
で

行
う

。
直

径
1
9
m
m
未

満
の

鉄
筋

に
つ

い
て

手
動

ガ
ス

圧
接

、
熱

間
押

抜
ガ

ス
圧

接
を

行
う

場
合

、
監

督
職

員
と

協
議

の
上

、
施

工
前

試
験

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

（
１

）
直

径
1
9
m
m
以

上
の

鉄
筋

ま
た

は
S
D
4
9
0
以

外
の

鉄
筋

を
圧

接
す

る
場

合
・

手
動

ガ
ス

圧
接

及
び

熱
間

押
抜

ガ
ス

圧
接

を
行

う
場

合
、

材
料

、
施

工
条

件
な

ど
を

特
に

確
認

す
る

必
要

が
あ

る
場

合
に

は
、

施
工

前
試

験
を

行
う

。
・

特
に

確
認

す
る

必
要

が
あ

る
場

合
と

は
、

施
工

実
績

　
の

少
な

い
材

料
を

使
用

す
る

場
合

、
過

酷
な

気
象

条
　

件
・

高
所

な
ど

の
作

業
環

境
下

で
の

施
工

条
件

、
圧

　
接

技
量

資
格

者
の

熟
練

度
な

ど
の

確
認

が
必

要
な

場
　

合
な

ど
で

あ
る

。
・

自
動

ガ
ス

圧
接

を
行

う
場

合
に

は
、

装
置

が
正

常
　

で
、

か
つ

装
置

の
設

定
条

件
に

誤
り

の
な

い
こ

と
を

　
確

認
す

る
た

め
、

施
工

前
試

験
を

行
わ

な
け

れ
ば

な
　

ら
な

い
。

　

　
　

熱
間

押
抜

法
の

場
合

①
ふ

く
ら

み
を

押
抜

い
た

後
の

圧
接

面
に

対
応

　
す

る
位

置
の

割
れ

、
へ

こ
み

が
な

い
②

ふ
く

ら
み

の
長

さ
が

1
.
1
倍

以
上

。
　

た
だ

し
、

S
D
4
9
0
の

場
合

は
1
.
2
倍

以
上

③
鉄

筋
表

面
に

オ
ー

バ
ー

ヒ
ー

ト
に

よ
る

表
面

　
不

整
が

あ
っ

て
は

な
ら

な
い

。
④

そ
の

他
有

害
（

著
し

い
折

れ
や

ボ
ル

ト
に

よ
　

る
締

付
け

傷
等

）
と

認
め

ら
れ

る
欠

陥
が

　
あ

っ
て

は
な

ら
な

い
。

　
（

２
）

直
径

1
9
m
m
未

満
の

鉄
筋

ま
た

は
S
D
4
9
0
の

鉄
筋

を
圧

接
す

る
場

合
　

S
D
4
9
0
を

圧
接

す
る

場
合

、
手

動
ガ

ス
圧

接
、

自
動

　
ガ

ス
圧

接
、

熱
間

押
抜

法
の

い
ず

れ
に

お
い

て
も

、
　

施
工

前
試

験
を

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

　

品
質

管
理

　
-
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工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

熱
間

押
抜

法
以

外
の

場
合

①
軸

心
の

偏
心

が
鉄

筋
径

（
径

が
異

な
る

場
合

は
細

い
方

の
鉄

筋
）

の
1
/
5
以

下
。

②
ふ

く
ら

み
は

鉄
筋

径
（

径
が

異
な

る
場

合
は

細
い

方
の

鉄
筋

）
の

1
.
4
倍

以
上

。
た

だ
し

、
両

方
又

は
い

ず
れ

か
一

方
の

鉄
筋

が
S
D
4
9
0
の

場
合

は
1
.
5
倍

以
上

。
③

ふ
く

ら
み

の
長

さ
が

鉄
筋

径
（

径
が

異
な

る
場

合
は

、
細

い
方

の
鉄

筋
）

の
1
.
1
倍

以
上

。
た

だ
し

、
両

方
又

は
い

ず
れ

か
一

方
の

鉄
筋

が
S
D
4
9
0
の

場
合

は
1
.
2
倍

以
上

。
④

ふ
く

ら
み

の
頂

点
と

圧
接

部
の

ず
れ

が
鉄

筋
径

（
径

が
異

な
る

場
合

は
、

細
い

方
の

鉄
筋

）
の

1
/
4
以

下
⑤

折
れ

曲
が

り
の

角
度

が
2
°

以
下

⑥
片

ふ
く

ら
み

の
差

が
鉄

筋
径

（
径

が
異

な
る

場
合

は
、

細
い

方
の

鉄
筋

）
の

1
/
5
以

下
。

⑦
垂

れ
下

が
り

、
へ

こ
み

、
焼

き
割

れ
が

著
し

く
な

い
⑧

そ
の

他
有

害
と

認
め

ら
れ

る
欠

陥
が

あ
っ

て
は

な
ら

な
い

。

熱
間

押
抜

法
以

外
の

場
合

・
規

格
値

を
外

れ
た

場
合

は
以

下
に

よ
る

。
い

ず
れ

 
 
の

場
合

も
監

督
職

員
の

承
諾

を
得

る
も

の
と

し
、

処
置

　
後

は
外

観
検

査
及

び
超

音
波

探
傷

検
査

を
行

う
。

・
①

は
、

圧
接

部
を

切
り

取
っ

て
再

圧
接

す
る

。
・

②
 
③

は
、

再
加

熱
し

、
圧

力
を

加
え

て
所

定
の

ふ
く

 
 
ら

み
に

修
正

す
る

。
・

④
は

、
圧

接
部

を
切

り
取

っ
て

再
圧

接
す

る
。

・
⑤

は
、

再
加

熱
し

て
修

正
す

る
。

・
⑥

⑦
は

、
圧

接
部

を
切

り
取

っ
て

再
圧

接
す

る
。

　

熱
間

押
抜

法
の

場
合

①
ふ

く
ら

み
を

押
抜

い
た

後
の

圧
接

面
に

対
応

　
す

る
位

置
の

割
れ

、
へ

こ
み

が
な

い
②

ふ
く

ら
み

の
長

さ
が

1
.
1
倍

以
上

。
　

た
だ

し
、

S
D
4
9
0
の

場
合

は
1
.
2
倍

以
上

③
鉄

筋
表

面
に

オ
ー

バ
ー

ヒ
ー

ト
に

よ
る

表
面

　
不

整
が

あ
っ

て
は

な
ら

な
い

。
④

そ
の

他
有

害
（

著
し

い
折

れ
や

ボ
ル

ト
に

よ
　

る
締

付
け

傷
等

）
と

認
め

ら
れ

る
欠

陥
が

　
あ

っ
て

は
な

ら
な

い
。

熱
間

押
抜

法
の

場
合

・
規

格
値

を
外

れ
た

場
合

は
以

下
に

よ
る

。
い

ず
れ

の
場

合
に

も
監

督
　

職
員

の
承

諾
を

得
る

。
・

①
～

③
が

認
め

ら
れ

た
場

合
は

、
再

加
熱

、
再

　
　

加
圧

、
押

抜
き

を
行

っ
て

修
正

し
、

修
正

後
外

観
　

　
検

査
を

行
う

。
・

④
は

、
再

加
熱

し
て

修
正

し
、

修
正

後
外

観
検

査
を

行
う

。
　

　

超
音

波
探

傷
検

査
J
I
S
 
Z
 
3
0
6
2

・
各

検
査

ロ
ッ

ト
ご

と
に

3
0
ヶ

所
の

ラ
ン

ダ
ム

サ
ン

プ
リ

ン
グ

を
行

い
、

超
音

波
探

傷
検

査
を

行
っ

た
結

果
、

不
合

格
箇

所
数

が
1
箇

所
以

下
の

時
は

ロ
ッ

ト
を

合
格

と
し

、
2
ヶ

所
以

上
の

と
き

は
ロ

ッ
ト

を
不

合
格

と
す

る
。

た
だ

し
、

合
否

判
定

レ
ベ

ル
は

基
準

レ
ベ

ル
よ

り
-
2
4
d
b
感

度
を

高
め

た
レ

ベ
ル

と
す

る
。

超
音

波
探

傷
検

査
は

抜
取

検
査

を
原

則
と

す
る

。
抜

取
検

査
の

場
合

は
、

各
ロ

ッ
ト

の
3
0
ヶ

所
と

し
、

1
ロ

ッ
ト

の
大

き
さ

は
2
0
0
ヶ

所
程

度
を

標
準

と
す

る
。

 
た

だ
し

、
1
作

業
班

が
1
日

に
施

工
し

た
箇

所
を

1
ロ

ッ
ト

と
し

、
自

動
と

手
動

は
別

ロ
ッ

ト
と

す
る

。

規
格

値
を

外
れ

た
場

合
は

、
以

下
に

よ
る

。
・

不
合

格
ロ

ッ
ト

の
全

数
に

つ
い

て
超

音
波

探
傷

検
査

 
 
を

実
施

し
、

そ
の

結
果

不
合

格
と

な
っ

た
箇

所
は

、
 
 
監

督
職

員
の

承
認

を
得

て
、

補
強

筋
（

ラ
ッ

プ
長

の
 
 
２

倍
以

上
）

を
添

え
る

か
、

圧
接

部
を

切
り

取
っ

て
 
 
再

圧
接

す
る

。
・

圧
接

部
を

切
り

取
っ

て
再

圧
接

に
よ

っ
て

修
正

す
る

 
 
場

合
に

は
、

修
正

後
外

観
検

査
及

び
超

音
波

探
傷

 
 
検

査
を

行
う

。

　

・
目

視
　

　
圧

接
面

の
研

磨
状

況
　

　
垂

れ
下

が
り

　
　

焼
き

割
れ

　
　

等
・

ノ
ギ

ス
等

に
よ

る
計

測
 
 
（

詳
細

外
観

検
査

）
　

　
軸

心
の

偏
心

　
　

ふ
く

ら
み

　
　

ふ
く

ら
み

の
長

さ
　

　
圧

接
部

の
ず

れ
　

　
折

れ
曲

が
り

　
　

等

外
観

検
査

５
 
ガ

　
ス

　
 
圧

　
接

施
工

後
試

験
必

須
・

目
視

は
全

数
実

施
す

る
。

・
特

に
必

要
と

認
め

ら
れ

た
も

の
に

対
し

て
 
 
の

み
詳

細
外

観
検

査
を

行
う

。

品
質

管
理

　
-
 1

0
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

材
料

必
須

外
観

検
査

（
鋼

管
杭

・
コ

ン
ク

リ
 
 
ー

ト
杭

・
H
鋼

杭
）

目
　

視

目
視

に
よ

り
使

用
上

有
害

な
欠

陥
（

鋼
管

杭
は

変
形

な
ど

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
杭

は
ひ

び
割

れ
や

損
傷

な
ど

）
が

な
い

こ
と

。

設
計

図
書

に
よ

る
。

　

○

外
観

検
査

（
鋼

管
杭

）
J
I
S
 
A
 
5
5
2
5

【
円

周
溶

接
部

の
目

違
い

】
外

径
7
0
0
㎜

未
満

 
 
：

 
 
許

容
値

2
㎜

以
下

外
径

7
0
0
㎜

以
上

 
1
0
1
6
㎜

以
下

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
：

 
許

容
値

3
㎜

以
下

外
径

1
0
1
6
㎜

を
超

え
 
2
0
0
0
㎜

以
下

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
：

 
 
許

容
値

4
㎜

以
下

　
・

外
径

7
0
0
㎜

未
満

：
上

ぐ
い

と
下

ぐ
い

の
外

周
長

の
差

で
表

し
、

そ
の

差
を

2
㎜

×
π

以
下

と
す

る
。

・
外

径
7
0
0
㎜

以
上

1
,
0
1
6
㎜

以
下

：
上

ぐ
い

と
下

ぐ
い

の
外

周
長

の
差

で
表

し
、

そ
の

差
を

3
㎜

×
π

以
下

と
す

る
。

・
外

径
1
,
0
1
6
㎜

を
超

え
2
,
0
0
0
㎜

以
下

：
上

ぐ
い

と
下

ぐ
い

の
外

周
長

の
差

で
表

し
、

そ
の

差
を

4
㎜

×
π

以
下

と
す

る
。

　

鋼
管

杭
・

コ
ン

ク
リ

ー
ト

杭
・

Ｈ
鋼

杭
の

現
場

溶
接

浸
透

探
傷

試
験

（
溶

剤
除

去
性

染
色

浸
　

透
探

傷
試

験
）

J
I
S
 
Z
 
2
3
4
3
-
1
,
2
,
3
,
4

割
れ

及
び

有
害

な
欠

陥
が

な
い

こ
と

。
原

則
と

し
て

全
溶

接
箇

所
で

行
う

。
た

だ
し

、
施

工
方

法
や

施
工

順
序

等
か

ら
全

数
量

の
実

施
が

困
難

な
場

合
は

監
督

員
と

の
協

議
に

よ
り

、
現

場
状

況
に

応
じ

た
数

量
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
な

お
、

全
溶

接
箇

所
の

1
0
％

以
上

は
、

J
I
S
 
Z

2
3
4
3
-
1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
に

よ
り

定
め

ら
れ

た
認

定
技

術
者

が
行

う
も

の
と

す
る

。
試

験
箇

所
は

杭
の

全
周

と
す

る
。

　

　

鋼
管

杭
・

Ｈ
鋼

杭
の

現
場

溶
接

放
射

線
透

過
試

験
J
I
S
 
Z
 
3
1
0
4

J
I
S
 
Z
 
3
1
0
4
の

1
類

か
ら

3
類

で
あ

る
こ

と
原

則
と

し
て

溶
接

2
0
ヶ

所
毎

に
1
ヶ

所
と

す
る

が
、

施
工

方
法

や
施

工
順

序
等

か
ら

実
施

が
困

難
な

場
合

は
現

場
状

況
に

応
じ

た
数

量
と

す
る

。
な

お
、

対
象

箇
所

で
は

鋼
管

杭
を

4
方

向
か

ら
透

過
し

、
そ

の
撮

影
長

は
3
0
c
m
/
1
方

向
と

す
る

。
（

2
0
ヶ

所
毎

に
1
箇

所
と

は
、

溶
接

を
2
0
ヶ

所
施

工
し

た
毎

に
そ

の
2
0
ヶ

所
か

ら
任

意
の

1
ヶ

所
を

試
験

す
る

こ
と

で
あ

る
。

）

　

　

そ
の

他
鋼

管
杭

の
現

場
溶

接
超

音
波

探
傷

試
験

J
I
S
 
Z
 
3
0
6
0

J
I
S
 
Z
 
3
0
6
0
の

1
類

か
ら

3
類

で
あ

る
こ

と
原

則
と

し
て

溶
接

2
0
ヶ

所
毎

に
1
ヶ

所
と

す
る

が
、

施
工

方
法

や
施

工
順

序
等

か
ら

実
施

が
困

難
な

場
合

は
現

場
状

況
に

応
じ

た
数

量
と

す
る

。
な

お
、

対
象

箇
所

で
は

鋼
管

杭
を

4
方

向
か

ら
探

傷
し

、
そ

の
探

傷
長

は
3
0
c
m
/
1
方

向
と

す
る

。
（

2
0
ヶ

所
毎

に
1
ヶ

所
と

は
、

溶
接

を
2
0
ヶ

所
施

工
し

た
毎

に
そ

の
2
0
ヶ

所
か

ら
任

意
の

1
ヶ

所
を

試
験

す
る

こ
と

で
あ

る
。

）

中
堀

り
杭

工
法

等
で

、
放

射
線

透
過

試
験

が
不

可
能

な
場

合
は

、
放

射
線

透
過

試
験

に
替

え
て

超
音

波
探

傷
試

験
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

　

鋼
管

杭
・

コ
ン

ク
リ

ー
ト

杭
（

根
固

め
）

水
セ

メ
ン

ト
比

試
験

比
重

の
測

定
に

よ
る

水
セ

メ
ン

ト
比

の
推

定

設
計

図
書

に
よ

る
。

又
、

設
計

図
書

に
記

載
さ

れ
て

い
な

い
場

合
は

6
0
%
～

7
0
%
（

中
掘

り
杭

工
法

）
、

6
0
%
（

プ
レ

ボ
ー

リ
ン

グ
杭

工
法

及
び

鋼
管

ソ
イ

ル
セ

メ
ン

ト
杭

工
法

）
と

す
る

。

試
料

の
採

取
回

数
は

一
般

に
単

杭
で

は
3
0
本

に
1
回

、
継

杭
で

は
2
0
本

に
1
回

と
し

、
採

取
本

数
は

1
回

に
つ

き
3
本

と
す

る
。

　

　

施
工

６
 
既

　
製

　
 
杭

　
工

必
須

品
質

管
理

　
-
 1

1
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

６
 
既

　
製

　
 
杭

　
工

施
工

そ
の

他

鋼
管

杭
・

コ
ン

ク
リ

ー
ト

杭
（

根
固

め
）

セ
メ

ン
ト

ミ
ル

ク
の

圧
縮

強
度

試
験

セ
メ

ン
ト

ミ
ル

ク
工

法
に

用
い

る
根

固
め

液
及

び
く

い
周

固
定

液
の

圧
縮

強
度

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
0
8

設
計

図
書

に
よ

る
。

供
試

体
の

採
取

回
数

は
一

般
に

単
杭

で
は

3
0
本

に
1
回

、
継

杭
で

は
2
0
本

に
1
回

と
し

、
採

取
本

数
は

1
回

に
つ

き
3
本

と
す

る
こ

と
が

多
い

。
な

お
、

供
試

体
は

セ
メ

ン
ト

ミ
ル

ク
の

供
試

体
の

作
成

方
法

に
従

っ
て

作
成

し
た

φ
5
×

1
0
c
m

の
円

柱
供

試
体

に
よ

っ
て

求
め

る
も

の
と

す
る

。

参
考

値
：

2
0
N
/
m
m
2

　

７
 
下

　
層

　
 
路

　
盤

材
料

必
須

修
正

Ｃ
Ｂ

Ｒ
試

験
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

4
〕

-
5

粒
状

路
盤

：
修

正
Ｃ

Ｂ
Ｒ

2
0
％

以
上

（
ク

ラ
ッ

シ
ャ

ラ
ン

鉄
鋼

ス
ラ

グ
は

修
正

Ｃ
Ｂ

　
Ｒ

3
0
％

以
上

）
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
再

生
骨

材
を

含
む

再
生

ク
ラ

ッ
シ

ャ
ラ

ン
を

用
い

る
場

合
で

、
上

層
路

盤
、

基
層

、
表

層
の

合
計

厚
が

3
0
c
m
よ

り
小

さ
い

場
合

は
3
0
％

以
上

と
す

る
。

施
工

前
、

材
料

変
更

時

○

　
骨

材
の

ふ
る

い
分

け
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
0
2

J
I
S
 
A
 
5
0
0
1

表
2
参

照
施

工
前

、
材

料
変

更
時

○

土
の

液
性

限
界

・
塑

性
限

界
試

験
J
I
S
 
A
 
1
2
0
5

塑
性

指
数

P
I
：

6
以

下
施

工
前

、
材

料
変

更
時

但
し

、
鉄

鋼
ス

ラ
グ

に
は

適
用

し
な

い
 
。

○

　
鉄

鋼
ス

ラ
グ

の
水

浸
膨

張
性

試
験

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

〔
4
〕

-
1
6

1
.
5
%
以

下
施

工
前

、
材

料
変

更
時

C
S
：

ク
ラ

ッ
シ

ャ
ラ

ン
鉄

鋼
ス

ラ
グ

に
適

用
す

る
。

○

　
道

路
用

ス
ラ

グ
の

呈
色

判
定

試
験

J
I
S
 
A
 
5
0
1
5

呈
色

な
し

施
工

前
、

材
料

変
更

時
○

　

そ
の

他
粗

骨
材

の
す

り
へ

り
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
2
1

再
生

ク
ラ

ッ
シ

ャ
ラ

ン
に

用
い

る
セ

メ
ン

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
再

生
骨

材
は

、
す

り
減

り
量

が
5
0
％

以
下

と
す

る
。

施
工

前
、

材
料

変
更

時
再

生
ク

ラ
ッ

シ
ャ

ラ
ン

に
適

用
す

る
。

○

品
質

管
理

　
-
 1

2
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

７
 
下

　
層

　
 
路

　
盤

施
工

必
須

現
場

密
度

の
測

定

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

〔
4
〕

-
1
8
5
 
G
0
2
1
-
1
（

突
砂

法
）

又
は

、
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

4
〕

-
1
9
1
 
G
0
2
1
-
2
（

注
砂

法
）

大
乾

燥
密

度
の

 
9
3
％

以
上

 
 
X
1
0  
 
9
5
％

以
上

　
X
6  
 
 
9
6
％

以
上

　
X
3  
 
 
9
7
％

以
上

※
 
歩

道
路

盤
【

機
械

施
工

の
場

合
】

　
　

大
乾

燥
密

度
の

9
3
％

以
上

【
人

力
施

工
の

場
合

】
　

　
大

乾
燥

密
度

の
9
0
％

以
上

・
締

固
め

度
は

、
個

々
の

測
定

値
が

大
乾

燥
密

度
の

9
3
％

以
上

を
満

足
す

る
も

の
と

し
、

か
つ

平
均

値
に

つ
い

て
以

下
を

満
足

す
る

も
の

と
す

る
。

・
締

固
め

度
は

、
1
0
個

の
測

定
値

の
平

均
値

X
1
0
が

規
格

値
を

満
足

す
る

も
の

と
す

る
。

ま
た

、
1
0
個

の
測

定
値

が
得

が
た

い
場

合
は

3
個

の
測

定
値

の
平

均
値

X
3
が

規
格

値
を

満
足

す
る

も
の

と
す

る
が

、
X
3
が

規
格

値
を

は
ず

れ
た

場
合

は
、

さ
ら

に
3
個

の
デ

ー
タ

を
加

え
た

平
均

値
X
6
が

規
格

値
を

満
足

し
て

い
れ

ば
よ

い
。

・
1
工

事
あ

た
り

3
,
0
0
0
m
2
を

超
え

る
場

合
は

、
1
0
,
0
0
0
m
2
以

下
を

1
ロ

ッ
ト

と
し

、
1
ロ

ッ
ト

あ
た

り
1
0
個

（
1
0
孔

）
で

測
定

す
る

。
（

例
）

　
3
,
0
0
1
～

1
0
,
0
0
0
m
2
：

1
0
個

1
0
,
0
0
1
m
2
以

上
の

場
合

、
1
0
,
0
0
0
m
2
毎

に
1
0
個

追
加

し
、

測
定

箇
所

が
均

等
に

な
る

よ
う

に
設

定
す

る
こ

と
。

　
例

え
ば

1
2
,
0
0
0
m
2
の

場
合

：
6
,
0
0
0
㎡

／
1

ロ
ッ

ト
毎

に
1
0
個

、
合

計
2
0
個

　
な

お
、

1
工

事
あ

た
り

3
,
0
0
0
m
2
以

下
の

場
合

（
維

持
工

事
を

除
く

）
は

、
1
工

事
あ

た
り

3
個

（
3
孔

）
以

上
で

測
定

す
る

。
但

し
、

施
工

規
模

が
小

さ
く

3
個

の
デ

ー
タ

さ
え

得
ら

れ
な

い
場

合
は

、
1
個

又
は

2
個

の
平

均
値

X
n
が

、
X
3
を

満
足

し
て

い
れ

ば
よ

い
。

・
特

記
仕

様
書

に
定

め
た

施
工

箇
所

が
点

在
す

る
工

事
の

場
合

は
、

施
工

箇
所

毎
に

1
工

事
と

し
て

試
験

基
準

を
設

定
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

こ
れ

に
よ

り
難

い
場

合
は

、
監

督
職

員
と

協
議

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　

　

プ
ル

ー
フ

ロ
ー

リ
ン

グ
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

4
〕

-
2
1
0

全
幅

、
全

区
間

で
実

施
す

る
。

・
荷

重
車

に
つ

い
て

は
、

施
工

時
に

用
い

た
転

 
 
圧

機
械

と
同

等
以

上
の

締
固

効
果

を
持

つ
ロ

ー
ラ

や
 
 
ト

ラ
ッ

ク
等

を
用

い
る

も
の

と
す

る
。

　

平
板

載
荷

試
験

J
I
S
 
A
 
1
2
1
5

　
1
,
0
0
0
m
2に

つ
き

2
回

の
割

で
行

う
。

・
セ

メ
ン

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

路
盤

に
適

用
す

る
。

　

骨
材

の
ふ

る
い

分
け

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
0
2

異
常

が
認

め
ら

れ
た

と
き

。
　

土
の

液
性

限
界

・
塑

性
限

界
試

験
J
I
S
 
A
 
1
2
0
5

塑
性

指
数

P
I
：

6
以

下
異

常
が

認
め

ら
れ

た
と

き
。

　

　
含

水
比

試
験

J
I
S
 
A
 
1
2
0
3

設
計

図
書

に
よ

る
。

異
常

が
認

め
ら

れ
た

と
き

。
　

そ
の

他

品
質

管
理

　
-
 1

3
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

８
 
上

　
層

　
 
路

　
盤

材
料

必
須

修
正

Ｃ
Ｂ

Ｒ
試

験
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

4
〕

-
5

修
正

Ｃ
Ｂ

Ｒ
 
8
0
％

以
上

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

再
生

骨
材

含
む

場
合

 
9
0
％

以
上

4
0
℃

で
行

っ
た

場
合

 
8
0
％

以
上

施
工

前
、

材
料

変
更

時

○

　
鉄

鋼
ス

ラ
グ

の
修

正
Ｃ

Ｂ
Ｒ

試
験

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

〔
4
〕

-
5

修
正

Ｃ
Ｂ

Ｒ
 
8
0
％

以
上

施
工

前
、

材
料

変
更

時
M
S
:
粒

度
調

整
鉄

鋼
ス

ラ
グ

 
及

び
H
M
S
：

水
硬

性
粒

度
調

整
ス

ラ
グ

に
適

用
す

る
。

○

　
骨

材
の

ふ
る

い
分

け
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
0
2

J
I
S
 
A
 
5
0
0
1

表
２

参
照

施
工

前
、

材
料

変
更

時
○

　
土

の
液

性
限

界
・

塑
性

限
界

試
験

J
I
S
 
A
 
1
2
0
5

塑
性

指
数

P
I
：

4
以

下
施

工
前

、
材

料
変

更
時

但
し

、
鉄

鋼
ス

ラ
グ

に
は

適
用

し
な

い
。

○

　
鉄

鋼
ス

ラ
グ

の
呈

色
判

定
試

験

J
I
S
 
A
 
5
0
1
5

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

〔
4
〕

-
1
0

呈
色

な
し

施
工

前
、

材
料

変
更

時
M
S
:
粒

度
調

整
鉄

鋼
ス

ラ
グ

 
及

び
H
M
S
：

水
硬

性
粒

度
調

整
ス

ラ
グ

に
適

用
す

る
。

○

　
鉄

鋼
ス

ラ
グ

の
水

浸
膨

張
性

試
験

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

〔
4
〕

-
1
6

1
.
5
％

以
下

施
工

前
、

材
料

変
更

時
M
S
:
粒

度
調

整
鉄

鋼
ス

ラ
グ

 
及

び
H
M
S
：

水
硬

性
粒

度
調

整
ス

ラ
グ

に
適

用
す

る
。

○

　
鉄

鋼
ス

ラ
グ

の
一

軸
圧

縮
試

験
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

4
〕

-
1
2

1
.
2
M
p
a
以

上
(
1
4
日

)
施

工
前

、
材

料
変

更
時

H
M
S
：

水
硬

性
粒

度
調

整
ス

ラ
グ

に
適

用
す

る
。

○

　
鉄

鋼
ス

ラ
グ

の
単

位
容

積
質

量
試

験
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

2
〕

-
1
0
6

1
.
5
0
k
g
/
L
以

上
施

工
前

、
材

料
変

更
時

M
S
:
粒

度
調

整
鉄

鋼
ス

ラ
グ

 
及

び
H
M
S
：

水
硬

性
粒

度
調

整
ス

ラ
グ

に
適

用
す

る
。

○

　
そ

の
他

粗
骨

材
の

す
り

へ
り

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
2
1

5
0
％

以
下

施
工

前
、

材
料

変
更

時
粒

度
調

整
及

び
セ

メ
ン

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
再

生
骨

材
を

使
用

し
た

再
生

粒
度

調
整

に
適

用
す

る
。

○

　
硫

酸
ナ

ト
リ

ウ
ム

に
よ

る
骨

材
の

安
定

性
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
2
2

2
0
％

以
下

施
工

前
、

材
料

変
更

時
○

品
質

管
理

　
-
 1

4
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

必
須

現
場

密
度

の
測

定

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

〔
4
〕

-
1
8
5
 
G
0
2
1
-
1
（

突
砂

法
）

又
は

、
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

4
〕

-
1
9
1
 
G
0
2
1
-
2
（

注
砂

法
）

大
乾

燥
密

度
の

 
9
3
％

以
上

 
 
X
1
0  
 
9
5
％

以
上

 
 
X
6  
 
 
9
5
.
5
％

以
上

 
 
X
3  
 
 
9
6
.
5
％

以
上

・
締

固
め

度
は

、
個

々
の

測
定

値
が

大
乾

燥
密

度
の

9
3
％

以
上

を
満

足
す

る
も

の
と

し
、

か
つ

平
均

値
に

つ
い

て
以

下
を

満
足

す
る

も
の

と
す

る
。

・
締

固
め

度
は

、
1
0
個

の
測

定
値

の
平

均
値

X
1
0
が

規
格

値
を

満
足

す
る

も
の

と
す

る
。

ま
た

、
1
0
個

の
測

定
値

が
得

が
た

い
場

合
は

3
個

の
測

定
値

の
平

均
値

X
3
が

規
格

値
を

満
足

す
る

も
の

と
す

る
が

、
X
3
が

規
格

値
を

は
ず

れ
た

場
合

は
、

さ
ら

に
3
個

の
デ

ー
タ

を
加

え
た

平
均

値
X
6
が

規
格

値
を

満
足

し
て

い
れ

ば
よ

い
。

・
1
工

事
あ

た
り

3
,
0
0
0
m
2
を

超
え

る
場

合
は

、
1
0
,
0
0
0
m
2
以

下
を

1
ロ

ッ
ト

と
し

、
1
ロ

ッ
ト

あ
た

り
1
0
個

（
1
0
孔

）
で

測
定

す
る

。
（

例
）

　
3
,
0
0
1
～

1
0
,
0
0
0
m
2
：

1
0
個

1
0
,
0
0
1
m
2
以

上
の

場
合

、
1
0
,
0
0
0
m
2
毎

に
1
0
個

追
加

し
、

測
定

箇
所

が
均

等
に

な
る

よ
う

に
設

定
す

る
こ

と
。

　
例

え
ば

1
2
,
0
0
0
m
2
の

場
合

：
6
,
0
0
0
m
2
／

1
ロ

ッ
ト

毎
に

1
0
個

、
合

計
2
0
個

　
な

お
、

1
工

事
あ

た
り

3
,
0
0
0
m
2
以

下
の

場
合

（
維

持
工

事
を

除
く

）
は

、
1
工

事
あ

た
り

3
個

（
3
孔

）
以

上
で

測
定

す
る

。
但

し
、

施
工

規
模

が
小

さ
く

3
個

の
デ

ー
タ

さ
え

得
ら

れ
な

い
場

合
は

、
1
個

又
は

2
個

の
平

均
値

X
n
が

、
X
3
を

満
足

し
て

い
れ

ば
よ

い
。

・
特

記
仕

様
書

に
定

め
た

施
工

箇
所

が
点

在
す

る
工

事
の

場
合

は
、

施
工

箇
所

毎
に

1
工

事
と

し
て

試
験

基
準

を
設

定
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

こ
れ

に
よ

り
難

い
場

合
は

、
監

督
職

員
と

協
議

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　

粒
　

度
（

2
.
3
6
m
m
フ

ル
イ

）
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

2
〕

-
1
4

2
.
3
6
m
m
ふ

る
い

：
±

1
5
％

以
内

定
期

的
ま

た
は

随
時

（
1
回

～
2
回

／
日

）
　

粒
　

度
（

7
5
μ

m
フ

ル
イ

）
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

2
〕

-
1
4

7
5
μ

m
ふ

る
い

：
±

6
％

以
内

異
常

が
認

め
ら

れ
た

と
き

。
　

そ
の

他
平

板
載

荷
試

験
J
I
S
 
A
 
1
2
1
5

　
1
,
0
0
0
m
2に

つ
き

2
回

の
割

合
で

行
う

。
セ

メ
ン

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

路
盤

に
適

用
す

る
。

　

土
の

液
性

限
界

・
塑

性
限

界
試

験
J
I
S
 
A
 
1
2
0
5

塑
性

指
数

P
I
：

4
以

下
観

察
に

よ
り

異
常

が
認

め
ら

れ
た

と
き

。
　

含
水

比
試

験
J
I
S
 
A
 
1
2
0
3

設
計

図
書

に
よ

る
。

観
察

に
よ

り
異

常
が

認
め

ら
れ

た
と

き
。

　
　

９
 
ア

ス
フ

　
 
ァ

ル
ト

 
　

安
定

処
　

 
理

路
盤

　
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
舗

装
に

準
じ

る

　
　

　
　

　

施
工

８
 
上

　
層

　
 
路

　
盤

管
理

図
を

描
い

た
上

で
の

管
理

が
可

能
な

工
事

で
、

舗
装

施
工

面
積

が
1
0
,
0
0
0
m
2
あ

る
い

は
使

用
す

る
基

層
及

び
表

層
用

混
合

物
の

総
使

用
量

が
3
,
0
0
0
t
以

上
の

場
合

が
該

当
。

品
質

管
理

　
-
 1

5
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

1
0
 
セ

メ
ン

　
 
ト

安
定

 
　

処
　

理
　

 
路

　
盤

材
料

必
須

一
軸

圧
縮

試
験

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

〔
4
〕

-
3
8

下
層

路
盤

：
一

軸
圧

縮
強

さ
［

7
日

間
］

　
0
.
9
8
M
p
a

上
層

路
盤

：
一

軸
圧

縮
強

さ
［

7
日

間
］

　
2
.
9
M
p
a
（

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

舗
装

）
、

　
2
.
0
M
p
a
（

セ
メ

ン
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

舗
装

）

施
工

前
、

材
料

変
更

時
安

定
処

理
材

に
適

用
す

る
。

　

　
骨

材
の

修
正

Ｃ
Ｂ

Ｒ
試

験
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

4
〕

-
5

下
層

路
盤

：
1
0
%
以

上
上

層
路

盤
：

2
0
%
以

上
施

工
前

、
材

料
変

更
時

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

舗
装

に
適

用
す

る
。

○

　

土
の

液
性

限
界

・
塑

性
限

界
試

験

J
I
S
 
A
 
1
2
0
5

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

〔
4
〕

-
1
0
3

下
層

路
盤

　
塑

性
指

数
P
I
：

9
以

下
上

層
路

盤
　

塑
性

指
数

P
I
：

9
以

下

施
工

前
、

材
料

変
更

時

　

　
施

工
必

須
粒

　
度

（
2
.
3
6
m
m
フ

ル
イ

）
J
I
S
 
A
 
1
1
0
2

2
.
3
6
m
m
ふ

る
い

：
±

1
5
%
以

内
定

期
的

ま
た

は
随

時
（

1
回

～
2
回

／
日

）
　

粒
　

度
（

7
5
μ

m
フ

ル
イ

）
J
I
S
 
A
 
1
1
0
2

7
5
μ

m
ふ

る
い

：
±

6
%
以

内
異

常
が

認
め

ら
れ

た
と

き
。

　

現
場

密
度

の
測

定

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

〔
4
〕

-
1
8
5
 
G
0
2
1
-
1
（

突
砂

法
）

又
は

、
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

4
〕

-
1
9
1
 
G
0
2
1
-
2
（

注
砂

法
）

大
乾

燥
密

度
の

 
9
3
％

以
上

 
 
X
1
0 　

 
9
5
％

以
上

 
 
X
6 　

 
 
9
5
.
5
％

以
上

 
 
X
3 　

 
 
9
6
.
5
％

以
上

・
締

固
め

度
は

、
個

々
の

測
定

値
が

大
乾

燥
密

度
の

9
3
％

以
上

を
満

足
す

る
も

の
と

し
、

か
つ

平
均

値
に

つ
い

て
以

下
を

満
足

す
る

も
の

と
す

る
。

・
締

固
め

度
は

、
1
0
個

の
測

定
値

の
平

均
値

X
1
0
が

規
格

値
を

満
足

す
る

も
の

と
す

る
。

ま
た

、
1
0
個

の
測

定
値

が
得

が
た

い
場

合
は

3
個

の
測

定
値

の
平

均
値

X
3
が

規
格

値
を

満
足

す
る

も
の

と
す

る
が

、
X
3
が

規
格

値
を

は
ず

れ
た

場
合

は
、

さ
ら

に
3
個

の
デ

ー
タ

を
加

え
た

平
均

値
X
6
が

規
格

値
を

満
足

し
て

い
れ

ば
よ

い
。

・
1
工

事
あ

た
り

3
,
0
0
0
m
2
を

超
え

る
場

合
は

、
1
0
,
0
0
0
㎡

以
下

を
1
ロ

ッ
ト

と
し

、
1
ロ

ッ
ト

あ
た

り
1
0
個

（
1
0
孔

）
で

測
定

す
る

。
（

例
）

　
3
,
0
0
1
～

1
0
,
0
0
0
m
2
：

1
0
個

1
0
,
0
0
1
m
2
以

上
の

場
合

、
1
0
,
0
0
0
m
2
毎

に
1
0
個

追
加

し
、

測
定

箇
所

が
均

等
に

な
る

よ
う

に
設

定
す

る
こ

と
。

　
例

え
ば

1
2
,
0
0
0
m
2
の

場
合

：
6
,
0
0
0
m
2
／

1
ロ

ッ
ト

毎
に

1
0
個

、
合

計
2
0
個

　
な

お
、

1
工

事
あ

た
り

3
,
0
0
0
m
2
以

下
の

場
合

（
維

持
工

事
を

除
く

）
は

、
1
工

事
あ

た
り

3
個

（
3
孔

）
以

上
で

測
定

す
る

。
但

し
、

施
工

規
模

が
小

さ
く

3
個

の
デ

ー
タ

さ
え

得
ら

れ
な

い
場

合
は

、
1
個

又
は

2
個

の
平

均
値

X
n
が

、
X
3
を

満
足

し
て

い
れ

ば
よ

い
。

・
特

記
仕

様
書

に
定

め
た

施
工

箇
所

が
点

在
す

る
工

事
の

場
合

は
、

施
工

箇
所

毎
に

1
工

事
と

し
て

試
験

基
準

を
設

定
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

こ
れ

に
よ

り
難

い
場

合
は

、
監

督
職

員
と

協
議

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　

管
理

図
を

描
い

た
上

で
の

管
理

が
可

能
な

工
事

で
、

舗
装

施
工

面
積

が
1
0
,
0
0
0
m
2
あ

る
い

は
使

用
す

る
基

層
及

び
表

層
用

混
合

物
の

総
使

用
量

が
3
,
0
0
0
t
以

上
の

場
合

が
該

当
。

品
質

管
理

　
-
 1

6
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

施
工

そ
の

他
含

水
比

試
験

J
I
S
 
A
 
1
2
0
3

設
計

図
書

に
よ

る
。

観
察

に
よ

り
異

常
が

認
め

ら
れ

た
と

き
。

　
　

セ
メ

ン
ト

量
試

験
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

4
〕

-
2
1
3
，

〔
4
〕

-
2
1
8

±
1
.
2
%
以

内
異

常
が

認
め

ら
れ

た
と

き
（

1
～

2
回

／
日

）
　

材
料

必
須

骨
材

の
ふ

る
い

分
け

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
0
2

J
I
S
 
A
 
5
0
0
1
 
表

２
参

照
施

工
前

、
材

料
変

更
時

○

骨
材

の
密

度
及

び
吸

水
率

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
0
9

J
I
S
 
A
 
1
1
1
0

表
層

・
基

層

　
表

乾
密

度
：

2
.
4
5
g
/
c
m
3以

上
　

吸
水

率
　

：
3
.
0
%
以

下

施
工

前
、

材
料

変
更

時

○

　
骨

材
中

の
粘

土
塊

量
の

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
3
7

粘
土

、
粘

土
塊

量
：

0
.
2
5
%
以

下
施

工
前

、
材

料
変

更
時

○

粗
骨

材
の

形
状

試
験

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

〔
2
〕

-
4
5

細
長

、
あ

る
い

は
偏

平
な

石
片

：
1
0
%
以

下
施

工
前

、
材

料
変

更
時

○

フ
ィ

ラ
ー

の
粒

度
試

験
J
I
S
 
A
 
5
0
0
8

便
覧

　
表

3
.
3
.
1
7
に

よ
る

。
施

工
前

、
材

料
変

更
時

○

フ
ィ

ラ
ー

の
水

分
試

験
J
I
S
 
A
 
5
0
0
8

１
％

以
下

施
工

前
、

材
料

変
更

時
○

　
そ

の
他

フ
ィ

ラ
ー

の
塑

性
指

数
試

験
J
I
S
 
A
 
1
2
0
5

４
以

下
施

工
前

、
材

料
変

更
時

火
成

岩
類

を
粉

砕
し

た
石

粉
を

用
い

る
場

合
に

適
用

す
る

。
○

　
フ

ィ
ラ

ー
の

フ
ロ

ー
試

験
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

2
〕

-
6
5

5
0
％

以
下

施
工

前
、

材
料

変
更

時
火

成
岩

類
を

粉
砕

し
た

石
粉

を
用

い
る

場
合

に
適

用
す

る
。

○

　
フ

ィ
ラ

ー
の

水
浸

膨
張

試
験

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

〔
2
〕

-
5
9

3
％

以
下

施
工

前
、

材
料

変
更

時
火

成
岩

類
を

粉
砕

し
た

石
粉

を
用

い
る

場
合

に
適

用
す

る
。

○

フ
ィ

ラ
ー

の
剥

離
抵

抗
性

試
験

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

〔
2
〕

-
6
1

1
/
4
以

下
施

工
前

、
材

料
変

更
時

火
成

岩
類

を
粉

砕
し

た
石

粉
を

用
い

る
場

合
に

適
用

す
る

。
○

製
鋼

ス
ラ

グ
の

水
浸

膨
張

性
試

験
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

2
〕

-
7
7

水
浸

膨
張

比
：

2
.
0
％

以
下

施
工

前
、

材
料

変
更

時
○

製
鋼

ス
ラ

グ
の

密
度

及
び

吸
水

率
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
1
0

S
S

　
表

乾
密

度
：

2
.
4
5
％

/
c
m
3
以

上
　

吸
水

率
　

：
3
.
0
％

以
下

施
工

前
、

材
料

変
更

時

○

粗
骨

材
の

す
り

へ
り

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
2
1

す
り

減
り

量
　

砕
石

：
3
0
％

以
下

　
C
S
S
 
：

5
0
％

以
下

　
S
 
S
 
：

3
0
％

以
下

施
工

前
、

材
料

変
更

時

○

硫
酸

ナ
ト

リ
ウ

ム
に

よ
る

骨
材

の
安

定
性

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
2
2

損
失

量
：

1
2
％

以
下

施
工

前
、

材
料

変
更

時
○

1
0
 
セ

メ
ン

　
 
ト

安
定

 
　

処
　

理
　

 
路

　
盤

1
1
 
ア

ス
フ

 
　

ァ
ル

ト
　

 
舗

　
装

品
質

管
理

　
-
 1

7
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

針
入

度
試

験
J
I
S
 
K
 
2
2
0
7

舗
装

施
工

便
覧

参
照

・
舗

装
用

石
油

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

：
表

3
.
3
.
1

・
ポ

リ
マ

ー
改

質
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
：

表
3
.
3
.
3

・
セ

ミ
ブ

ロ
ー

ン
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
：

表
3
.
3
.
4

施
工

前
、

材
料

変
更

時

○

軟
化

点
試

験
J
I
S
 
K
 
2
2
0
7

舗
装

施
工

便
覧

参
照

・
舗

装
用

石
油

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

：
表

3
.
3
.
1

・
ポ

リ
マ

ー
改

質
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
：

表
3
.
3
.
3

施
工

前
、

材
料

変
更

時

○

伸
度

試
験

J
I
S
 
K
 
2
2
0
7

舗
装

施
工

便
覧

参
照

・
舗

装
用

石
油

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

：
表

3
.
3
.
1

・
ポ

リ
マ

ー
改

質
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
：

表
3
.
3
.
3

施
工

前
、

材
料

変
更

時

○

ト
ル

エ
ン

可
溶

分
試

験
J
I
S
 
K
 
2
2
0
7

舗
装

施
工

便
覧

参
照

・
舗

装
用

石
油

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

：
表

3
.
3
.
1

・
セ

ミ
ブ

ロ
ー

ン
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
：

表
3
.
3
.
4

施
工

前
、

材
料

変
更

時

○

引
火

点
試

験
J
I
S
 
K
 
2
2
6
5

舗
装

施
工

便
覧

参
照

・
舗

装
用

石
油

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

：
表

3
.
3
.
1

・
ポ

リ
マ

ー
改

質
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
：

表
3
.
3
.
3

・
セ

ミ
ブ

ロ
ー

ン
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
：

表
3
.
3
.
4

施
工

前
、

材
料

変
更

時

○

薄
膜

加
熱

試
験

J
I
S
 
K
 
2
2
0
7

舗
装

施
工

便
覧

参
照

・
舗

装
用

石
油

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

：
表

3
.
3
.
1

・
ポ

リ
マ

ー
改

質
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
：

表
3
.
3
.
3

・
セ

ミ
ブ

ロ
ー

ン
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
：

表
3
.
3
.
4

施
工

前
、

材
料

変
更

時

○

蒸
発

後
の

針
入

度
比

試
験

J
I
S
 
K
 
2
2
0
7

舗
装

施
工

便
覧

参
照

・
舗

装
用

石
油

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

：
表

3
.
3
.
1

施
工

前
、

材
料

変
更

時
○

密
度

試
験

J
I
S
 
K
 
2
2
0
7

舗
装

施
工

便
覧

参
照

・
舗

装
用

石
油

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

：
表

3
.
3
.
1

・
ポ

リ
マ

ー
改

質
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
：

表
3
.
3
.
3

・
セ

ミ
ブ

ロ
ー

ン
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
：

表
3
.
3
.
4

施
工

前
、

材
料

変
更

時

○

高
温

動
粘

度
試

験
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

2
〕

-
1
8
0

舗
装

施
工

便
覧

参
照

・
セ

ミ
ブ

ロ
ー

ン
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
：

表
3
.
3
.
4

施
工

前
、

材
料

変
更

時
○

6
0
℃

粘
度

試
験

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

〔
2
〕

-
1
9
2

舗
装

施
工

便
覧

参
照

・
セ

ミ
ブ

ロ
ー

ン
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
：

表
3
.
3
.
4

施
工

前
、

材
料

変
更

時
○

タ
フ

ネ
ス

・
テ

ナ
シ

テ
ィ

試
験

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

〔
2
〕

-
2
4
4

舗
装

施
工

便
覧

参
照

・
ポ

リ
マ

ー
改

質
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
：

表
3
.
3
.
3

施
工

前
、

材
料

変
更

時
○

プ
ラ

ン
ト

粒
　

度
（

2
.
3
6
m
m
フ

ル
イ

）
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

2
〕

-
1
4

2
.
3
6
m
m
ふ

る
い

：
±

1
2
％

以
内

基
準

粒
度

定
期

的
又

は
随

時
。

印
字

記
録

の
場

合
：

全
数

又
は

抽
出

・
ふ

る
い

分
け

試
験

 
1
～

2
回

/
日

○

粒
　

度
（

7
5
μ

m
フ

ル
イ

）
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

2
〕

-
1
4

7
5
μ

m
ふ

る
い

：
±

5
％

以
内

基
準

粒
度

定
期

的
又

は
随

時
。

印
字

記
録

の
場

合
：

全
数

又
は

抽
出

・
ふ

る
い

分
け

試
験

 
1
～

2
回

/
日

○

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

量
抽

出
粒

度
分

析
試

験
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

4
〕

-
2
3
8

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

量
：

±
0
.
9
％

以
内

定
期

的
又

は
随

時
。

印
字

記
録

の
場

合
：

全
数

又
は

抽
出

・
ふ

る
い

分
け

試
験

 
1
～

2
回

/
日

○

温
度

測
定

（
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
・

骨
材

・
混

合
物

）
J
I
S
 
Z
 
8
7
1
0

配
合

設
計

で
決

定
し

た
混

合
温

度
。

随
　

時
　

○

材
料

そ
の

他

必
須

1
1
 
ア

ス
フ

 
　

ァ
ル

ト
　

 
舗

　
装

品
質

管
理

　
-
 1

8
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

プ
ラ

ン
ト

水
浸

ホ
イ

ー
ル

ト
ラ

ッ
キ

ン
グ

試
験

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

 
[
3
]
-

5
7

設
計

図
書

に
よ

る
。

設
計

図
書

に
よ

る
。

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

混
合

物
の

耐
剥

離
性

の
確

認
○

ホ
イ

ー
ル

ト
ラ

ッ
キ

ン
グ

試
験

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

 
[
3
]
-

3
9

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

混
合

物
の

耐
流

動
性

の
確

認
○

ラ
ベ

リ
ン

グ
試

験
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
 
[
3
]
-

1
7

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

混
合

物
の

耐
摩

耗
性

の
確

認
○

舗
設

現
場

必
須

現
場

密
度

の
測

定
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

3
〕

-
9
1

基
準

密
度

の
 
9
4
％

以
上

　
X
1
0 　

9
6
％

以
上

　
X
6  
　

9
6
％

以
上

　
X
3  
　

9
6
.
5
％

以
上

※
 
歩

道
舗

装
【

機
械

施
工

の
場

合
】

　
　

基
準

密
度

の
9
4
%
以

上
【

人
力

施
工

の
場

合
】

　
　

基
準

密
度

の
9
0
%
以

上

・
締

固
め

度
は

、
個

々
の

測
定

値
が

基
準

密
度

の
9
4
％

以
上

を
満

足
す

る
も

の
と

し
、

か
つ

平
均

値
に

つ
い

て
以

下
を

満
足

す
る

も
の

と
す

る
。

・
締

固
め

度
は

、
1
0
個

の
測

定
値

の
平

均
値

X
1
0
が

規
格

値
を

満
足

す
る

も
の

と
す

る
。

ま
た

、
1
0
個

の
測

定
値

が
得

が
た

い
場

合
は

3
個

の
測

定
値

の
平

均
値

X
3
が

規
格

値
を

満
足

す
る

も
の

と
す

る
が

、
X
3
が

規
格

値
を

は
ず

れ
た

場
合

は
、

さ
ら

に
3
個

の
デ

ー
タ

を
加

え
た

平
均

値
X
6
が

規
格

値
を

満
足

し
て

い
れ

ば
よ

い
。

・
1
工

事
あ

た
り

3
,
0
0
0
m
2
を

超
え

る
場

合
は

、
1
0
,
0
0
0
m
2
以

下
を

1
ロ

ッ
ト

と
し

、
1
ロ

ッ
ト

あ
た

り
1
0
個

（
1
0
孔

）
で

測
定

す
る

。
（

例
）

　
3
,
0
0
1
～

1
0
,
0
0
0
m
2
：

1
0
個

1
0
,
0
0
1
m
2
以

上
の

場
合

、
1
0
,
0
0
0
m
2
毎

に
1
0
個

追
加

し
、

測
定

箇
所

が
均

等
に

な
る

よ
う

に
設

定
す

る
こ

と
。

　
例

え
ば

1
2
,
0
0
0
m
2
の

場
合

：
6
,
0
0
0
m
2
／

1
ロ

ッ
ト

毎
に

1
0
個

、
合

計
2
0
個

　
な

お
、

1
工

事
あ

た
り

3
,
0
0
0
m
2
以

下
の

場
合

（
維

持
工

事
を

除
く

）
は

、
1
工

事
あ

た
り

3
個

（
3
孔

）
以

上
で

測
定

す
る

。
但

し
、

施
工

規
模

が
小

さ
く

3
個

の
デ

ー
タ

さ
え

得
ら

れ
な

い
場

合
は

、
1
個

又
は

2
個

の
平

均
値

X
n
が

、
X
3
を

満
足

し
て

い
れ

ば
よ

い
。

橋
面

舗
装

は
コ

ア
採

取
し

な
い

で
A
s
合

材
量

（
プ

ラ
ン

ト
出

荷
数

量
）

と
舗

設
面

積
及

び
厚

さ
で

の
密

度
管

理
、

ま
た

は
転

圧
回

数
に

よ
る

管
理

を
行

う
。

な
お

､
前

者
に

よ
る

密
度

管
理

を
お

こ
な

う
場

合
に

は
、

現
場

密
度

＝
舗

設
合

材
数

量
÷

(
舗

装
面

積
×

施
工

厚
さ

(
実

測
値

)
）

と
す

る
。

※
舗

設
合

材
数

量
=
ﾌ
ﾟ
ﾗ
ﾝ
ﾄ
出

荷
数

量
-
廃

棄
数

量
　

ﾌ
ﾟ
ﾗ
ﾝ
ﾄ
出

荷
数

量
:
出

荷
伝

票
ま

た
は

ﾌ
ﾟ
ﾗ
ﾝ
ﾄ
の

印
字

　
記

録
等

か
ら

求
め

る
合

計
数

量
　

廃
棄

数
量

:
舗

設
後

の
合

材
数

量
を

ﾌ
ﾟ
ﾗ
ﾝ
ﾄ
に

設
置

し
　

て
あ

る
ﾄ
ﾗ
ｯ
ｸ
ｽ
ｹ
ｰ
ﾙ
に

て
計

測
し

た
合

計
数

量

・
特

記
仕

様
書

に
定

め
た

施
工

箇
所

が
点

在
す

る
工

事
の

場
合

は
、

施
工

箇
所

毎
に

1
工

事
と

し
て

試
験

基
準

を
設

定
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

こ
れ

に
よ

り
難

い
場

合
は

、
監

督
職

員
と

協
議

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

・
1
工

事
に

複
数

の
厚

さ
の

舗
装

が
あ

る
場

合
は

、
舗

装
厚

さ
毎

に
試

験
基

準
を

設
定

す
る

も
の

と
す

る
。

な
お

、
こ

れ
に

よ
り

難
い

場
合

は
、

監
督

職
員

と
協

議
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

　

温
度

測
定

（
初

転
圧

前
）

J
I
S
 
Z
 
8
7
1
0

1
1
0
℃

以
上

随
　

時
測

定
値

の
記

録
は

、
1
日

4
回

（
午

前
・

午
後

各
2
回

）
　

　

外
観

検
査

（
混

合
物

）
目

視

随
　

時
積

荷
状

態
、

水
滴

の
有

無
、

骨
材

分
離

の
有

無
、

混
合

物
の

光
沢

、
混

合
状

態
、

不
純

物
の

有
無

等
に

つ
い

て
目

視
で

確
認

　

　
そ

の
他

す
べ

り
抵

抗
試

験
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

1
〕

-
8
4

設
計

図
書

に
よ

る
舗

設
車

線
毎

2
0
0
m
毎

に
１

回
　

　

必
須

コ
ン

シ
ス

テ
ン

シ
ー

V
C

試
験

　

舗
装

施
工

便
覧

 
8
-
3
-
3
に

よ
る

。
目

標
値

　
修

正
V
C
値

：
5
0
秒

当
　

初

　

マ
ー

シ
ャ

ル
突

き
固

め
試

験

転
圧

コ
ン

ク
リ

ー
ト

舗
装

技
術

指
針

（
案

）
※

い
ず

れ
か

1
方

法

舗
装

施
工

便
覧

 
8
-
3
-
3
に

よ
る

。
目

標
値

　
締

固
め

率
：

9
6
％

当
　

初
　

　

　
ラ

ン
マ

ー
突

き
固

め
試

験
　

舗
装

施
工

便
覧

 
8
-
3
-
3
に

よ
る

。
目

標
値

　
締

固
め

率
：

9
7
％

当
　

初
　

　

　

含
水

比
試

験
J
I
S
 
A
 
1
2
0
3

設
計

図
書

に
よ

る
。

当
　

初
含

水
比

は
、

品
質

管
理

試
験

と
し

て
コ

ン
シ

ス
テ

ン
シ

ー
試

験
が

や
む

え
ず

お
こ

な
え

な
い

場
合

に
適

用
す

る
。

な
お

測
定

方
法

は
試

験
の

迅
速

性
か

ら
付

録
7
に

示
し

た
直

火
法

に
よ

る
の

が
臨

ま
し

い
。

　

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
曲

げ
強

度
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
0
6

設
計

図
書

に
よ

る
。

2
回

／
日

（
午

前
・

午
後

）
で

、
３

本
１

組
／

回
　

　

1
1
 
ア

ス
フ

 
　

ァ
ル

ト
　

 
舗

　
装

そ
の

他

1
2
 
転

　
圧

　
 
コ

ン
ク

 
　

リ
ー

ト
材

料
（

J
I
S

マ
ー

ク
表

示
さ

れ
た

レ
デ

ィ
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
を

使
用

す
る

場
合

は
除

く
）

品
質

管
理

　
-
 1

9
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

そ
の

他
骨

材
の

ふ
る

い
分

け
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
0
2

舗
装

施
工

便
覧

細
骨

材
表

-
3
.
3
.
2
0

粗
骨

材
表

-
3
.
3
.
2
2

細
骨

材
3
0
0
m
3、

粗
骨

材
5
0
0
m
3ご

と
に

１
回

、
あ

る
い

は
１

回
／

日

　

○

骨
材

の
単

位
容

積
質

量
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
0
4

設
計

図
書

に
よ

る
。

細
骨

材
3
0
0
m
3、

粗
骨

材
5
0
0
m
3ご

と
に

１
回

、
あ

る
い

は
１

回
／

日

　

○

骨
材

の
密

度
及

び
吸

水
率

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
0
9

J
I
S
 
A
 
1
1
1
0

設
計

図
書

に
よ

る
。

工
事

開
始

前
、

材
料

の
変

更
時

　

○

粗
骨

材
の

す
り

へ
り

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
2
1

3
5
％

以
下

積
雪

寒
冷

地
2
5
％

以
下

工
事

開
始

前
、

材
料

の
変

更
時

ホ
ワ

イ
ト

ベ
ー

ス
に

使
用

す
る

場
合

：
4
0
％

以
下

○

骨
材

の
微

粒
分

量
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
0
3

J
I
S
 
A
 
5
0
0
5

J
I
S
 
A
 
5
3
0
8

粗
骨

材
砕

石
　

3
.
0
％

以
下

（
た

だ
し

、
粒

形
判

定
実

績
率

が
5
8
％

以
上

の
場

合
は

5
.
0
％

以
下

）
ス

ラ
グ

粗
骨

材
　

5
.
0
％

以
下

そ
れ

以
外

（
砂

利
等

）
　

1
.
0
％

以
下

細
骨

材
砕

砂
、

ス
ラ

グ
細

骨
材

　
5
.
0
％

以
下

そ
れ

以
外

（
砂

等
）

　
3
.
0
％

以
下

（
た

だ
し

、
砕

砂
で

粘
土

、
シ

ル
ト

等
を

含
ま

な
い

場
合

は
5
.
0
％

以
下

）

工
事

開
始

前
、

材
料

の
変

更
時

○

砂
の

有
機

不
純

物
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
0
5

標
準

色
よ

り
淡

い
こ

と
。

濃
い

場
合

で
も

圧
縮

強
度

が
9
0
％

以
上

の
場

合
は

使
用

で
き

る
。

工
事

開
始

前
、

材
料

の
変

更
時

濃
い

場
合

は
、

J
I
S
 
A
 
1
1
4
2
「

有
機

不
純

物
を

含
む

細
骨

材
の

モ
ル

タ
ル

圧
縮

強
度

に
よ

る
試

験
方

法
」

に
よ

る
。

○

モ
ル

タ
ル

の
圧

縮
強

度
に

よ
る

砂
の

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
4
2

圧
縮

強
度

の
9
0
％

以
上

試
料

と
な

る
砂

の
上

部
に

お
け

る
溶

液
の

色
が

標
準

色
液

の
色

よ
り

濃
い

場
合

。
　

○

骨
材

中
の

粘
土

塊
量

の
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
3
7

細
骨

材
：

1
.
0
％

以
下

粗
骨

材
：

0
.
2
5
％

以
下

工
事

開
始

前
、

材
料

の
変

更
時

観
察

で
問

題
な

け
れ

ば
省

略
で

き
る

。

○

硫
酸

ナ
ト

リ
ウ

ム
に

よ
る

骨
材

の
安

定
性

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
2
2

J
I
S
 
A
 
5
0
0
5

細
骨

材
：

1
0
％

以
下

粗
骨

材
：

1
2
％

以
下

工
事

開
始

前
、

材
料

の
変

更
時

寒
冷

地
で

凍
結

の
お

そ
れ

の
あ

る
地

点
に

適
用

す
る

。

○

セ
メ

ン
ト

の
物

理
試

験
J
I
S
 
R
 
5
2
0
1

J
I
S
 
R
 
5
2
1
0
（

ポ
ル

ト
ラ

ン
ド

セ
メ

ン
ト

）
J
I
S
 
R
 
5
2
1
1
（

高
炉

セ
メ

ン
ト

）
J
I
S
 
R
 
5
2
1
2
（

シ
リ

カ
セ

メ
ン

ト
）

J
I
S
 
R
 
5
2
1
3
（

フ
ラ

イ
ア

ッ
シ

ュ
セ

メ
ン

ト
）

J
I
S
 
R
 
5
2
1
4
（

エ
コ

セ
メ

ン
ト

）

工
事

開
始

前
、

工
事

中
1
回

/
月

以
上

　

○

1
2
 
転

　
圧

　
 
コ

ン
ク

 
　

リ
ー

ト

材
料

（
J
I
S

マ
ー

ク
表

示
さ

れ
た

レ
デ

ィ
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
を

使
用

す
る

場
合

は
除

く
）

品
質

管
理

　
-
 2

0
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

ポ
ル

ト
ラ

ン
ド

セ
メ

ン
ト

の
化

学
分

析
J
I
S
 
R
 
5
2
0
2

J
I
S
 
R
 
5
2
1
0
（

ポ
ル

ト
ラ

ン
ド

セ
メ

ン
ト

）
J
I
S
 
R
 
5
2
1
1
（

高
炉

セ
メ

ン
ト

）
J
I
S
 
R
 
5
2
1
2
（

シ
リ

カ
セ

メ
ン

ト
）

J
I
S
 
R
 
5
2
1
3
（

フ
ラ

イ
ア

ッ
シ

ュ
セ

メ
ン

ト
）

J
I
S
 
R
 
5
2
1
4
（

エ
コ

セ
メ

ン
ト

）

工
事

開
始

前
、

工
事

中
1
回

/
月

以
上

　

○

上
水

道
水

及
び

上
水

道
水

以
外

の
水

の
場

合
J
I
S
 
A
 
5
3
0
8
付

属
書

c

懸
濁

物
質

の
量

：
2
g
/
l
以

下
溶

解
性

蒸
発

残
留

物
の

量
：

1
g
/
l
以

下
塩

化
物

イ
オ

ン
量

：
2
0
0
p
p
m
以

下
セ

メ
ン

ト
の

凝
結

時
間

の
差

：
始

発
は

3
0
分

　
以

内
、

終
結

は
6
0
分

以
内

モ
ル

タ
ル

の
圧

縮
強

度
比

：
材

齢
7
及

び
2
8
日

　
で

9
0
％

以
上

工
事

開
始

前
及

び
工

事
中

１
回

/
年

以
上

及
び

水
質

が
変

わ
っ

た
場

合
。

上
水

道
を

使
用

し
て

る
場

合
は

試
験

に
換

え
、

上
水

道
を

使
用

し
て

る
こ

と
を

示
す

資
料

に
よ

る
確

認
を

行
う

。

○

回
収

水
の

場
合

：
J
I
S
 
A
 
5
3
0
8
附

属
書

c

塩
化

物
イ

オ
ン

量
：

2
0
0
p
p
m
以

下
セ

メ
ン

ト
の

凝
結

時
間

の
差

：
始

発
は

3
0
分

　
以

内
、

終
結

は
6
0
分

以
内

モ
ル

タ
ル

の
圧

縮
強

度
比

：
材

齢
7
及

び
2
8
日

　
で

9
0
％

以
上

工
事

開
始

前
及

び
工

事
中

１
回

/
年

以
上

及
び

水
質

が
変

わ
っ

た
場

合
。

ス
ラ

ッ
ジ

水
の

濃
度

は
１

回
／

日

た
だ

し
、

そ
の

原
水

は
上

水
道

水
及

び
上

水
道

水
以

外
の

水
の

規
定

に
適

合
す

る
も

の
と

す
る

。

○

そ
の

他
計

量
設

備
の

計
量

精
度

水
：

±
1
％

以
内

セ
メ

ン
ト

：
±

1
％

以
内

骨
材

　
：

±
3
％

以
内

混
和

材
：

±
2
％

以
内

（
高

炉
ス

ラ
グ

微
粉

末
の

場
合

は
±

1
％

以
内

）
混

和
剤

：
±

3
％

以
内

工
事

開
始

前
、

工
事

中
1
回

/
6
ヶ

月
以

上
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

場
合

、
印

字
記

録
に

よ
り

確
認

を
行

う
。

○

バ
ッ

チ
ミ

キ
サ

の
場

合
：

J
I
S
 
A
 
1
1
1
9

J
I
S
 
A
 
8
6
0
3
-
1

J
I
S
 
A
 
8
6
0
3
-
2

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
練

混
ぜ

量
＜

公
称

容
量

の
場

合
＞

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
中

の
モ

ル
タ

ル
量

の
偏

差
率

：
0
.
8
％

以
下

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
中

の
粗

骨
材

量
の

偏
差

率
：

5
％

以
下

　
圧

縮
強

度
の

偏
差

率
：

7
.
5
％

以
下

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
中

の
空

気
量

の
偏

差
率

：
1
0
％

以
下

　
コ

ン
シ

ス
テ

ン
シ

―
(
ス

ラ
ン

プ
）

の
偏

差
率

：
1
5
％

以
下

工
事

開
始

前
及

び
工

事
中

１
回

/
年

以
上

。

○

連
続

ミ
キ

サ
の

場
合

：
土

木
学

会
規

準
J
S
C
E
-
I
 
5
0
2

コ
ン

ク
リ

ー
ト

中
の

モ
ル

タ
ル

単
位

容
積

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

質
量

差
：

0
.
8
％

以
下

コ
ン

ク
リ

ー
ト

中
の

単
位

粗
骨

材
量

の
差

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

：
5
％

以
下

圧
縮

強
度

差
：

7
.
5
％

以
下

空
気

量
差

：
1
％

以
下

ス
ラ

ン
プ

差
：

3
㎝

以
下

工
事

開
始

前
及

び
工

事
中

１
回

/
年

以
上

。

○

1
2
 
転

　
圧

　
 
コ

ン
ク

 
　

リ
ー

ト

製
造

(
プ

ラ
ン

ト
)

（
J
I
S

マ
ー

ク
表

示
さ

れ
た

レ
デ

ィ
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
を

使
用

す
る

場
合

は
除

く
）

そ
の

他
材

料

練
混

ぜ
水

の
水

質
試

験

ミ
キ

サ
の

練
混

ぜ
性

能
試

験

総
使

用
量

が
5
0
m
3
未

満
の

場
合

は
1
回

以
上

の
試

験
、

ま
た

は
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

場
の

品
質

証
明

書
等

の
み

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

品
質

管
理

　
-
 2

1
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

製
造

そ
の

他
細

骨
材

の
表

面
水

率
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
1
1

設
計

図
書

に
よ

る
２

回
/
日

以
上

レ
デ

ィ
ー

ミ
ク

ス
コ

ン
ク

リ
ー

ト
以

外
の

場
合

に
適

用
す

る
。

○

粗
骨

材
の

表
面

水
率

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
2
5

設
計

図
書

に
よ

る
１

回
/
日

以
上

レ
デ

ィ
ー

ミ
ク

ス
コ

ン
ク

リ
ー

ト
以

外
の

場
合

に
適

用
す

る
。

○

施
工

必
須

コ
ン

シ
ス

テ
ン

シ
ー

V
C

試
験

　

修
正

V
C
値

の
±

1
0
秒

１
日

２
回

（
午

前
・

午
後

）
以

上
、

そ
の

他
コ

ン
シ

ス
テ

ン
シ

ー
の

変
動

が
認

め
ら

れ
る

場
合

な
ど

に
随

時
実

施
す

る
。

た
だ

し
運

搬
車

ご
と

に
目

視
観

察
を

行
う

。

　

　

マ
ー

シ
ャ

ル
突

き
固

め
試

験

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

〔
3
〕

-
2
9
0

※
い

ず
れ

か
1
方

法

目
標

値
の

±
1
.
5
％

１
日

２
回

（
午

前
・

午
後

）
以

上
、

そ
の

他
コ

ン
シ

ス
テ

ン
シ

ー
の

変
動

が
認

め
ら

れ
る

場
合

な
ど

に
随

時
実

施
す

る
。

た
だ

し
運

搬
車

ご
と

に
目

視
観

察
を

行
う

。

　

　

ラ
ン

マ
ー

突
き

固
め

試
験

　

目
標

値
の

±
1
.
5
％

１
日

２
回

（
午

前
・

午
後

）
以

上
、

そ
の

他
コ

ン
シ

ス
テ

ン
シ

ー
の

変
動

が
認

め
ら

れ
る

場
合

な
ど

に
随

時
実

施
す

る
。

た
だ

し
運

搬
車

ご
と

に
目

視
観

察
を

行
う

。

　

　

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
曲

げ
強

度
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
0
6

・
試

験
回

数
が

７
回

以
上

（
１

回
は

３
個

以
上

　
の

供
試

体
の

平
均

値
）

の
場

合
は

、
全

部
の

　
試

験
値

の
平

均
値

が
所

定
の

合
格

判
断

強
度

　
を

上
ま

わ
る

も
の

と
す

る
。

・
試

験
回

数
が

7
回

未
満

と
な

る
場

合
は

、
　

①
１

回
の

試
験

結
果

は
配

合
基

準
強

度
の

8
5

　
　

％
以

上
　

②
３

回
の

試
験

結
果

の
平

均
値

は
配

合
基

準
　

　
強

度
以

上

２
回

／
日

（
午

前
・

午
後

）
で

、
３

本
１

組
／

回
（

材
令

2
8
日

）
　

　

温
度

測
定

（
コ

ン
ク

リ
ー

ト
）

J
I
S
 
Z
 
8
7
1
0

　
２

回
／

日
（

午
前

・
午

後
）

以
上

　
　

現
場

密
度

の
測

定
R
I
水

分
密

度
計

基
準

密
度

の
9
5
.
5
％

以
上

。
4
0
ｍ

に
１

回
（

横
断

方
向

に
３

ヶ
所

）
　

　

コ
ア

に
よ

る
密

度
測

定
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

3
〕

-
3
0
0

　
1
,
0
0
0
m
2に

１
個

の
割

合
で

コ
ア

ー
を

採
取

し
て

測
定

　
　

材
料

必
須

骨
材

の
ふ

る
い

分
け

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
0
2

J
I
S
 
A
 
5
0
0
1
　

表
２

参
照

施
工

前
、

材
料

変
更

時
○

骨
材

の
密

度
及

び
吸

水
率

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
0
9

J
I
S
 
A
 
1
1
1
0

表
層

・
基

層

　
表

乾
密

度
：

2
.
4
5
g
/
c
m
3以

上
　

吸
水

率
　

：
3
.
0
％

以
下

施
工

前
、

材
料

変
更

時

○

　
骨

材
中

の
粘

土
塊

量
の

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
3
7

粘
土

、
粘

土
塊

量
：

0
.
2
5
％

以
下

施
工

前
、

材
料

変
更

時
○

　
粗

骨
材

の
形

状
試

験
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

2
〕

-
4
5

細
長

、
あ

る
い

は
偏

平
な

石
片

：
1
0
％

以
下

施
工

前
、

材
料

変
更

時
○

1
3
 
グ

ー
ス

 
　

ア
ス

フ
　

 
ァ

ル
ト

 
　

舗
　

装

1
2
 
転

　
圧

　
 
コ

ン
ク

 
　

リ
ー

ト

品
質

管
理

　
-
 2

2
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

フ
ィ

ラ
ー

の
粒

度
試

験
J
I
S
 
A
 
5
0
0
8

便
覧

3
.
3
.
1
7
に

よ
る

。
施

工
前

、
材

料
変

更
時

○

フ
ィ

ラ
ー

の
水

分
試

験
J
I
S
 
A
 
5
0
0
8

１
％

以
下

施
工

前
、

材
料

変
更

時
○

そ
の

他
粗

骨
材

の
す

り
へ

り
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
2
1

3
0
％

以
下

施
工

前
、

材
料

変
更

時
○

硫
酸

ナ
ト

リ
ウ

ム
に

よ
る

骨
材

の
安

定
性

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
2
2

損
失

量
：

1
2
％

以
下

施
工

前
、

材
料

変
更

時
○

粗
骨

材
中

の
軟

石
量

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
2
6

軟
石

量
：

5
％

以
下

施
工

前
、

材
料

変
更

時
○

針
入

度
試

験
J
I
S
 
K
 
2
2
0
7

1
5
～

3
0
(
1
/
1
0
m
m
)

施
工

前
、

材
料

変
更

時
規

格
値

は
、

石
油

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

（
針

入
度

2
0
～

4
0
）

に
ト

リ
ニ

ダ
ッ

ト
レ

イ
ク

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

を
混

合
し

た
も

の
の

性
状

値
で

あ
る

。
○

軟
化

点
試

験
J
I
S
 
K
 
2
2
0
7

5
8
～

6
8
℃

施
工

前
、

材
料

変
更

時
規

格
値

は
、

石
油

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

（
針

入
度

2
0
～

4
0
）

に
ト

リ
ニ

ダ
ッ

ト
レ

イ
ク

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

を
混

合
し

た
も

の
の

性
状

値
で

あ
る

。
○

伸
度

試
験

J
I
S
 
K
 
2
2
0
7

1
0
㎝

以
上

（
2
5
℃

）
施

工
前

、
材

料
変

更
時

規
格

値
は

、
石

油
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
（

針
入

度
2
0
～

4
0
）

に
ト

リ
ニ

ダ
ッ

ト
レ

イ
ク

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

を
混

合
し

た
も

の
の

性
状

値
で

あ
る

。
○

ト
ル

エ
ン

可
溶

分
試

験
J
I
S
 
K
 
2
2
0
7

8
6
～

9
1
％

施
工

前
、

材
料

変
更

時
規

格
値

は
、

石
油

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

（
針

入
度

2
0
～

4
0
）

に
ト

リ
ニ

ダ
ッ

ト
レ

イ
ク

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

を
混

合
し

た
も

の
の

性
状

値
で

あ
る

。
○

引
火

点
試

験

J
I
S
 
K
 
2
2
6
5
-
1

J
I
S
 
K
 
2
2
6
5
-
2

J
I
S
 
K
 
2
2
6
5
-
3

J
I
S
 
K
 
2
2
6
5
-
4

2
4
0
℃

以
上

施
工

前
、

材
料

変
更

時
規

格
値

は
、

石
油

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

（
針

入
度

2
0
～

4
0
）

に
ト

リ
ニ

ダ
ッ

ト
レ

イ
ク

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

を
混

合
し

た
も

の
の

性
状

値
で

あ
る

。
○

蒸
発

質
量

変
化

率
試

験
J
I
S
 
K
 
2
2
0
7

0
.
5
％

以
下

施
工

前
、

材
料

変
更

時
規

格
値

は
、

石
油

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

（
針

入
度

2
0
～

4
0
）

に
ト

リ
ニ

ダ
ッ

ト
レ

イ
ク

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

を
混

合
し

た
も

の
の

性
状

値
で

あ
る

。
○

密
度

試
験

J
I
S
 
K
 
2
2
0
7

1
.
0
7
～

1
.
1
3
g
/
c
m
3

施
工

前
、

材
料

変
更

時
規

格
値

は
、

石
油

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

（
針

入
度

2
0
～

4
0
）

に
ト

リ
ニ

ダ
ッ

ト
レ

イ
ク

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

を
混

合
し

た
も

の
の

性
状

値
で

あ
る

。
○

プ
ラ

ン
ト

必
須

貫
入

試
験

4
0
℃

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

〔
3
〕

-
3
1
5

貫
入

量
（

4
0
℃

）
目

標
値

　
 
表

層
：

1
～

4
m
m

　
 
基

層
：

1
～

6
m
m

配
合

毎
に

各
１

回
。

た
だ

し
、

同
一

配
合

の
合

材
1
0
0
t
未

満
の

場
合

も
実

施
す

る
。

　

○

リ
ュ

エ
ル

流
動

性
試

験
2
4
0
℃

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

〔
3
〕

-
3
2
0

3
～

2
0
秒

（
目

標
値

）
配

合
毎

に
各

１
回

。
た

だ
し

、
同

一
配

合
の

合
材

1
0
0
t
未

満
の

場
合

も
実

施
す

る
。

　
○

ホ
イ

ー
ル

ト
ラ

ッ
キ

ン
グ

試
験

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

〔
3
〕

-
3
9

3
0
0
以

上
配

合
毎

に
各

１
回

。
た

だ
し

、
同

一
配

合
の

合
材

1
0
1
t
未

満
の

場
合

も
実

施
す

る
。

　
○

必
須

材
料

1
3
 
グ

ー
ス

 
　

ア
ス

フ
　

 
ァ

ル
ト

 
　

舗
　

装

品
質

管
理

　
-
 2

3
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

曲
げ

試
験

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

〔
3
〕

-
6
9

破
断

ひ
ず

み
（

-
1
0
℃

、
5
0
m
m
/
m
i
n
）

8
.
0
×

1
0
-
3以

上

配
合

毎
に

各
１

回
。

た
だ

し
、

同
一

配
合

の
合

材
1
0
2
t
未

満
の

場
合

も
実

施
す

る
。

　
○

粒
　

度
（

2
.
3
6
m
m
フ

ル
イ

）
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

2
〕

-
1
4

2
.
3
6
m
m
ふ

る
い

：
±

1
2
％

以
内

基
準

粒
度

定
期

的
又

は
随

時
。

印
字

記
録

の
場

合
：

全
数

又
は

抽
出

・
ふ

る
い

分
け

試
験

 
1
～

2
回

/
日

○

粒
　

度
（

7
5
μ

m
フ

ル
イ

）
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

2
〕

-
1
4

7
5
μ

m
ふ

る
い

：
±

5
％

以
内

基
準

粒
度

定
期

的
又

は
随

時
。

印
字

記
録

の
場

合
：

全
数

又
は

抽
出

・
ふ

る
い

分
け

試
験

 
1
～

2
回

/
日

○

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

量
抽

出
粒

度
分

析
試

験
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

4
〕

-
2
3
8

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

量
：

±
0
.
9
％

以
内

定
期

的
又

は
随

時
。

印
字

記
録

の
場

合
：

全
数

又
は

抽
出

・
ふ

る
い

分
け

試
験

 
1
～

3
回

/
日

○

温
度

測
定

（
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
・

骨
　

材
・

混
合

物
）

J
I
S
 
Z
 
8
7
1
0

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

：
2
2
0
℃

以
下

石
　

粉
：

常
温

～
1
5
0
℃

随
　

時
　

○

舗
設

現
場

必
須

温
度

測
定

（
初

転
圧

前
）

J
I
S
 
Z
 
8
7
1
0

　
随

　
時

測
定

値
の

記
録

は
、

1
日

4
回

（
午

前
・

午
後

各
2
回

）
　

材
料

必
須

土
の

締
固

め
試

験
J
I
S
 
A
 
1
2
1
0

設
計

図
書

に
よ

る
。

当
初

及
び

土
質

の
変

化
し

た
と

き
。

　

Ｃ
Ｂ

Ｒ
試

験
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

4
〕

-
1
5
5
，

〔
4
〕

-
1
5
8

設
計

図
書

に
よ

る
。

当
初

及
び

土
質

の
変

化
し

た
と

き
。

　

　

施
工

必
須

大
粒

径
≦

5
3
㎜

：
砂

置
換

法
（

J
I
S
 
A
1
2
1
4
）

大
粒

径
＞

5
3
㎜

：
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
 
[
4
]
-

1
8
5
突

砂
法

設
計

図
書

に
よ

る
。

5
0
0
m
3に

つ
き

１
回

の
割

合
で

行
う

。

但
し

、
1
,
5
0
0
m
3未

満
の

工
事

は
１

工
事

当
た

り
３

回
以

上
。

１
回

の
試

験
に

つ
き

３
孔

で
測

定
し

、
３

孔
の

低
値

で
判

定
を

行
う

。

・
特

記
仕

様
書

に
定

め
た

施
工

箇
所

が
点

在
す

る
工

事
の

場
合

は
、

施
工

箇
所

毎
に

1
工

事
と

し
て

試
験

基
準

を
設

定
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

こ
れ

に
よ

り
難

い
場

合
は

、
監

督
職

員
と

協
議

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　

　

ま
た

は
、

R
I
計

器
を

用
い

た
盛

土
の

締
固

め
管

理
要

領
（

案
）

設
計

図
書

に
よ

る
。

盛
土

を
管

理
す

る
単

位
(
以

下
｢
管

理
単

位
｣
)
に

分
割

し
て

管
理

単
位

ご
と

に
管

理
を

行
う

も
の

と
す

る
。

１
日

の
１

層
あ

た
り

の
施

工
面

積
を

基
準

と
す

る
。

管
理

単
位

の
面

積
は

1
,
5
0
0
m
2を

標
準

と

し
、

１
日

の
施

工
面

積
が

2
,
0
0
0
m
2以

上
の

場
合

、
そ

の
施

工
面

積
を

２
管

理
単

位
以

上
に

分
割

す
る

も
の

と
す

る
。

１
管

理
単

位
あ

た
り

の
測

定
点

数
の

目
安

を
下

表
に

示
す

。

・
大

粒
径

＜
1
0
0
㎜

の
場

合
に

適
用

す
る

。
・

左
記

の
規

格
値

を
満

た
し

て
い

て
も

、
規

格
値

を
著

　
し

く
下

回
っ

て
い

る
点

が
存

在
し

た
場

合
は

、
監

督
　

職
員

と
の

協
議

の
上

で
、

（
再

）
転

圧
を

行
う

も
の

　
と

す
る

。

　

必
須

現
場

密
度

の
測

定
※

右
記

試
験

方
法

（
3
種

類
）

の
い

ず
れ

か
を

実
施

す
る

。

1
3
 
グ

ー
ス

 
　

ア
ス

フ
　

 
ァ

ル
ト

 
　

舗
　

装

1
4
 
路

　
床

　
 
安

　
定

　
 
処

理
工

プ
ラ

ン
ト

品
質

管
理

　
-
 2

4
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

施
工

必
須

現
場

密
度

の
測

定
※

右
記

試
験

方
法

（
3
種

類
）

の
い

ず
れ

か
を

実
施

す
る

。

ま
た

は
、

「
Ｔ

Ｓ
・

G
N
S
S
を

用
い

た
盛

土
の

締
固

め
管

理
要

領
」

に
よ

る

施
工

範
囲

を
小

分
割

し
た

管
理

ブ
ロ

ッ
ク

の
全

て
が

規
定

回
数

だ
け

締
め

固
め

ら
れ

た
こ

と
を

確
認

す
る

。
た

だ
し

、
路

肩
か

ら
１

ｍ
以

内
と

締
固

め
機

械
が

近
寄

れ
な

い
構

造
物

周
辺

は
除

く
。

１
．

盛
土

を
管

理
す

る
単

位
（

以
下

「
管

理
　

単
位

」
）

に
分

割
し

て
管

理
単

位
毎

に
管

　
理

を
行

う
。

２
．

管
理

単
位

は
築

堤
、

路
体

路
床

と
も

１
　

日
の

１
層

当
た

り
の

施
工

面
積

は
1
,
5
0
0

　
m
2
を

標
準

と
す

る
。

ま
た

、
１

日
の

施
工

　
面

積
が

2
,
0
0
0
m
2
以

上
の

場
合

、
そ

の
施

　
工

面
積

を
２

管
理

単
位

以
上

に
分

割
す

る
　

も
の

と
す

る
。

３
．

１
日

の
施

工
が

複
数

層
に

及
ぶ

場
合

で
　

も
１

管
理

単
位

を
複

数
層

に
ま

た
が

ら
せ

　
る

こ
と

は
し

な
い

も
の

と
す

る
。

４
．

土
取

り
場

の
状

況
や

土
質

状
況

が
変

わ
　

る
場

合
に

は
、

新
規

の
管

理
単

位
と

し
て

　
取

り
扱

う
も

の
と

す
る

。

プ
ル

ー
フ

ロ
ー

リ
ン

グ
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

4
〕

-
2
1
0

路
床

仕
上

げ
後

、
全

幅
,
全

区
間

で
実

施
す

る
。

・
荷

重
車

に
つ

い
て

は
、

施
工

時
に

用
い

た
転

圧
機

械
と

同
等

以
上

の
締

固
効

果
を

持
つ

ロ
ー

ラ
や

ト
ラ

ッ
ク

等
を

用
い

る
も

の
と

す
る

。
　

そ
の

他
平

板
載

荷
試

験
J
I
S
 
A
 
1
2
1
5

　
延

長
4
0
ｍ

に
つ

き
１

ヶ
所

の
割

で
行

う
。

・
セ

メ
ン

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

路
盤

に
適

用
す

る
。

　

現
場

Ｃ
Ｂ

Ｒ
試

験
J
I
S
 
A
1
2
2
2

設
計

図
書

に
よ

る
。

各
車

線
ご

と
に

延
長

4
0
ｍ

に
つ

き
1
回

の
割

で
行

う
。

　

含
水

比
試

験
J
I
S
 
A
 
1
2
0
3

設
計

図
書

に
よ

る
。

5
0
0
m
3
に

つ
き

1
回

の
割

合
で

行
う

。
た

だ
し

、
1
,
5
0
0
m
3
未

満
の

工
事

は
1
工

事
当

た
り

3
回

以
上

。

・
特

記
仕

様
書

に
定

め
た

施
工

箇
所

が
点

在
す

る
工

事
の

場
合

は
、

施
工

箇
所

毎
に

1
工

事
と

し
て

試
験

基
準

を
設

定
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

こ
れ

に
よ

り
難

い
場

合
は

、
監

督
職

員
と

協
議

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　

　
た

わ
み

量
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

1
〕

-
2
2
7

（
ﾍ
ﾞ
ﾝ
ｹ
ﾞ
ﾙ
ﾏ
ﾝ
ﾋ
ﾞ
ｰ
ﾑ
）

設
計

図
書

に
よ

る
。

プ
ル

ー
フ

ロ
ー

リ
ン

グ
で

の
不

良
箇

所
に

つ
い

て
実

施
。

　

材
料

そ
の

他
土

の
一

軸
圧

縮
試

験
J
I
S
 
A
 
1
2
1
6

設
計

図
書

に
よ

る
。

当
初

及
び

土
質

の
変

化
し

た
と

き
。

配
合

を
定

め
る

た
め

の
試

験
で

あ
る

。

施
工

必
須

現
場

密
度

の
測

定
※

右
記

試
験

方
法

（
3
種

類
）

の
い

ず
れ

か
を

実
施

す
る

。

大
粒

径
≦

5
3
㎜

：
砂

置
換

法
（

J
I
S
 
A
1
2
1
4
）

大
粒

径
＞

5
3
㎜

：
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
 
[
4
]
-

1
8
5
突

砂
法

設
計

図
書

に
よ

る
。

5
0
0
m
3に

つ
き

１
回

の
割

合
で

行
う

。

但
し

、
1
,
5
0
0
m
3未

満
の

工
事

は
１

工
事

当
た

り
３

回
以

上
。

１
回

の
試

験
に

つ
き

３
孔

で
測

定
し

、
３

孔
の

低
値

で
判

定
を

行
う

。

・
特

記
仕

様
書

に
定

め
た

施
工

箇
所

が
点

在
す

る
工

事
の

場
合

は
、

施
工

箇
所

毎
に

1
工

事
と

し
て

試
験

基
準

を
設

定
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

こ
れ

に
よ

り
難

い
場

合
は

、
監

督
職

員
と

協
議

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　

ま
た

は
、

「
R
I
計

器
を

用
い

た
盛

土
の

締
固

め
管

理
要

領
（

案
）

」
に

よ
る

設
計

図
書

に
よ

る
。

盛
土

を
管

理
す

る
単

位
(
以

下
｢
管

理
単

位
｣
)
に

分
割

し
て

管
理

単
位

ご
と

に
管

理
を

行
う

も
の

と
す

る
。

１
日

の
１

層
あ

た
り

の
施

工
面

積
を

基
準

と
す

る
。

管
理

単
位

の
面

積
は

1
,
5
0
0
m
2を

標
準

と

し
、

１
日

の
施

工
面

積
が

2
,
0
0
0
m
2以

上
の

場
合

、
そ

の
施

工
面

積
を

2
管

理
単

位
以

上
に

分
割

す
る

も
の

と
す

る
。

１
管

理
単

位
あ

た
り

の
測

定
点

数
の

目
安

を
下

表
に

示
す

。

・
大

粒
径

＜
1
0
0
㎜

の
場

合
に

適
用

す
る

。
・

左
記

の
規

格
値

を
満

た
し

て
い

て
も

、
規

格
値

を
著

　
し

く
下

回
っ

て
い

る
点

が
存

在
し

た
場

合
は

、
監

督
　

職
員

と
の

協
議

の
上

で
、

（
再

）
転

圧
を

行
う

も
の

　
と

す
る

。

　

1
5
 
表

層
安

 
定

処
理

工
(
表

層
混

 
 
合

処
理

)

1
4
 
路

　
床

　
 
安

　
定

　
 
処

理
工

品
質

管
理

　
-
 2

5
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

1
5
 
表

層
安

 
定

処
理

工
(
表

層
混

 
 
合

処
理

)

施
工

必
須

現
場

密
度

の
測

定
※

右
記

試
験

方
法

（
3
種

類
）

の
い

ず
れ

か
を

実
施

す
る

。

ま
た

は
、

「
Ｔ

Ｓ
・

G
N
S
S
を

用
い

た
盛

土
の

締
固

め
管

理
要

領
」

に
よ

る

施
工

範
囲

を
小

分
割

し
た

管
理

ブ
ロ

ッ
ク

の
全

て
が

規
定

回
数

だ
け

締
め

固
め

ら
れ

た
こ

と
を

確
認

す
る

。
た

だ
し

、
路

肩
か

ら
１

ｍ
以

内
と

締
固

め
機

械
が

近
寄

れ
な

い
構

造
物

周
辺

は
除

く
。

１
．

盛
土

を
管

理
す

る
単

位
（

以
下

「
管

理
　

単
位

」
）

に
分

割
し

て
管

理
単

位
毎

に
管

　
理

を
行

う
。

２
．

管
理

単
位

は
築

堤
、

路
体

路
床

と
も

１
　

日
の

１
層

当
た

り
の

施
工

面
積

は
1
,
5
0
0

　
m
2
を

標
準

と
す

る
。

ま
た

、
１

日
の

施
工

　
面

積
が

2
,
0
0
0
m
2
以

上
の

場
合

、
そ

の
施

　
工

面
積

を
２

管
理

単
位

以
上

に
分

割
す

る
　

も
の

と
す

る
。

３
．

１
日

の
施

工
が

複
数

層
に

及
ぶ

場
合

で
　

も
１

管
理

単
位

を
複

数
層

に
ま

た
が

ら
せ

　
る

こ
と

は
し

な
い

も
の

と
す

る
。

４
．

土
取

り
場

の
状

況
や

土
質

状
況

が
変

わ
　

る
場

合
に

は
、

新
規

の
管

理
単

位
と

し
て

　
取

り
扱

う
も

の
と

す
る

。

プ
ル

ー
フ

ロ
ー

リ
ン

グ
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

4
〕

-
2
1
0

路
床

仕
上

げ
後

、
全

幅
,
全

区
間

で
実

施
す

る
。

・
荷

重
車

に
つ

い
て

は
、

施
工

時
に

用
い

た
転

　
圧

機
械

と
同

等
以

上
の

締
固

め
効

果
を

持
つ

ロ
ー

ラ
や

　
ト

ラ
ッ

ク
等

を
用

い
る

も
の

と
す

る
。

　

そ
の

他
平

板
載

荷
試

験
J
I
S
 
A
 
1
2
1
5

　
各

車
線

ご
と

に
延

長
4
0
ｍ

に
つ

き
１

回
の

割
で

行
う

。
　

現
場

Ｃ
Ｂ

Ｒ
試

験
J
I
S
 
A
 
1
2
2
2

設
計

図
書

に
よ

る
。

各
車

線
ご

と
に

延
長

4
0
ｍ

に
つ

き
1
回

の
割

で
行

う
。

　

含
水

比
試

験
J
I
S
 
A
 
1
2
0
3

設
計

図
書

に
よ

る
。

5
0
0
m
3
に

つ
き

1
回

の
割

合
で

行
う

。
た

だ
し

、
1
,
5
0
0
m
3
未

満
の

工
事

は
1
工

事
当

た
り

3
回

以
上

。

・
特

記
仕

様
書

に
定

め
た

施
工

箇
所

が
点

在
す

る
工

事
の

場
合

は
、

施
工

箇
所

毎
に

1
工

事
と

し
て

試
験

基
準

を
設

定
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

こ
れ

に
よ

り
難

い
場

合
は

、
監

督
職

員
と

協
議

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　

た
わ

み
量

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

〔
1
〕

-
2
2
7

（
ﾍ
ﾞ
ﾝ
ｹ
ﾞ
ﾙ
ﾏ
ﾝ
ﾋ
ﾞ
ｰ
ﾑ
）

設
計

図
書

に
よ

る
。

プ
ル

ー
フ

ロ
ー

リ
ン

グ
で

の
不

良
箇

所
に

つ
い

て
実

施
。

　

品
質

管
理

　
-
 2

6
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

1
6
 
固

結
工

材
料

必
須

土
の

一
軸

圧
縮

試
験

J
I
S
 
A
 
1
2
1
6

設
計

図
書

に
よ

る
。

な
お

、
1
回

の
試

験
と

は
3
個

の
供

試
体

の
試

験
値

の
平

均
値

で
表

し
た

も
の

当
初

及
び

土
質

の
変

化
し

た
と

き
。

配
合

を
定

め
る

た
め

の
試

験
で

あ
る

。

ゲ
ル

タ
イ

ム
試

験
当

初
及

び
土

質
の

変
化

し
た

と
き

。
配

合
を

定
め

る
た

め
の

試
験

で
あ

る
。

改
良

体
全

長
の

連
続

性
確

認
ボ

ー
リ

ン
グ

コ
ア

の
目

視
確

認

改
良

体
の

上
端

か
ら

下
端

ま
で

の
全

長
を

ボ
ー

リ
ン

グ
に

よ
り

採
取

し
、

全
長

に
お

い
て

連
続

し
て

改
良

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

目
視

確
認

す
る

。
改

良
体

5
0
0
本

未
満

は
3
本

、
5
0
0
本

以
上

は
2
5
0
本

増
え

る
ご

と
に

1
本

追
加

す
る

。
現

場
の

条
件

、
規

模
等

に
よ

り
上

記
に

よ
り

が
た

い
場

合
は

監
督

職
員

の
指

示
に

よ
る

。

・
ボ

ー
リ

ン
グ

等
に

よ
り

供
試

体
を

採
取

す
る

。
・

改
良

体
の

強
度

確
認

に
は

、
改

良
体

全
長

の
連

続
性

を
確

認
し

た
ボ

ー
リ

ン
グ

コ
ア

を
利

用
し

て
も

よ
い

。

土
の

一
軸

圧
縮

試
験

（
改

良
体

の
強

度
）

J
I
S
 
A
 
1
2
1
6

①
各

供
試

体
の

試
験

結
果

は
改

良
地

盤
設

計
強

　
度

の
8
5
％

以
上

。
②

１
回

の
試

験
結

果
は

改
良

地
盤

設
計

強
度

以
　

上
。

な
お

、
１

回
の

試
験

と
は

３
個

の
供

試
体

の
試

験
値

の
平

均
値

で
表

し
た

も
の

改
良

体
5
0
0
本

未
満

は
3
本

、
5
0
0
本

以
上

は
2
5
0

本
増

え
る

ご
と

に
1
本

追
加

す
る

。
試

験
は

1
本

の
改

良
体

に
つ

い
て

、
上

、
中

、
下

そ
れ

ぞ
れ

1
回

、
計

3
回

と
す

る
。

た
だ

し
、

1
本

の
改

良
体

で
設

計
強

度
を

変
え

て
い

る
場

合
は

、
各

設
計

強
度

毎
に

3
回

と
す

る
。

現
場

の
条

件
、

規
模

等
に

よ
り

上
記

に
よ

り
が

た
い

場
合

は
監

督
職

員
の

指
示

に
よ

る
。

・
改

良
体

の
強

度
確

認
に

は
、

改
良

体
全

長
の

連
続

性
を

確
認

し
た

ボ
ー

リ
ン

グ
コ

ア
を

利
用

し
て

も
よ

い
。

・
複

数
の

強
度

の
改

良
体

が
あ

る
場

合
は

、
改

良
体

毎
に

試
験

基
準

を
設

定
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

こ
れ

に
よ

り
難

い
場

合
は

、
監

督
職

員
と

協
議

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　

施
工

必
須

モ
ル

タ
ル

の
圧

縮
強

度
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
0
8

設
計

図
書

に
よ

る
。

２
回

（
午

前
・

午
後

）
／

日
　

　

モ
ル

タ
ル

の
フ

ロ
ー

値
試

験
J
I
S
 
R
 
5
2
0
1

設
計

図
書

に
よ

る
。

練
り

ま
ぜ

開
始

前
に

試
験

は
２

回
行

い
、

そ
の

平
均

値
を

フ
ロ

ー
値

と
す

る
。

　

適
正

試
験

（
多

サ
イ

ク
ル

確
認

試
験

）

グ
ラ

ウ
ン

ド
ア

ン
カ

ー
設

計
・

施
工

基
準

、
同

解
説

（
J
G
S
4
1
0
1
-
2
0
1
2
）

設
計

ア
ン

カ
ー

力
に

対
し

て
十

分
に

安
全

で
あ

る
こ

と
。

・
施

工
数

量
の

5
％

か
つ

3
本

以
上

。
・

初
期

荷
重

は
計

画
大

荷
重

の
約

0
.
1
倍

　
と

し
、

引
き

抜
き

試
験

に
準

じ
た

方
法

で
　

載
荷

と
除

荷
を

繰
り

返
す

。

た
だ

し
、

モ
ル

タ
ル

の
必

要
強

度
の

確
認

後
に

実
施

す
る

こ
と

。
　

　

確
認

試
験

（
１

サ
イ

ク
ル

確
認

試
験

）

グ
ラ

ウ
ン

ド
ア

ン
カ

ー
設

計
・

施
工

基
準

、
同

解
説

（
J
G
S
4
1
0
1
-
2
0
1
2
）

設
計

ア
ン

カ
ー

力
に

対
し

て
十

分
に

安
全

で
あ

る
こ

と
。

・
多

サ
イ

ク
ル

確
認

試
験

に
用

い
た

ア
ン

　
カ

ー
を

除
く

す
べ

て
。

・
初

期
荷

重
は

計
画

大
荷

重
の

約
0
.
1
倍

　
と

し
、

計
画

大
荷

重
ま

で
載

荷
し

た
　

後
、

初
期

荷
重

ま
で

除
荷

す
る

１
サ

イ
ク

　
ル

方
式

と
す

る
。

た
だ

し
、

モ
ル

タ
ル

の
必

要
強

度
の

確
認

後
に

実
施

す
る

こ
と

。

　

　

そ
の

他
そ

の
他

の
確

認
試

験
グ

ラ
ウ

ン
ド

ア
ン

カ
ー

設
計

・
施

工
基

準
、

同
解

説
（

J
G
S
4
1
0
1
-
2
0
1
2
）

所
定

の
緊

張
力

が
導

入
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
・

定
着

時
緊

張
力

確
認

試
験

・
残

存
引

張
力

確
認

試
験

・
リ

フ
ト

オ
フ

試
験

等
が

あ
り

、
多

サ
イ

ク
ル

確
認

試
験

、
１

サ
イ

ク
ル

確
認

試
験

の
試

験
結

果
を

も
と

に
、

監
督

員
と

協
議

し
行

う
必

要
性

の
有

無
を

判
断

す
る

。

　

材
料

必
須

土
の

締
固

め
試

験
J
I
S
 
A
 
1
2
1
0

設
計

図
書

に
よ

る
。

当
初

及
び

土
質

の
変

化
時

　
　

外
観

検
査

（
ス

ト
リ

ッ
プ

、
鋼

製
壁

面
材

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
製

壁
面

材
等

）

補
強

土
壁

工
法

各
設

計
・

施
工

マ
ニ

ュ
ア

ル

補
強

土
壁

工
法

各
設

計
・

施
工

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

よ
る

。
補

強
土

壁
工

法
各

設
計

・
施

工
マ

ニ
ュ

ア
ル

に
よ

る
。

　

　

施
工

必
須

1
8
 
補

強
土

 
　

壁
　

工

1
7
 
ア

ン
カ

 
　

ー
　

工

品
質

管
理

　
-
 2

7
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

材
料

必
須

コ
ン

ク
リ

ー
ト

製
壁

面
材

の
コ

ン
ク

リ
ー

ト
強

度
試

験

補
強

土
壁

工
法

各
設

計
・

施
工

マ
ニ

ュ
ア

ル

補
強

土
壁

工
法

各
設

計
・

施
工

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

よ
る

。
補

強
土

壁
工

法
各

設
計

・
施

工
マ

ニ
ュ

ア
ル

に
よ

る
。

　

○

そ
の

他
土

の
粒

度
試

験
補

強
土

壁
工

法
各

設
計

・
施

工
マ

ニ
ュ

ア
ル

補
強

土
壁

工
法

各
設

計
・

施
工

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

よ
る

。
設

計
図

書
に

よ
る

。
　

　

現
場

密
度

の
測

定
※

右
記

試
験

方
法

（
3
種

類
）

の
い

ず
れ

か
を

実
施

す
る

。

大
粒

径
≦

5
3
㎜

：
砂

置
換

法
（

J
I
S
 
A
1
2
1
4
）

大
粒

径
＞

5
3
㎜

：
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
 
[
4
]
-

1
8
5
突

砂
法

次
の

密
度

へ
の

締
固

め
が

可
能

な
範

囲
の

含
水

比
に

お
い

て
、

大
乾

燥
密

度
の

9
5
%
以

上
（

締
固

め
試

験
（

J
I
S
 
A
1
2
1
0
）

A
・

B
法

）
も

し
く

は
9
0
%
以

上
（

締
固

め
試

験
（

J
I
S
 
A
 
1
2
1
0
）

C
・

D
・

E
法

）
。

た
だ

し
、

J
I
S
 
A
 
1
2
1
0
 
C
・

D
・

E
法

で
の

管
理

は
、

標
準

の
施

工
仕

様
よ

り
も

締
固

め
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
大

き
な

転
圧

方
法

（
例

え
ば

、
標

準
よ

り
も

転
圧

力
の

大
き

な
機

械
を

使
用

す
る

場
合

や
１

層
あ

た
り

の
仕

上
り

厚
を

薄
く

す
る

場
合

）
に

適
用

す
る

。
ま

た
は

、
設

計
図

書
に

よ
る

。

5
0
0
m
3に

つ
き

１
回

の
割

合
で

行
う

。

た
だ

し
、

1
,
5
0
0
m
3未

満
の

工
事

は
１

工
事

当
た

り
３

回
以

上
。

1
回

の
試

験
に

つ
き

3
孔

で
測

定
し

、
3
孔

の
低

値
で

判
定

を
行

う
。

・
左

記
の

規
格

値
を

満
た

し
て

い
て

も
、

規
格

値
を

著
し

く
下

回
っ

て
い

る
点

が
存

在
し

た
場

合
は

、
監

督
職

員
と

の
協

議
の

上
で

、
（

再
）

転
圧

を
行

う
も

の
と

す
る

。
・

橋
台

背
面

ア
プ

ロ
ー

チ
部

に
お

け
る

規
格

値
は

、
下

記
の

と
お

り
と

す
る

。
（

絞
固

め
試

験
（

J
I
S
 
A
 
1
2
1
0
）

C
・

D
・

E
法

）
【

一
般

の
橋

台
背

面
】

　
平

均
9
2
％

以
上

、
か

つ
小

9
0
％

以
上

【
イ

ン
テ

グ
ラ

ル
ア

バ
ッ

ト
構

造
の

橋
台

背
面

】
　

平
均

9
7
％

以
上

、
か

つ
小

9
5
％

以
上

・
特

記
仕

様
書

に
定

め
た

施
工

箇
所

が
点

在
す

る
工

事
の

場
合

は
、

施
工

箇
所

毎
に

1
工

事
と

し
て

試
験

基
準

を
設

定
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

こ
れ

に
よ

り
難

い
場

合
は

、
監

督
職

員
と

協
議

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　

現
場

密
度

の
測

定
※

右
記

試
験

方
法

（
3
種

類
）

の
い

ず
れ

か
を

実
施

す
る

。

ま
た

は
、

R
I
計

器
を

用
い

た
盛

土
の

締
固

め
管

理
要

領
（

案
）

次
の

密
度

へ
の

締
固

め
が

可
能

な
範

囲
の

含
水

比
に

お
い

て
、

1
管

理
単

位
の

現
場

乾
燥

密
度

の
平

均
値

が
大

乾
燥

度
密

度
の

9
7
%
以

上
（

締
固

め
試

験
（

J
I
S
 
A
 
1
2
1
0
）

A
・

B
法

）
も

し
く

は
9
2
%
以

上
（

締
固

め
試

験
（

J
I
S
 
A
1
2
1
0
）

C
・

D
・

E
法

）
。

た
だ

し
、

J
I
S
 
A
 
1
2
1
0
 
C
・

D
・

E
法

で
の

管
理

は
、

標
準

の
施

工
仕

様
よ

り
も

締
固

め
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
大

き
な

転
圧

方
法

（
例

え
ば

、
標

準
よ

り
も

転
圧

力
の

大
き

な
機

械
を

使
用

す
る

場
合

や
１

層
あ

た
り

の
仕

上
り

厚
を

薄
く

す
る

場
合

）
に

適
用

す
る

。
ま

た
は

、
設

計
図

書
に

よ
る

。

盛
土

を
管

理
す

る
単

位
(
以

下
｢
管

理
単

位
｣
)
に

分
割

し
て

管
理

単
位

ご
と

に
管

理
を

行
う

も
の

と
す

る
。

路
体

・
路

床
と

も
、

１
日

の
１

層
あ

た
り

の
施

工
面

積
を

基
準

と
す

る
。

管
理

単
位

の
面

積
は

1
,
5
0
0
m
2を

標
準

と
し

、
１

日
の

施
工

面
積

が

2
,
0
0
0
m
2以

上
の

場
合

、
そ

の
施

工
面

積
を

２
管

理
単

位
以

上
に

分
割

す
る

も
の

と
す

る
。

１
管

理
単

位
あ

た
り

の
測

定
点

数
の

目
安

を
下

表
に

示
す

。

・
大

粒
径

＜
1
0
0
㎜

の
場

合
に

適
用

す
る

。
・

左
記

の
規

格
値

を
満

た
し

て
い

て
も

、
規

格
値

を
著

し
く

下
回

っ
て

い
る

点
が

存
在

し
た

場
合

は
、

監
督

職
員

と
協

議
の

上
で

、
（

再
）

転
圧

を
行

う
も

の
と

す
る

。
・

橋
台

背
面

ア
プ

ロ
ー

チ
部

に
お

け
る

規
格

値
は

、
下

記
の

と
お

り
と

す
る

。
（

絞
固

め
試

験
（

J
I
S
 
A
 
1
2
1
0
）

C
・

D
・

E
法

）
【

一
般

の
橋

台
背

面
】

　
平

均
9
2
％

以
上

、
か

つ
小

9
0
％

以
上

【
イ

ン
テ

グ
ラ

ル
ア

バ
ッ

ト
構

造
の

橋
台

背
面

】
　

平
均

9
7
％

以
上

、
か

つ
小

9
5
％

以
上

　

　
1
8
 
補

強
土
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工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

　1
8
 
補

強
土

 
　

壁
　

工
施

工
必

須

ま
た

は
、

「
Ｔ

Ｓ
・

G
N
S
S
を

用
い

た
盛

土
の

締
固

め
管

理
要

領
」

に
よ

る

施
工

範
囲

を
小

分
割

し
た

管
理

ブ
ロ

ッ
ク

の
全

て
が

規
定

回
数

だ
け

締
め

固
め

ら
れ

た
こ

と
を

確
認

す
る

。
た

だ
し

、
路

肩
か

ら
１

ｍ
以

内
と

締
固

め
機

械
が

近
寄

れ
な

い
構

造
物

周
辺

は
除

く
。

１
．

盛
土

を
管

理
す

る
単

位
（

以
下

「
管

理
　

単
位

」
）

に
分

割
し

て
管

理
単

位
毎

に
管

　
理

を
行

う
。

２
．

管
理

単
位

は
築

堤
、

路
体

路
床

と
も

１
　

日
の

１
層

当
た

り
の

施
工

面
積

は
1
,
5
0
0

　
m
2
を

標
準

と
す

る
。

ま
た

、
１

日
の

施
工

　
面

積
が

2
,
0
0
0
m
2
以

上
の

場
合

、
そ

の
施

　
工

面
積

を
２

管
理

単
位

以
上

に
分

割
す

る
　

も
の

と
す

る
。

３
．

１
日

の
施

工
が

複
数

層
に

及
ぶ

場
合

で
　

も
１

管
理

単
位

を
複

数
層

に
ま

た
が

ら
せ

　
る

こ
と

は
し

な
い

も
の

と
す

る
。

４
．

土
取

り
場

の
状

況
や

土
質

状
況

が
変

わ
　

る
場

合
に

は
、

新
規

の
管

理
単

位
と

し
て

　
取

り
扱

う
も

の
と

す
る

。

1
9
 
吹

付
工

材
料

必
須

ア
ル

カ
リ

シ
リ

カ
反

応
抑

制
対

策
ア

ル
カ

リ
骨

材
反

応
抑

制
対

策
に

つ
い

て
（

平
成

1
4
年

７
月

3
1

日
付

け
国

官
技

第
1
1
2
号

、
国

港
環

第
3
5
号

、
国

空
建

第
7
8
号

）

「
ア

ル
カ

リ
骨

材
反

応
抑

制
対

策
に

つ
い

て
」

（
平

成
1
4
年

７
月

3
1
日

付
け

国
官

技
第

1
1
2
号

、
国

港
環

第
3
5
号

、
国

空
建

第
7
8
号

）

骨
材

試
験

を
行

う
場

合
は

、
工

事
開

始
前

、
工

事
中

１
回

/
６

ヶ
月

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

○

　
骨

材
の

ふ
る

い
分

け
試

験

J
I
S
 
A
 
1
1
0
2

J
I
S
 
A
 
5
0
0
5

J
I
S
 
A
 
5
0
1
1
-
1
～

4
J
I
S
 
A
 
5
0
2
1

設
計

図
書

に
よ

る
。

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
/
月

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

　

○

　

骨
材

の
密

度
及

び
吸

水
率

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
0
9

J
I
S
 
A
 
1
1
1
0

J
I
S
 
A
 
5
0
0
5

J
I
S
 
A
 
5
0
1
1
-
1
～

4
J
I
S
 
A
 
5
0
2
1

絶
乾

密
度

：
2
.
5
以

上
細

骨
材

の
吸

水
率

：
3
.
5
％

以
下

粗
骨

材
の

吸
水

率
：

3
.
0
％

以
下

（
砕

砂
・

砕
石

、
高

炉
ス

ラ
グ

骨
材

、
フ

ェ
ロ

　
ニ

ッ
ケ

ル
ス

ラ
グ

細
骨

材
、

銅
ス

ラ
グ

細
骨

　
材

の
規

格
値

に
つ

い
て

は
摘

要
を

参
照

）

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
/
月

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

J
I
S
 
A
 
5
0
0
5
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

用
砕

石
及

び
砕

砂
）

J
I
S
 
A
 
5
0
1
1
-
1
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

用
ス

ラ
グ

骨
材

－
第

１
部

：
高

炉
ス

ラ
グ

骨
材

）
J
I
S
 
A
 
5
0
1
1
-
2
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

用
ス

ラ
グ

骨
材

－
第

２
部

：
フ

ェ
ロ

ニ
ッ

ケ
ル

ス
ラ

グ
骨

材
）

J
I
S
 
A
 
5
0
1
1
-
3
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

用
ス

ラ
グ

骨
材

－
第

３
部

：
銅

ス
ラ

グ
骨

材
）

J
I
S
 
A
 
5
0
1
1
-
4
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

用
ス

ラ
グ

骨
材

－
第

４
部

：
電

気
炉

酸
化

ス
ラ

グ
骨

材
）

J
I
S
 
A
 
5
0
2
1
（

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
用

再
生

骨
材

H
）

○

そ
の

他
（

J
I
S

マ
ー

ク
表

示
さ

れ
た

レ
デ

ィ
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
を

使
用

す
る

場
合

は
除

く
）

品
質

管
理

　
-
 2
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工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

1
9
 
吹

付
工

材
料

骨
材

の
微

粒
分

量
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
0
3

J
I
S
 
A
 
5
0
0
5

粗
骨

材
：

1
.
0
％

以
下

細
骨

材
：

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
表

面
が

す
り

へ
り

　
作

用
を

受
け

る
場

合
3
.
0
％

以
下

、
そ

の
他

の
　

場
合

5
.
0
％

以
下

（
砕

砂
お

よ
び

ス
ラ

グ
細

骨
　

材
を

用
い

た
場

合
は

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
表

面
　

が
す

り
へ

り
作

用
を

受
け

る
場

合
5
.
0
％

以
下

　
そ

の
他

の
場

合
7
.
0
％

以
下

）

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
/
月

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

（
山

砂
の

場
合

は
、

工
事

中
１

回
／

週
　

以
上

）

　

○

　

砂
の

有
機

不
純

物
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
0
5

標
準

色
よ

り
淡

い
こ

と
。

濃
い

場
合

で
も

圧
縮

強
度

が
9
0
%
以

上
の

場
合

は
使

用
で

き
る

。
工

事
開

始
前

、
工

事
中

１
回

/
年

以
上

 及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

濃
い

場
合

は
、

J
I
S
 
A
 
1
1
4
2
「

有
機

不
純

物
を

含
む

細
骨

材
の

モ
ル

タ
ル

圧
縮

強
度

に
よ

る
試

験
方

法
」

に
よ

る
。

○

　

モ
ル

タ
ル

の
圧

縮
強

度
に

よ
る

砂
の

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
4
2

圧
縮

強
度

の
9
0
％

以
上

試
料

と
な

る
砂

の
上

部
に

お
け

る
溶

液
の

色
が

標
準

色
液

の
色

よ
り

濃
い

場
合

。
　

○

　

骨
材

中
の

粘
土

塊
量

の
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
3
7

細
骨

材
：

1
.
0
％

以
下

粗
骨

材
：

0
.
2
5
％

以
下

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
/
月

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

　

○

　

硫
酸

ナ
ト

リ
ウ

ム
に

よ
る

骨
材

の
安

定
性

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
2
2

J
I
S
 
A
 
5
0
0
5

細
骨

材
：

1
0
％

以
下

粗
骨

材
：

1
2
％

以
下

砂
、

砂
利

：
工

事
開

始
前

、
工

事
中

１
回

/
６

ヶ
月

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

砕
砂

、
砕

石
：

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
/
年

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

寒
冷

地
で

凍
結

の
お

そ
れ

の
あ

る
地

点
に

適
用

す
る

。

○

　

セ
メ

ン
ト

の
物

理
試

験
J
I
S
 
R
 
5
2
0
1

J
I
S
 
R
 
5
2
1
0
（

ポ
ル

ト
ラ

ン
ド

セ
メ

ン
ト

）
J
I
S
 
R
 
5
2
1
1
（

高
炉

セ
メ

ン
ト

）
J
I
S
 
R
 
5
2
1
2
（

シ
リ

カ
セ

メ
ン

ト
）

J
I
S
 
R
 
5
2
1
3
（

フ
ラ

イ
ア

ッ
シ

ュ
セ

メ
ン

ト
）

J
I
S
 
R
 
5
2
1
4
（

エ
コ

セ
メ

ン
ト

）

　

○

ポ
ル

ト
ラ

ン
ド

セ
メ

ン
ト

の
化

学
分

析
J
I
S
 
R
 
5
2
0
2

J
I
S
 
R
 
5
2
1
0
（

ポ
ル

ト
ラ

ン
ド

セ
メ

ン
ト

）
J
I
S
 
R
 
5
2
1
1
（

高
炉

セ
メ

ン
ト

）
J
I
S
 
R
 
5
2
1
2
（

シ
リ

カ
セ

メ
ン

ト
）

J
I
S
 
R
 
5
2
1
3
（

フ
ラ

イ
ア

ッ
シ

ュ
セ

メ
ン

ト
）

J
I
S
 
R
 
5
2
1
4
（

エ
コ

セ
メ

ン
ト

）

工
事

開
始

前
、

工
事

中
1
回

/
月

以
上

　

○

　

練
混

ぜ
水

の
水

質
試

験
上

水
道

水
及

び
上

水
道

水
以

外
の

水
の

場
合

J
I
S
 
A
 
5
3
0
8
付

属
書

c

懸
濁

物
質

の
量

：
2
g
/
l
以

下
溶

解
性

蒸
発

残
留

物
の

量
：

1
g
/
l
以

下
塩

化
物

イ
オ

ン
量

：
2
0
0
p
p
m
以

下
セ

メ
ン

ト
の

凝
結

時
間

の
差

：
始

発
は

3
0
分

　
以

内
、

終
結

は
6
0
分

以
内

モ
ル

タ
ル

の
圧

縮
強

度
比

：
材

齢
7
及

び
2
8
日

　
で

9
0
％

以
上

工
事

開
始

前
及

び
工

事
中

１
回

/
年

以
上

及
び

水
質

が
変

わ
っ

た
場

合
。

ス
ラ

ッ
ジ

水
の

濃
度

は
１

回
／

日

上
水

道
を

使
用

し
て

る
場

合
は

試
験

に
換

え
、

上
水

道
を

使
用

し
て

る
こ

と
を

示
す

資
料

に
よ

る
確

認
を

行
う

。

○

そ
の

他
（

J
I
S

マ
ー

ク
表

示
さ

れ
た

レ
デ

ィ
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
を

使
用

す
る

場
合

は
除

く
）

品
質

管
理

　
-
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工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

1
9
 
吹

付
工

材
料

そ
の

他
練

混
ぜ

水
の

水
質

試
験

回
収

水
の

場
合

：
J
I
S
 
A
 
5
3
0
8
附

属
書

c

塩
化

物
イ

オ
ン

量
：

2
0
0
p
p
m
以

下
セ

メ
ン

ト
の

凝
結

時
間

の
差

：
始

発
は

3
0
分

　
以

内
、

終
結

は
6
0
分

以
内

モ
ル

タ
ル

の
圧

縮
強

度
比

：
材

齢
7
及

び
2
8
日

　
で

9
0
％

以
上

工
事

開
始

前
及

び
工

事
中

１
回

/
年

以
上

及
び

水
質

が
変

わ
っ

た
場

合
。

そ
の

原
水

は
上

水
道

水
及

び
上

水
道

水
以

外
の

水
の

規
定

に
適

合
す

る
も

の
と

す
る

。

○

　
必

須
細

骨
材

の
表

面
水

率
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
1
1

設
計

図
書

に
よ

る
２

回
/
日

以
上

レ
デ

ィ
ー

ミ
ク

ス
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

以
外

の
場

合
に

適
用

す
る

。
　

　
粗

骨
材

の
表

面
水

率
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
2
5

設
計

図
書

に
よ

る
１

回
/
日

以
上

レ
デ

ィ
ー

ミ
ク

ス
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

以
外

の
場

合
に

適
用

す
る

。
　

そ
の

他
計

量
設

備
の

計
量

精
度

水
：

±
1
％

以
内

セ
メ

ン
ト

：
±

1
％

以
内

骨
材

　
：

±
3
％

以
内

混
和

材
：

±
2
％

以
内

（
高

炉
ス

ラ
グ

微
粉

末
の

場
合

は
±

1
％

以
内

）
混

和
剤

：
±

3
％

以
内

工
事

開
始

前
、

工
事

中
1
回

/
6
ヶ

月
以

上
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

場
合

、
印

字
記

録
に

よ
り

確
認

を
行

う
。

○

　

バ
ッ

チ
ミ

キ
サ

の
場

合
：

　
J
I
S
 
A
 
1
1
1
9

　
J
I
S
 
A
 
8
6
0
3

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
練

混
ぜ

量
＜

公
称

容
量

の
場

合
＞

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
内

の
モ

ル
タ

ル
量

の
偏

差
率

：
0
.
8
％

以
下

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
内

の
粗

骨
材

量
の

偏
差

率
：

5
％

以
下

　
圧

縮
強

度
の

偏
差

率
：

7
.
5
％

以
下

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
内

空
気

量
の

偏
差

率
：

1
0
％

以
下

　
コ

ン
シ

ス
テ

ン
シ

―
(
ス

ラ
ン

プ
）

の
偏

差
率

：
1
5
％

以
下

工
事

開
始

前
及

び
工

事
中

１
回

/
年

以
上

。
小

規
模

工
種

※
で

1
工

種
当

り
の

総
使

用
量

が
5
0
m
3未

満
の

場
合

は
1
工

種
1
回

以
上

の
試

験
、

ま
た

は
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

場
の

品
質

証
明

書
等

の
み

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
小

規
模

工
種

と
は

、
以

下
の

工
種

を
除

く
工

種
と

す
る

。
（

橋
台

、
橋

脚
、

杭
類

（
場

所
打

杭
、

井
筒

基
礎

等
）

、
橋

梁
上

部
工

（
桁

、
床

版
、

高
欄

等
）

、
擁

壁
工

（
高

さ
1
m
以

上
）

、
函

渠
工

、
樋

門
、

樋
管

、
水

門
、

水
路

（
内

幅
2
.
0
m
以

上
）

、
護

岸
、

ダ
ム

及
び

堰
、

ト
ン

ネ
ル

、
舗

装
、

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

工
種

及
び

特
記

仕
様

書
で

指
定

さ
れ

た
工

種
）

○

連
続

ミ
キ

サ
の

場
合

：
土

木
学

会
規

準
J
S
C
E
-
I
 
5
0
2

コ
ン

ク
リ

ー
ト

中
の

モ
ル

タ
ル

単
位

容
積

質
量

差
：

0
.
8
％

以
下

コ
ン

ク
リ

ー
ト

中
の

単
位

粗
骨

材
量

の
差

：
5
％

以
下

圧
縮

強
度

差
：

7
.
5
％

以
下

空
気

量
差

：
1
％

以
下

ス
ラ

ン
プ

差
：

3
㎝

以
下

○

ミ
キ

サ
の

練
混

ぜ
性

能
試

験

製
造

(
プ

ラ
ン

ト
)

（
J
I
S

マ
ー

ク
表

示
さ

れ
た

レ
デ

ィ
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
を

使
用

す
る

場
合

は
除

く
）

品
質

管
理

　
-
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1
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工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

そ
の

他

塩
化

物
総

量
規

制
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

耐
久

性
向

上

原
則

0
.
3
㎏

/
m
3以

下
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

打
設

が
午

前
と

午
後

に
ま

た
が

る
場

合
は

、
午

前
に

１
回

コ
ン

ク
リ

ー
ト

打
設

前
に

行
い

、
そ

の
試

験
結

果
が

塩
化

物
総

量
の

規
制

値
の

1
/
2
以

下
の

場
合

は
、

午
後

の
試

験
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
（

１
試

験
の

測
定

回
数

は
3
回

と
す

る
）

試
験

の
判

定
は

3
回

の
測

定
値

の
平

均
値

。

・
小

規
模

工
種

※
で

1
工

種
当

り
の

総
使

用
量

が
5
0
m
3未

満
の

場
合

は
1
工

種
1
回

以
上

の
試

験
、

ま
た

は
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

場
の

品
質

証
明

書
等

の
み

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

１
工

種
当

た
り

の
総

使
用

量
が

5
0
m
3

以
上

の
場

合
は

、
5
0
m
3
ご

と
に

１
回

の
試

験
を

行
う

。
・

骨
材

に
海

砂
を

使
用

す
る

場
合

は
、

「
海

砂
の

塩
化

物
イ

オ
ン

含
有

率
試

験
方

法
」

（
J
S
C
E
-
C
5
0
2
-
2
0
1
8
,
5
0
3
-

2
0
1
8
）

ま
た

は
設

計
図

書
の

規
定

に
よ

り
行

う
。

・
用

心
鉄

筋
等

を
有

さ
な

い
無

筋
構

造
物

の
場

合
は

省
略

で
き

る
。

※
小

規
模

工
種

と
は

、
以

下
の

工
種

を
除

く
工

種
と

す
る

。
（

橋
台

、
橋

脚
、

杭
類

（
場

所
打

杭
、

井
筒

基
礎

等
）

、
橋

梁
上

部
工

（
桁

、
床

版
、

高
欄

等
）

、
擁

壁
工

（
高

さ
1
m
以

上
）

、
函

渠
工

、
樋

門
、

樋
管

、
水

門
、

水
路

（
内

幅
2
.
0
m
以

上
）

、
護

岸
、

ダ
ム

及
び

堰
、

ト
ン

ネ
ル

、
舗

装
、

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

工
種

及
び

特
記

仕
様

書
で

指
定

さ
れ

た
工

種
）

　

ス
ラ

ン
プ

試
験

（
モ

ル
タ

ル
除

く
）

J
I
S
 
A
 
1
1
0
1

ス
ラ

ン
プ

5
㎝

以
上

8
㎝

未
満

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
：

 
許

容
差

±
1
.
5
㎝

ス
ラ

ン
プ

8
㎝

以
上

1
8
㎝

以
下

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
：

 
許

容
差

±
2
.
5
㎝

・
荷

卸
し

時
１

回
／

日
ま

た
は

構
造

物
の

重
要

度
と

工
事

の
規

模
に

応
じ

て
2
0
～

1
5
0
m
3
ご

と
に

１
回

、
及

び
荷

卸
し

時
に

品
質

変
化

が
認

め
ら

れ
た

時
。

小
規

模
工

種
※

で
1
工

種
当

り
の

総
使

用
量

が
5
0
m
3
未

満
の

場
合

は
1
工

種
1
回

以
上

の
試

験
、

ま
た

は
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

場
の

品
質

証
明

書
等

の
み

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

１
工

種
当

た
り

の
総

使
用

量
が

5
0
m
3
以

上
の

場
合

は
、

5
0
m
3
ご

と
に

１
回

の
試

験
を

行
う

。
※

小
規

模
工

種
に

つ
い

て
は

、
塩

化
物

総
量

規
制

の
項

目
を

参
照

　

必
須

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
圧

縮
強

度
試

験

J
I
S
 
A
 
1
1
0
7

J
I
S
 
A
 
1
1
0
8

土
木

学
会

規
準

J
S
C
E
 
F
5
6
1
-
2
0
1
3

３
本

の
強

度
の

平
均

値
が

材
令

2
8
日

で
設

計
強

度
以

上
と

す
る

。
吹

付
１

日
に

つ
き

1
回

行
う

。
な

お
、

テ
ス

ト
ピ

ー
ス

は
現

場
に

配
置

さ
れ

た
型

枠
に

工
事

で
使

用
す

る
の

と
同

じ
コ

ン
ク

リ
ー

ト
（

モ
ル

タ
ル

）
を

吹
付

け
、

現
場

で
2
8

日
養

生
し

、
直

径
5
0
㎜

の
コ

ア
ー

を
切

取
り

キ
ャ

ッ
ピ

ン
グ

を
行

う
。

原
則

と
し

て
１

回
に

３
本

と
す

る
。

小
規

模
工

種
※

で
1
工

種
当

り
の

総
使

用
量

が
5
0
m
3
未

満
の

場
合

は
1
工

種
1
回

以
上

の
試

験
、

ま
た

は
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

場
の

品
質

証
明

書
等

の
み

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

１
工

種
当

た
り

の
総

使
用

量
が

5
0
m
3
以

上
の

場
合

は
、

5
0
m
3
ご

と
に

１
回

の
試

験
を

行
う

。
※

小
規

模
工

種
に

つ
い

て
は

、
塩

化
物

総
量

規
制

の
項

目
を

参
照

　

そ
の

他

空
気

量
測

定
J
I
S
 
A
 
1
1
1
6

J
I
S
 
A
 
1
1
1
8

J
I
S
 
A
 
1
1
2
8

±
1
.
5
%
（

許
容

差
）

・
荷

卸
し

時
1
回

／
日

ま
た

は
構

造
物

の
重

要
度

と
工

事
の

規
模

に
応

じ
て

2
0
～

1
5
0
m
3
ご

と
に

1
回

、
及

び
荷

卸
し

時
に

品
質

変
化

が
認

め
ら

れ
た

時
。

小
規

模
工

種
※

で
1
工

種
当

り
の

総
使

用
量

が
5
0
m
3
未

満
の

場
合

は
1
工

種
1
回

以
上

の
試

験
、

ま
た

は
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

場
の

品
質

証
明

書
等

の
み

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

１
工

種
当

た
り

の
総

使
用

量
が

5
0
m
3
以

上
の

場
合

は
、

5
0
m
3
ご

と
に

１
回

の
試

験
を

行
う

。
※

小
規

模
工

種
に

つ
い

て
は

、
塩

化
物

総
量

規
制

の
項

目
を

参
照

　

コ
ア

に
よ

る
強

度
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
0
7

設
計

図
書

に
よ

る
品

質
に

異
常

が
認

め
ら

れ
た

場
合

に
行

う
。

　
　

2
0
 
現

　
場

　
 
吹

　
付

　
 
法

枠
工

材
料

必
須

ア
ル

カ
リ

シ
リ

カ
反

応
抑

制
対

策

ア
ル

カ
リ

骨
材

反
応

抑
制

対
策

に
つ

い
て

（
平

成
1
4
年

７
月

3
1

日
付

け
国

官
技

第
1
1
2
号

、
国

港
環

第
3
5
号

、
国

空
建

第
7
8
号

）

「
ア

ル
カ

リ
骨

材
反

応
抑

制
対

策
に

つ
い

て
」

（
平

成
1
4
年

７
月

3
1
日

付
け

国
官

技
第

1
1
2
号

、
国

港
環

第
3
5
号

、
国

空
建

第
7
8
号

）

骨
材

試
験

を
行

う
場

合
は

、
工

事
開

始
前

、
工

事
中

１
回

/
６

ヶ
月

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

○

　

そ
の

他
骨

材
の

ふ
る

い
分

け
試

験

J
I
S
 
A
 
1
1
0
2

J
I
S
 
A
 
5
0
0
5

J
I
S
 
A
 
5
0
1
1
-
1
～

4
J
I
S
 
A
 
5
0
2
1

設
計

図
書

に
よ

る
工

事
開

始
前

、
工

事
中

１
回

/
月

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

　

○

1
9
 
吹

付
工

施
工

品
質

管
理

　
-
 3

2
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

骨
材

の
密

度
及

び
吸

水
率

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
0
9

J
I
S
 
A
 
1
1
1
0

J
I
S
 
A
 
5
0
0
5

J
I
S
 
A
 
5
0
1
1
-
1
～

4
J
I
S
 
A
 
5
0
2
1

絶
乾

密
度

：
2
.
5
以

上
細

骨
材

の
吸

水
率

：
3
.
5
％

以
下

粗
骨

材
の

吸
水

率
：

3
.
0
％

以
下

（
砕

砂
・

砕
石

、
高

炉
ス

ラ
グ

骨
材

、
フ

ェ
ロ

 
ニ

ッ
ケ

ル
ス

ラ
グ

細
骨

材
、

銅
ス

ラ
グ

細
骨

材
 
の

規
格

値
に

つ
い

て
は

摘
要

を
参

照
）

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
/
月

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

J
I
S
 
A
 
5
0
0
5
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

用
砕

石
及

び
砕

砂
）

J
I
S
 
A
 
5
0
1
1
-
1
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

用
ス

ラ
グ

骨
材

－
第

１
部

：
高

炉
ス

ラ
グ

骨
材

）
J
I
S
 
A
 
5
0
1
1
-
2
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

用
ス

ラ
グ

骨
材

－
第

２
部

：
フ

ェ
ロ

ニ
ッ

ケ
ル

ス
ラ

グ
骨

材
）

J
I
S
 
A
 
5
0
1
1
-
3
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

用
ス

ラ
グ

骨
材

－
第

３
部

：
銅

ス
ラ

グ
骨

材
）

J
I
S
 
A
 
5
0
1
1
-
4
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

用
ス

ラ
グ

骨
材

－
第

４
部

：
電

気
炉

酸
化

ス
ラ

グ
骨

材
）

J
I
S
 
A
 
5
0
2
1
（

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
用

再
生

骨
材

H
）

○

骨
材

の
微

粒
分

量
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
0
3

J
I
S
 
A
 
5
0
0
5

J
I
S
 
A
 
5
0
0
8

粗
骨

材
砕

石
　

3
.
0
％

以
下

（
た

だ
し

、
粒

形
判

定
実

績
率

が
5
8
％

以
上

の
場

合
は

5
.
0
％

以
下

）
ス

ラ
グ

粗
骨

材
　

5
.
0
％

以
下

そ
れ

以
外

（
砂

利
等

）
　

1
.
0
％

以
下

細
骨

材
砕

砂
　

9
.
0
％

以
下

（
た

だ
し

、
す

り
へ

り
作

用
を

受
け

る
場

合
は

5
.
0
％

以
下

）
砕

砂
（

粘
土

、
シ

ル
ト

等
を

含
ま

な
い

場
合

）
7
.
0
%
（

た
だ

し
、

す
り

へ
り

作
用

を
受

け
る

場
合

は
5
.
0
%
以

下
）

ス
ラ

グ
細

骨
材

　
7
.
0
％

以
下

（
た

だ
し

、
す

り
へ

り
作

用
を

受
け

る
場

合
は

5
.
0
％

以
下

）
そ

れ
以

外
（

砂
等

）
　

5
.
0
％

以
下

（
た

だ
し

、
す

り
へ

り
作

用
を

受
け

る
場

合
は

3
.
0
％

以
下

）

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
/
月

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

（
山

砂
の

場
合

は
、

工
事

中
１

回
／

週
　

以
上

）

　

○

砂
の

有
機

不
純

物
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
0
5

標
準

色
よ

り
淡

い
こ

と
。

濃
い

場
合

で
も

圧
縮

強
度

が
9
0
%
以

上
の

場
合

は
使

用
で

き
る

。
工

事
開

始
前

、
工

事
中

１
回

/
年

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

濃
い

場
合

は
、

J
I
S
 
A
 
1
1
4
2
「

有
機

不
純

物
を

含
む

細
骨

材
の

モ
ル

タ
ル

圧
縮

強
度

に
よ

る
試

験
方

法
」

に
よ

る
。

○

モ
ル

タ
ル

の
圧

縮
強

度
に

よ
る

砂
の

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
4
2

圧
縮

強
度

の
9
0
％

以
上

試
料

と
な

る
砂

の
上

部
に

お
け

る
溶

液
の

色
が

標
準

色
液

の
色

よ
り

濃
い

場
合

。
　

○

骨
材

中
の

粘
土

塊
量

の
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
3
7

細
骨

材
：

1
.
0
％

以
下

粗
骨

材
：

0
.
2
5
％

以
下

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
/
月

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

　

○

そ
の

他
（

J
I
S

マ
ー

ク
表

示
さ

れ
た

レ
デ

ィ
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
を

使
用

す
る

場
合

は
除

く
）

材
料

2
0
 
現

　
場

　
 
吹

　
付

　
 
法

枠
工

品
質

管
理

　
-
 3

3
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

材
料

硫
酸

ナ
ト

リ
ウ

ム
に

よ
る

骨
材

の
安

定
性

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
2
2

J
I
S
 
A
 
5
0
0
5

細
骨

材
：

1
0
％

以
下

粗
骨

材
：

1
2
％

以
下

砂
、

砂
利

：
工

事
開

始
前

、
工

事
中

１
回

/
６

ヶ
月

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

砕
砂

、
砕

石
：

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
/
年

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

寒
冷

地
で

凍
結

の
お

そ
れ

の
あ

る
地

点
に

適
用

す
る

。

○

セ
メ

ン
ト

の
物

理
試

験
J
I
S
 
R
 
5
2
0
1

J
I
S
 
R
 
5
2
1
0
（

ポ
ル

ト
ラ

ン
ド

セ
メ

ン
ト

）
J
I
S
 
R
 
5
2
1
1
（

高
炉

セ
メ

ン
ト

）
J
I
S
 
R
 
5
2
1
2
（

シ
リ

カ
セ

メ
ン

ト
）

J
I
S
 
R
 
5
2
1
3
（

フ
ラ

イ
ア

ッ
シ

ュ
セ

メ
ン

ト
）

J
I
S
 
R
 
5
2
1
4
（

エ
コ

セ
メ

ン
ト

）

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
/
月

以
上

　

○

ポ
ル

ト
ラ

ン
ド

セ
メ

ン
ト

の
化

学
分

析
J
I
S
 
R
 
5
2
0
2

J
I
S
 
R
 
5
2
1
0
（

ポ
ル

ト
ラ

ン
ド

セ
メ

ン
ト

）
J
I
S
 
R
 
5
2
1
1
（

高
炉

セ
メ

ン
ト

）
J
I
S
 
R
 
5
2
1
2
（

シ
リ

カ
セ

メ
ン

ト
）

J
I
S
 
R
 
5
2
1
3
（

フ
ラ

イ
ア

ッ
シ

ュ
セ

メ
ン

ト
）

J
I
S
 
R
 
5
2
1
4
（

エ
コ

セ
メ

ン
ト

）

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
/
月

以
上

　

○

上
水

道
水

及
び

上
水

道
水

以
外

の
水

の
場

合
J
I
S
 
A
 
5
3
0
8
付

属
書

c

懸
濁

物
質

の
量

：
2
g
/
l
以

下
溶

解
性

蒸
発

残
留

物
の

量
：

1
g
/
l
以

下
塩

化
物

イ
オ

ン
量

：
2
0
0
p
p
m
以

下
セ

メ
ン

ト
の

凝
結

時
間

の
差

：
始

発
は

3
0
分

　
以

内
、

終
結

は
6
0
分

以
内

モ
ル

タ
ル

の
圧

縮
強

度
比

：
材

齢
7
及

び
2
8
日

　
で

9
0
％

以
上

工
事

開
始

前
及

び
工

事
中

１
回

/
年

以
上

及
び

水
質

が
変

わ
っ

た
場

合
。

上
水

道
を

使
用

し
て

い
る

場
合

は
試

験
に

換
え

、
上

水
道

を
使

用
し

て
い

る
こ

と
を

示
す

資
料

に
よ

る
確

認
を

行
う

。

○

回
収

水
の

場
合

：
J
I
S
 
A
 
5
3
0
8
附

属
書

c

塩
化

物
イ

オ
ン

量
：

2
0
0
p
p
m
以

下
セ

メ
ン

ト
の

凝
結

時
間

の
差

：
始

発
は

3
0
分

　
以

内
、

終
結

は
6
0
分

以
内

モ
ル

タ
ル

の
圧

縮
強

度
比

：
材

齢
7
及

び
2
8
日

　
で

9
0
％

以
上

工
事

開
始

前
及

び
工

事
中

１
回

/
年

以
上

及
び

水
質

が
変

わ
っ

た
場

合
。

ス
ラ

ッ
ジ

水
の

濃
度

は
１

回
／

日

た
だ

し
、

そ
の

原
水

は
上

水
道

水
及

び
上

水
道

水
以

外
の

水
の

規
定

に
適

合
す

る
も

の
と

す
る

。

○

必
須

細
骨

材
の

表
面

水
率

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
1
1

設
計

図
書

に
よ

る
２

回
/
日

以
上

レ
デ

ィ
ー

ミ
ク

ス
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

以
外

の
場

合
に

適
用

す
る

。
　

粗
骨

材
の

表
面

水
率

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
2
5

設
計

図
書

に
よ

る
１

回
/
日

以
上

レ
デ

ィ
ー

ミ
ク

ス
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

以
外

の
場

合
に

適
用

す
る

。
　

そ
の

他
計

量
設

備
の

計
量

精
度

水
：

±
1
％

以
内

セ
メ

ン
ト

：
±

1
％

以
内

骨
材

　
：

±
3
％

以
内

混
和

材
：

±
2
％

以
内

（
高

炉
ス

ラ
グ

微
粉

末
の

場
合

は
±

1
％

以
内

）
混

和
剤

：
±

3
％

以
内

工
事

開
始

前
、

工
事

中
1
回

/
6
ヶ

月
以

上
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

場
合

、
印

字
記

録
に

よ
り

確
認

を
行

う
。

○

練
混

ぜ
水

の
水

質
試

験

そ
の

他
（

J
I
S

マ
ー

ク
表

示
さ

れ
た

レ
デ

ィ
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
を

使
用

す
る

場
合

は
除

く
）

2
0
 
現

　
場

　
 
吹

　
付

　
 
法

枠
工

製
造

（
J
I
S

マ
ー

ク
表

示
さ

れ
た

レ
デ

ィ
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
を

使
用

す
る

場
合

は
除

く
）

品
質

管
理

　
-
 3

4
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

2
0
 
現

　
場

　
 
吹

　
付

　
 
法

枠
工

そ
の

他

バ
ッ

チ
ミ

キ
サ

の
場

合
：

　
J
I
S
 
A
 
1
1
1
9

　
J
I
S
 
A
 
8
6
0
3
-
1

　
J
I
S
 
A
 
8
6
0
3
-
2

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
練

混
ぜ

量
＜

公
称

容
量

の
場

合
＞

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
内

の
モ

ル
タ

ル
量

の
偏

差
率

：
0
.
8
％

以
下

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
内

の
粗

骨
材

量
の

偏
差

率
：

5
％

以
下

　
圧

縮
強

度
の

偏
差

率
：

7
.
5
％

以
下

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
内

空
気

量
の

偏
差

率
：

1
0
％

以
下

　
コ

ン
シ

ス
テ

ン
シ

―
(
ス

ラ
ン

プ
）

の
偏

差
率

：
1
5
％

以
下

工
事

開
始

前
及

び
工

事
中

１
回

/
年

以
上

。
小

規
模

工
種

※
で

1
工

種
当

り
の

総
使

用
量

が
5
0
m
3未

満
の

場
合

は
1
工

種
1
回

以
上

の
試

験
、

ま
た

は
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

場
の

品
質

証
明

書
等

の
み

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
小

規
模

工
種

と
は

、
以

下
の

工
種

を
除

く
工

種
と

す
る

。
（

橋
台

、
橋

脚
、

杭
類

（
場

所
打

杭
、

井
筒

基
礎

等
）

、
橋

梁
上

部
工

（
桁

、
床

版
、

高
欄

等
）

、
擁

壁
工

（
高

さ
1
m
以

上
）

、
函

渠
工

、
樋

門
、

樋
管

、
水

門
、

水
路

（
内

幅
2
.
0
m
以

上
）

、
護

岸
、

ダ
ム

及
び

堰
、

ト
ン

ネ
ル

、
舗

装
、

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

工
種

及
び

特
記

仕
様

書
で

指
定

さ
れ

た
工

種
）

○

　

連
続

ミ
キ

サ
の

場
合

：
土

木
学

会
規

準
J
S
C
E
-
I
 
5
0
2

コ
ン

ク
リ

ー
ト

中
の

モ
ル

タ
ル

単
位

容
積

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

質
量

差
：

0
.
8
％

以
下

コ
ン

ク
リ

ー
ト

中
の

単
位

粗
骨

材
量

の
差

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

：
5
％

以
下

圧
縮

強
度

差
：

7
.
5
％

以
下

空
気

量
差

：
1
％

以
下

ス
ラ

ン
プ

差
：

3
㎝

以
下

○

施
工

そ
の

他

ス
ラ

ン
プ

試
験

（
モ

ル
タ

ル
除

く
）

J
I
S
 
A
 
1
1
0
1

ス
ラ

ン
プ

5
㎝

以
上

8
㎝

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

：
 
許

容
差

±
1
.
5
㎝

ス
ラ

ン
プ

8
㎝

以
上

1
8
㎝

以
下

　
　

　
　

　
　

　
　

：
 
許

容
差

±
2
.
5
㎝

・
荷

卸
し

時
1
回

／
日

ま
た

は
構

造
物

の
重

要
度

と
工

事
の

規
模

に
応

じ
て

2
0
～

1
5
0
m
3
ご

と
に

1
回

、
及

び
荷

卸
し

時
に

品
質

変
化

が
認

め
ら

れ
た

時
。

小
規

模
工

種
※

で
1
工

種
当

り
の

総
使

用
量

が
5
0
m
3
未

満
の

場
合

は
1
工

種
1
回

以
上

の
試

験
、

ま
た

は
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

場
の

品
質

証
明

書
等

の
み

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

１
工

種
当

た
り

の
総

使
用

量
が

5
0
m
3
以

上
の

場
合

は
、

5
0
m
3
ご

と
に

１
回

の
試

験
を

行
う

。

※
小

規
模

工
種

と
は

、
以

下
の

工
種

を
除

く
工

種
と

す
る

。
（

橋
台

、
橋

脚
、

杭
類

（
場

所
打

杭
、

井
筒

基
礎

等
）

、
橋

梁
上

部
工

（
桁

、
床

版
、

高
欄

等
）

、
擁

壁
工

（
高

さ
1
m
以

上
）

、
函

渠
工

、
樋

門
、

樋
管

、
水

門
、

水
路

（
内

幅
2
.
0
m
以

上
）

、
護

岸
、

ダ
ム

及
び

堰
、

ト
ン

ネ
ル

、
舗

装
、

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

工
種

及
び

特
記

仕
様

書
で

指
定

さ
れ

た
工

種
）

必
須

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
圧

縮
強

度
試

験

J
I
S
 
A
 
1
1
0
7

J
I
S
 
A
 
1
1
0
8

土
木

学
会

規
準

J
S
C
E
 
F
5
6
1
-
2
0
1
3

設
計

図
書

に
よ

る
１

回
６

本
　

吹
付

1
日

に
つ

き
1
回

行
う

。
な

お
、

テ
ス

ト
ピ

ー
ス

は
現

場
に

配
置

さ
れ

た
型

枠
に

工
事

で
使

用
す

る
の

と
同

じ
コ

ン
ク

リ
ー

ト
（

モ
ル

タ
ル

）
を

吹
付

け
、

現
場

で
7

日
間

及
び

2
8
日

間
放

置
後

、
φ

5
㎝

の
コ

ア
ー

を
切

り
取

り
キ

ャ
ッ

ピ
ン

グ
を

行
う

。
１

回
に

６
本

（
σ

7
…

3
本

、
σ

2
8
…

3
本

、
）

と
す

る
。

・
参

考
値

：
1
8
N
/
m
m
2
以

上
（

材
令

2
8
日

）
・

小
規

模
工

種
※

で
1
工

種
当

り
の

総
使

用
量

が
5
0
m
3
未

満
の

場
合

は
1
工

種
1
回

以
上

の
試

験
、

ま
た

は
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

場
の

品
質

証
明

書
等

の
み

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

１
工

種
当

た
り

の
総

使
用

量
が

5
0
m
3

以
上

の
場

合
は

、
5
0
m
3
ご

と
に

１
回

の
試

験
を

行
う

。
※

小
規

模
工

種
に

つ
い

て
は

、
ス

ラ
ン

プ
試

験
の

項
目

を
参

照

　

ミ
キ

サ
の

練
混

ぜ
性

能
試

験

製
造

（
J
I
S

マ
ー

ク
表

示
さ

れ
た

レ
デ

ィ
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
を

使
用

す
る

場
合

は
除

く
）

品
質

管
理

　
-
 3

5
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

2
0
 
現

　
場

　
 
吹

　
付

　
 
法

枠
工

施
工

そ
の

他
塩

化
物

総
量

規
制

「
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

耐
久

性
向

上
」

原
則

0
.
3
㎏

/
m
3以

下
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

打
設

が
午

前
と

午
後

に
ま

た
が

る
場

合
は

、
午

前
に

１
回

コ
ン

ク
リ

ー
ト

打
設

前
に

行
い

、
そ

の
試

験
結

果
が

塩
化

物
総

量
の

規
制

値
の

1
/
2
以

下
の

場
合

は
、

午
後

の
試

験
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
（

１
試

験
の

測
定

回
数

は
３

回
）

試
験

の
判

定
は

３
回

の
測

定
値

の
平

均
値

。

・
小

規
模

工
種

※
で

1
工

種
当

り
の

総
使

用
量

が
5
0
m
3未

満
の

場
合

は
1
工

種
1
回

以
上

の
試

験
、

ま
た

は
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

場
の

品
質

証
明

書
等

の
み

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

１
工

種
当

た
り

の
総

使
用

量
が

5
0
m
3

以
上

の
場

合
は

、
5
0
m
3
ご

と
に

１
回

の
試

験
を

行
う

。
・

骨
材

に
海

砂
を

使
用

す
る

場
合

は
、

「
海

砂
の

塩
化

物
イ

オ
ン

含
有

率
試

験
方

法
」

（
J
S
C
E
-
C
5
0
2
-
2
0
1
8
,
5
0
3
-

2
0
1
8
）

ま
た

は
設

計
図

書
の

規
定

に
よ

り
行

う
。

※
小

規
模

工
種

に
つ

い
て

は
、

ス
ラ

ン
プ

試
験

の
項

目
を

参
照

　

　
空

気
量

測
定

J
I
S
 
A
 
1
1
1
6

J
I
S
 
A
 
1
1
1
8

J
I
S
 
A
 
1
1
2
8

±
1
.
5
％

（
許

容
差

）
・

荷
卸

し
時

1
回

／
日

ま
た

は
構

造
物

の
重

要
度

と
工

事
の

規
模

に
応

じ
て

2
0
～

1
5
0
m
3
ご

と
に

1
回

、
及

び
荷

卸
し

時
に

品
質

変
化

が
認

め
ら

れ
た

時
。

小
規

模
工

種
※

で
1
工

種
当

り
の

総
使

用
量

が
5
0
m
3
未

満
の

場
合

は
1
工

種
1
回

以
上

の
試

験
、

ま
た

は
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

場
の

品
質

証
明

書
等

の
み

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

１
工

種
当

た
り

の
総

使
用

量
が

5
0
m
3
以

上
の

場
合

は
、

5
0
m
3
ご

と
に

１
回

の
試

験
を

行
う

。
※

小
規

模
工

種
に

つ
い

て
は

、
ス

ラ
ン

プ
試

験
の

項
目

を
参

照
　

ロ
ッ

ク
ボ

ル
ト

の
引

抜
き

試
験

参
考

資
料

　
ロ

ッ
ク

ボ
ル

ト
の

引
抜

試
験

引
抜

き
耐

力
の

8
0
％

程
度

以
上

。
設

計
図

書
に

よ
る

。
　

　

　
コ

ア
に

よ
る

強
度

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
0
7

設
計

図
書

に
よ

る
品

質
に

異
常

が
認

め
ら

れ
た

場
合

に
行

う
。

　
　

材
料

必
須

土
の

締
固

め
試

験
J
I
S
 
A
 
1
2
1
0

設
計

図
書

に
よ

る
当

初
及

び
土

質
の

変
化

し
た

時
　

そ
の

他
土

の
粒

度
試

験
J
I
S
 
A
 
1
2
0
4

設
計

図
書

に
よ

る
当

初
及

び
土

質
の

変
化

し
た

時
　

　

　
土

粒
子

の
密

度
試

験
J
I
S
 
A
 
1
2
0
2

設
計

図
書

に
よ

る
当

初
及

び
土

質
の

変
化

し
た

時
　

　

　
土

の
含

水
比

試
験

J
I
S
 
A
 
1
2
0
3

設
計

図
書

に
よ

る
当

初
及

び
土

質
の

変
化

し
た

時
　

　

　
土

の
液

性
限

界
・

塑
性

限
界

試
験

J
I
S
 
A
 
1
2
0
5

設
計

図
書

に
よ

る
当

初
及

び
土

質
の

変
化

し
た

時
　

　

土
の

一
軸

圧
縮

試
験

J
I
S
 
A
 
1
2
1
6

設
計

図
書

に
よ

る
必

要
に

応
じ

て
　

　

土
の

三
軸

圧
縮

試
験

地
盤

材
料

試
験

の
方

法
と

解
説

設
計

図
書

に
よ

る
必

要
に

応
じ

て
　

　

　
土

の
圧

密
試

験
J
I
S
 
A
 
1
2
1
7

設
計

図
書

に
よ

る
必

要
に

応
じ

て
　

　

　
土

の
せ

ん
断

試
験

地
盤

材
料

試
験

の
方

法
と

解
説

設
計

図
書

に
よ

る
必

要
に

応
じ

て
　

　

　
土

の
透

水
試

験
J
I
S
 
A
 
1
2
1
8

設
計

図
書

に
よ

る
必

要
に

応
じ

て
　

　

2
1
 
河

 
川

　
 
土

　
工

品
質

管
理

　
-
 3

6
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

施
工

必
須

大
粒

径
≦

5
3
㎜

：
砂

置
換

法
（

J
I
S
 
A
1
2
1
4
）

大
粒

径
＞

5
3
㎜

：
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
 
[
4
]
-

1
8
5
突

砂
法

大
乾

燥
密

度
の

9
0
％

以
上

。
た

だ
し

、
上

記
に

よ
り

難
い

場
合

は
、

飽
和

度
ま

た
は

空
気

間
隙

率
の

規
定

に
よ

る
こ

と
が

で
き

る
。

【
砂

質
土

（
2
5
%
≦

7
5
μ

m
ふ

る
い

通
過

分
＜

5
0
%
）

】
空

気
間

隙
率

V
a
が

V
a
≦

1
5
%

【
粘

性
土

（
5
0
%
≦

7
5
μ

m
ふ

る
い

通
過

分
）

】
飽

和
度

S
r
が

8
5
%
≦

S
r
≦

9
5
%
ま

た
は

空
気

間
隙

率
V
a
が

2
%
≦

V
a
≦

1
0
%

ま
た

は
設

計
図

書
に

よ
る

。

築
堤

は
、

1
,
0
0
0
m
3
に

１
回

の
割

合
で

行
う

。
但

し
、

5
,
0
0
0
m
3
未

満
の

工
事

は
、

１
工

事
当

た
り

３
回

以
上

。

・
左

記
の

規
格

値
を

満
た

し
て

い
て

も
、

規
格

値
を

著
し

く
下

回
っ

て
い

る
点

が
存

在
し

た
場

合
は

、
監

督
職

員
と

の
協

議
の

上
で

、
（

再
）

転
圧

を
行

う
も

の
と

す
る

。

・
特

記
仕

様
書

に
定

め
た

施
工

箇
所

が
点

在
す

る
工

事
の

場
合

は
、

施
工

箇
所

毎
に

1
工

事
と

し
て

試
験

基
準

を
設

定
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

こ
れ

に
よ

り
難

い
場

合
は

、
監

督
職

員
と

協
議

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　

ま
た

は
、

R
I
計

器
を

用
い

た
盛

土
の

締
固

め
管

理
要

領
（

案
）

1
管

理
単

位
の

現
場

乾
燥

密
度

の
平

均
値

が
大

乾
燥

度
密

度
の

9
2
%
以

上
。

た
だ

し
、

上
記

に
よ

り
難

い
場

合
は

、
飽

和
度

ま
た

は
空

気
間

隙
率

の
規

定
に

よ
る

こ
と

が
で

き
る

。
【

砂
質

土
（

2
5
%
≦

7
5
μ

m
ふ

る
い

通
過

分
＜

5
0
%
）

】
空

気
間

隙
率

V
a
が

V
a
≦

1
5
%

【
粘

性
土

（
5
0
%
≦

7
5
μ

m
ふ

る
い

通
過

分
）

】
飽

和
度

S
r
が

8
5
%
≦

S
r
≦

9
5
%
ま

た
は

空
気

間
隙

率
V
a
が

2
%
≦

V
a
≦

1
0
%

ま
た

は
、

設
計

図
書

に
よ

る
。

盛
土

を
管

理
す

る
単

位
(
以

下
｢
管

理
単

位
｣
)
に

分
割

し
て

管
理

単
位

ご
と

に
管

理
を

行
う

も
の

と
す

る
。

築
堤

は
、

１
日

の
１

層
あ

た
り

の
施

工
面

積
を

基
準

と
す

る
。

管
理

単
位

の
面

積
は

1
,
5
0
0
m
2

を
標

準
と

し
、

１
日

の
施

工
面

積
が

2
,
0
0
0
m
2

以
上

の
場

合
、

そ
の

施
工

面
積

を
２

管
理

単
位

以
上

に
分

割
す

る
も

の
と

す
る

。
１

管
理

単
位

あ
た

り
の

測
定

点
数

の
目

安
を

下
表

に
示

す
。

・
大

粒
径

＜
1
0
0
㎜

の
場

合
に

適
用

す
る

。
・

左
記

の
規

格
値

を
満

た
し

て
い

て
も

、
規

格
値

を
著

し
く

下
回

っ
て

い
る

点
が

存
在

し
た

場
合

は
、

監
督

職
員

と
協

議
の

上
で

、
（

再
）

転
圧

を
行

う
も

の
と

す
る

。

　

ま
た

は
、

「
Ｔ

Ｓ
・

G
N
S
S
を

用
い

た
盛

土
の

締
固

め
管

理
要

領
」

に
よ

る

施
工

範
囲

を
小

分
割

し
た

管
理

ブ
ロ

ッ
ク

の
全

て
が

規
定

回
数

だ
け

締
め

固
め

ら
れ

た
こ

と
を

確
認

す
る

。

１
．

盛
土

を
管

理
す

る
単

位
（

以
下

「
管

理
　

単
位

」
）

に
分

割
し

て
管

理
単

位
毎

に
管

　
理

を
行

う
。

２
．

１
日

の
施

工
が

複
数

層
に

及
ぶ

場
合

で
　

も
１

管
理

単
位

を
複

数
層

に
ま

た
が

ら
せ

　
る

こ
と

は
し

な
い

も
の

と
す

る
。

３
．

土
取

り
場

の
状

況
や

土
質

状
況

が
変

わ
　

る
場

合
に

は
、

新
規

の
管

理
単

位
と

し
て

　
取

り
扱

う
も

の
と

す
る

。

そ
の

他
土

の
含

水
比

試
験

J
I
S
 
A
 
1
2
0
3

設
計

図
書

に
よ

る
含

水
比

の
変

化
が

認
め

ら
れ

た
と

き
。

　

コ
ー

ン
指

数
の

測
定

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

〔
1
〕

-
2
1
6

設
計

図
書

に
よ

る
ト

ラ
フ

ィ
カ

ビ
リ

テ
ィ

が
悪

い
と

き
。

　

現
場

密
度

の
測

定
※

右
記

試
験

方
法

（
3
種

類
）

の
い

ず
れ

か
を

実
施

す
る

。

2
1
 
河

 
川

　
 
土

　
工

品
質

管
理

　
-
 3

7
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

材
料

必
須

土
の

締
固

め
試

験
J
I
S
 
A
 
1
2
1
0

設
計

図
書

に
よ

る
当

初
及

び
土

質
の

変
化

し
た

時
　

そ
の

他
土

の
粒

度
試

験
J
I
S
 
A
 
1
2
0
4

設
計

図
書

に
よ

る
当

初
及

び
土

質
の

変
化

し
た

時
　

　

土
粒

子
の

密
度

試
験

J
I
S
 
A
 
1
2
0
2

設
計

図
書

に
よ

る
当

初
及

び
土

質
の

変
化

し
た

時
　

　

土
の

含
水

比
試

験
J
I
S
 
A
 
1
2
0
3

設
計

図
書

に
よ

る
当

初
及

び
土

質
の

変
化

し
た

時
　

　

土
の

液
性

限
界

・
塑

性
限

界
試

験
J
I
S
 
A
 
1
2
0
5

設
計

図
書

に
よ

る
当

初
及

び
土

質
の

変
化

し
た

時
　

　

土
の

一
軸

圧
縮

試
験

J
I
S
 
A
 
1
2
1
6

設
計

図
書

に
よ

る
必

要
に

応
じ

て
　

　

土
の

三
軸

圧
縮

試
験

地
盤

材
料

試
験

の
方

法
と

解
説

設
計

図
書

に
よ

る
必

要
に

応
じ

て
　

　

土
の

圧
密

試
験

J
I
S
 
A
 
1
2
1
7

設
計

図
書

に
よ

る
必

要
に

応
じ

て
　

　

土
の

せ
ん

断
試

験
地

盤
材

料
試

験
の

方
法

と
解

説
設

計
図

書
に

よ
る

必
要

に
応

じ
て

　
　

土
の

透
水

試
験

J
I
S
 
A
 
1
2
1
8

設
計

図
書

に
よ

る
必

要
に

応
じ

て
　

　

施
工

必
須

現
場

密
度

の
測

定
※

右
記

試
験

方
法

（
3
種

類
）

の
い

ず
れ

か
を

実
施

す
る

。

大
粒

径
≦

5
3
㎜

：
砂

置
換

法
（

J
I
S
 
A
1
2
1
4
）

大
粒

径
＞

5
3
㎜

：
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
 
[
4
]
-

1
8
5
突

砂
法

大
乾

燥
密

度
の

8
5
％

以
上

。
ま

た
は

設
計

図
書

に
よ

る
。

築
堤

は
、

1
,
0
0
0
m
3
に

１
回

の
割

合
で

行
う

。
但

し
、

5
,
0
0
0
m
3
未

満
の

工
事

は
、

１
工

事
当

た
り

３
回

以
上

。
１

回
の

試
験

に
つ

き
３

孔
で

測
定

し
、

３
孔

の
平

均
値

で
判

定
を

行
う

。

・
左

記
の

規
格

値
を

満
た

し
て

い
て

も
、

規
格

値
を

著
し

く
下

回
っ

て
い

る
点

が
存

在
し

た
場

合
は

、
監

督
職

員
と

の
協

議
の

上
で

、
（

再
）

転
圧

を
行

う
も

の
と

す
る

。

・
特

記
仕

様
書

に
定

め
た

施
工

箇
所

が
点

在
す

る
工

事
の

場
合

は
、

施
工

箇
所

毎
に

1
工

事
と

し
て

試
験

基
準

を
設

定
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

こ
れ

に
よ

り
難

い
場

合
は

、
監

督
職

員
と

協
議

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　

2
2
 
海

　
岸

　
 
土

　
工

品
質

管
理

　
-
 3

8
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

2
2
 
海

　
岸

　
 
土

　
工

施
工

必
須

現
場

密
度

の
測

定
※

右
記

試
験

方
法

（
3
種

類
）

の
い

ず
れ

か
を

実
施

す
る

。

ま
た

は
、

R
I
計

器
を

用
い

た
盛

土
の

締
固

め
管

理
要

領
（

案
）

１
管

理
単

位
の

現
場

乾
燥

密
度

の
平

均
値

が
大

乾
燥

度
密

度
の

9
0
％

以
上

。
ま

た
は

、
設

計
図

書
に

よ
る

。

盛
土

を
管

理
す

る
単

位
(
以

下
｢
管

理
単

位
｣
)
に

分
割

し
て

管
理

単
位

ご
と

に
管

理
を

行
う

も
の

と
す

る
。

築
堤

は
、

１
日

の
１

層
あ

た
り

の
施

工
面

積
を

基
準

と
す

る
。

管
理

単
位

の
面

積
は

1
,
5
0
0
m
2

を
標

準
と

し
、

１
日

の
施

工
面

積
が

2
,
0
0
0
m
2

以
上

の
場

合
、

そ
の

施
工

面
積

を
２

管
理

単
位

以
上

に
分

割
す

る
も

の
と

す
る

。
１

管
理

単
位

あ
た

り
の

測
定

点
数

の
目

安
を

下
表

に
示

す
。

・
大

粒
径

＜
1
0
0
㎜

の
場

合
に

適
用

す
る

。
・

左
記

の
規

格
値

を
満

た
し

て
い

て
も

、
規

格
値

を
著

し
く

下
回

っ
て

い
る

点
が

存
在

し
た

場
合

は
、

監
督

職
員

と
協

議
の

上
で

、
（

再
）

転
圧

を
行

う
も

の
と

す
る

。

　

ま
た

は
、

「
Ｔ

Ｓ
・

G
N
S
S
を

用
い

た
盛

土
の

締
固

め
管

理
要

領
」

に
よ

る

施
工

範
囲

を
小

分
割

し
た

管
理

ブ
ロ

ッ
ク

の
全

て
が

規
定

回
数

だ
け

締
め

固
め

ら
れ

た
こ

と
を

確
認

す
る

。

１
．

盛
土

を
管

理
す

る
単

位
（

以
下

「
管

理
　

単
位

」
）

に
分

割
し

て
管

理
単

位
毎

に
管

　
理

を
行

う
。

２
．

１
日

の
施

工
が

複
数

層
に

及
ぶ

場
合

で
　

も
１

管
理

単
位

を
複

数
層

に
ま

た
が

ら
せ

　
る

こ
と

は
し

な
い

も
の

と
す

る
。

３
．

土
取

り
場

の
状

況
や

土
質

状
況

が
変

わ
　

る
場

合
に

は
、

新
規

の
管

理
単

位
と

し
て

　
取

り
扱

う
も

の
と

す
る

。

そ
の

他
土

の
含

水
比

試
験

J
I
S
 
A
 
1
2
0
3

設
計

図
書

に
よ

る
含

水
比

の
変

化
が

認
め

ら
れ

た
と

き
。

　

コ
ー

ン
指

数
の

測
定

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

〔
1
〕

-
2
1
6

設
計

図
書

に
よ

る
ト

ラ
フ

ィ
カ

ビ
リ

テ
ィ

が
悪

い
と

き
。

　

材
料

必
須

土
の

締
固

め
試

験
J
I
S
 
A
 
1
2
1
0

設
計

図
書

に
よ

る
当

初
及

び
土

質
の

変
化

時
　

施
工

必
須

現
場

密
度

の
測

定
※

右
記

試
験

方
法

（
3
種

類
）

の
い

ず
れ

か
を

実
施

す
る

。

大
粒

径
≦

5
3
㎜

：
砂

置
換

法
（

J
I
S
 
A
1
2
1
4
）

大
粒

径
＞

5
3
㎜

：
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
 
[
4
]
-

1
8
5
突

砂
法

大
乾

燥
密

度
の

8
5
％

以
上

。
ま

た
は

設
計

図
書

に
示

さ
れ

た
値

。
築

堤
は

、
1
,
0
0
0
m
3
に

１
回

の
割

合
、

ま
た

は
設

計
図

書
に

よ
る

。
但

し
、

5
,
0
0
0
m
3
未

満
の

工
事

は
、

１
工

事
当

た
り

３
回

以
上

。

・
左

記
の

規
格

値
を

満
た

し
て

い
て

も
、

規
格

値
を

著
　

し
く

下
回

っ
て

い
る

点
が

存
在

し
た

場
合

は
、

監
督

　
職

員
と

の
協

議
の

上
で

、
（

再
）

転
圧

を
行

う
も

の
　

と
す

る
。

・
特

記
仕

様
書

に
定

め
た

施
工

箇
所

が
点

在
す

る
工

事
の

場
合

は
、

施
工

箇
所

毎
に

1
工

事
と

し
て

試
験

基
準

を
設

定
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

こ
れ

に
よ

り
難

い
場

合
は

、
監

督
職

員
と

協
議

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　

2
3
 
砂

　
防

　
 
土

　
工

品
質

管
理

　
-
 3

9
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

2
3
 
砂

　
防

　
 
土

　
工

施
工

必
須

現
場

密
度

の
測

定
※

右
記

試
験

方
法

（
3
種

類
）

の
い

ず
れ

か
を

実
施

す
る

。

ま
た

は
、

R
I
計

器
を

用
い

た
盛

土
の

締
固

め
管

理
要

領
（

案
）

１
管

理
単

位
の

現
場

乾
燥

密
度

の
平

均
値

が
大

乾
燥

度
密

度
の

9
0
％

以
上

。
ま

た
は

、
設

計
図

書
に

よ
る

。

盛
土

を
管

理
す

る
単

位
(
以

下
｢
管

理
単

位
｣
)
に

分
割

し
て

管
理

単
位

ご
と

に
管

理
を

行
う

も
の

と
す

る
。

築
堤

は
、

１
日

の
１

層
あ

た
り

の
施

工
面

積
を

基
準

と
す

る
。

管
理

単
位

の
面

積
は

1
,
5
0
0
m
2

を
標

準
と

し
、

１
日

の
施

工
面

積
が

2
,
0
0
0
m
2

以
上

の
場

合
、

そ
の

施
工

面
積

を
２

管
理

単
位

以
上

に
分

割
す

る
も

の
と

す
る

。
１

管
理

単
位

あ
た

り
の

測
定

点
数

の
目

安
を

下
表

に
示

す
。

・
大

粒
径

＜
1
0
0
㎜

の
場

合
に

適
用

す
る

。
・

左
記

の
規

格
値

を
満

た
し

て
い

て
も

、
規

格
値

を
著

　
し

く
下

回
っ

て
い

る
点

が
存

在
し

た
場

合
は

、
監

督
　

職
員

と
協

議
の

上
で

、
（

再
）

転
圧

を
行

う
も

の
と

　
す

る
。

　

ま
た

は
、

「
Ｔ

Ｓ
・

G
N
S
S
を

用
い

た
盛

土
の

締
固

め
管

理
要

領
」

に
よ

る

施
工

範
囲

を
小

分
割

し
た

管
理

ブ
ロ

ッ
ク

の
全

て
が

規
定

回
数

だ
け

締
め

固
め

ら
れ

た
こ

と
を

確
認

す
る

。

１
．

盛
土

を
管

理
す

る
単

位
（

以
下

「
管

理
　

単
位

」
）

に
分

割
し

て
管

理
単

位
毎

に
管

　
理

を
行

う
。

２
．

１
日

の
施

工
が

複
数

層
に

及
ぶ

場
合

で
　

も
１

管
理

単
位

を
複

数
層

に
ま

た
が

ら
せ

　
る

こ
と

は
し

な
い

も
の

と
す

る
。

３
．

土
取

り
場

の
状

況
や

土
質

状
況

が
変

わ
　

る
場

合
に

は
、

新
規

の
管

理
単

位
と

し
て

　
取

り
扱

う
も

の
と

す
る

。

必
須

土
の

締
固

め
試

験
J
I
S
 
A
 
1
2
1
0

設
計

図
書

に
よ

る
当

初
及

び
土

質
の

変
化

し
た

時
（

材
料

が
岩

砕
の

場
合

は
除

く
）

。
た

だ
し

、
法

面
、

路
肩

部
の

土
量

は
除

く
。

　

Ｃ
Ｂ

Ｒ
試

験
（

路
床

）
J
I
S
 
A
 
1
2
1
1

設
計

図
書

に
よ

る
当

初
及

び
土

質
の

変
化

し
た

時
（

材
料

が
岩

砕
の

場
合

は
除

く
）

　
　

土
の

粒
度

試
験

J
I
S
 
A
 
1
2
0
4

設
計

図
書

に
よ

る
当

初
及

び
土

質
の

変
化

し
た

時
　

　

土
粒

子
の

密
度

試
験

J
I
S
 
A
 
1
2
0
2

設
計

図
書

に
よ

る
当

初
及

び
土

質
の

変
化

し
た

時
　

　

土
の

含
水

比
試

験
J
I
S
 
A
 
1
2
0
3

設
計

図
書

に
よ

る
当

初
及

び
土

質
の

変
化

し
た

時
　

　

土
の

液
性

限
界

・
塑

性
限

界
試

験
J
I
S
 
A
 
1
2
0
5

設
計

図
書

に
よ

る
当

初
及

び
土

質
の

変
化

し
た

時
　

　

土
の

一
軸

圧
縮

試
験

J
I
S
 
A
 
1
2
1
6

設
計

図
書

に
よ

る
当

初
及

び
土

質
の

変
化

し
た

時
　

　

土
の

三
軸

圧
縮

試
験

地
盤

材
料

試
験

の
方

法
と

解
説

設
計

図
書

に
よ

る
当

初
及

び
土

質
の

変
化

し
た

時
　

　

土
の

圧
密

試
験

J
I
S
 
A
 
1
2
1
7

設
計

図
書

に
よ

る
当

初
及

び
土

質
の

変
化

し
た

時
　

　

そ
の

他

2
4
 
道

　
路

　
 
土

　
工

材
料

品
質

管
理

　
-
 4

0
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

土
の

せ
ん

断
試

験
地

盤
材

料
試

験
の

方
法

と
解

説
設

計
図

書
に

よ
る

当
初

及
び

土
質

の
変

化
し

た
時

　
　

土
の

透
水

試
験

J
I
S
 
A
 
1
2
1
8

設
計

図
書

に
よ

る
当

初
及

び
土

質
の

変
化

し
た

時
　

　

　

施
工

必
須

現
場

密
度

の
測

定
※

右
記

試
験

方
法

（
3
種

類
）

の
い

ず
れ

か
を

実
施

す
る

。

大
粒

径
≦

5
3
㎜

：
砂

置
換

法
（

J
I
S
 
A
1
2
1
4
）

大
粒

径
＞

5
3
㎜

：
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
 
[
4
]
-

1
8
5
突

砂
法

【
砂

質
土

】
・

路
体

：
次

の
密

度
へ

の
締

固
め

が
可

能
な

範
囲

の
含

水
比

に
お

い
て

、
大

乾
燥

密
度

の
9
0
%

以
上

（
締

固
め

試
験

（
J
I
S
 
A
 
1
2
1
0
）

A
・

B
法

）
。

・
路

床
及

び
構

造
物

取
付

け
部

：
次

の
密

度
へ

の
締

固
め

が
可

能
な

範
囲

の
含

水
比

に
お

い
て

、
大

乾
燥

密
度

の
9
5
%
以

上
（

締
固

め
試

験
（

J
I
S
 
A
1
2
1
0
）

A
・

B
法

）
も

し
く

は
9
0
%
以

上
（

締
固

め
試

験
（

J
I
S
 
A
 
1
2
1
0
）

C
・

D
・

E
法

）
た

だ
し

、
J
I
S
 
A
 
1
2
1
0
 
C
・

D
・

E
法

で
の

管
理

は
、

標
準

の
施

工
仕

様
よ

り
も

締
固

め
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
大

き
な

転
圧

方
法

（
例

え
ば

、
標

準
よ

り
も

転
圧

力
の

大
き

な
機

械
を

使
用

す
る

場
合

や
１

層
あ

た
り

の
仕

上
り

厚
を

薄
く

す
る

場
合

）
に

適
用

す
る

。
【

粘
性

土
】

・
路

体
：

自
然

含
水

比
ま

た
は

ト
ラ

フ
ィ

カ
ビ

リ
テ

ィ
ー

が
確

保
で

き
る

含
水

比
に

お
い

て
、

空
気

間
隙

率
V
a
が

2
%
≦

V
a
≦

1
0
%
ま

た
は

飽
和

度
S
r
が

8
5
%
≦

S
r
≦

9
5
%
。

・
路

床
及

び
構

造
物

取
付

け
部

：
ト

ラ
フ

ィ
カ

ビ
リ

テ
ィ

ー
が

確
保

で
き

る
含

水
比

に
お

い
て

、
空

気
間

隙
率

V
a
が

2
%
≦

V
a
≦

8
%
。

た
だ

し
、

締
固

め
管

理
が

可
能

な
場

合
は

、
砂

質
土

の
基

準
を

適
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
　

そ
の

他
、

設
計

図
書

に
よ

る
。

路
体

の
場

合
、

1
,
0
0
0
m
3
に

つ
き

１
回

の
割

合
で

行
う

。
た

だ
し

、
5
,
0
0
0
m
3
未

満
の

工
事

は
、

1
工

事
当

た
り

３
回

以
上

。
路

床
及

び
構

造
物

取
り

付
け

部
の

場
合

、
5
0
0
m
3
に

つ
き

１
回

の
割

合
で

行
う

。
た

だ
し

、
1
,
5
0
0
m
3
未

満
の

工
事

は
１

工
事

当
た

り
３

回
以

上
。

・
特

記
仕

様
書

に
定

め
た

施
工

箇
所

が
点

在
す

る
工

事
の

場
合

は
、

施
工

箇
所

毎
に

1
工

事
と

し
て

試
験

基
準

を
設

定
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

こ
れ

に
よ

り
難

い
場

合
は

、
監

督
職

員
と

協
議

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　

そ
の

他
材

料

　
2
4
 
道

　
路

　
 
土

　
工

品
質

管
理

　
-
 4

1
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

ま
た

は
、

R
I
計

器
を

用
い

た
盛

土
の

締
固

め
管

理
要

領
（

案
）

【
砂

質
土

】
・

路
体

：
次

の
密

度
へ

の
締

固
め

が
可

能
な

範
囲

の
含

水
比

に
お

い
て

、
1
管

理
単

位
の

現
場

乾
燥

密
度

の
平

均
値

が
大

乾
燥

度
密

度
の

9
2
%
以

上
（

締
固

め
試

験
（

J
I
S
 
A
 
1
2
1
0
）

A
・

B
法

）
。

・
路

床
及

び
構

造
物

取
付

け
部

：
次

の
密

度
へ

の
締

固
め

が
可

能
な

範
囲

の
含

水
比

に
お

い
て

、
1
管

理
単

位
の

現
場

乾
燥

密
度

の
平

均
値

が
大

乾
燥

度
密

度
の

9
7
%
以

上
（

締
固

め
試

験
（

J
I
S
 
A
1
2
1
0
）

A
・

B
法

）
も

し
く

は
9
2
%
以

上
（

締
固

め
試

験
（

J
I
S
 
A
 
1
2
1
0
）

C
・

D
・

E
法

）
。

た
だ

し
、

J
I
S
 
A
 
1
2
1
0
 
C
・

D
・

E
法

で
の

管
理

は
、

標
準

の
施

工
仕

様
よ

り
も

締
固

め
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
大

き
な

転
圧

方
法

（
例

え
ば

、
標

準
よ

り
も

転
圧

力
の

大
き

な
機

械
を

使
用

す
る

場
合

や
１

層
あ

た
り

の
仕

上
り

厚
を

薄
く

す
る

場
合

）
に

適
用

す
る

。
【

粘
性

土
】

・
路

体
、

路
床

及
び

構
造

物
取

付
け

部
：

自
然

含
水

比
ま

た
は

ト
ラ

フ
ィ

カ
ビ

リ
テ

ィ
ー

が
確

保
で

き
る

含
水

比
に

お
い

て
、

1
管

理
単

位
の

現
場

空
気

間
隙

率
の

平
均

値
が

8
%
以

下
。

た
だ

し
、

締
固

め
管

理
が

可
能

な
場

合
は

、
砂

質
土

の
基

準
を

適
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
ま

た
は

、
設

計
図

書
に

よ
る

。

盛
土

を
管

理
す

る
単

位
(
以

下
｢
管

理
単

位
｣
)
に

分
割

し
て

管
理

単
位

ご
と

に
管

理
を

行
う

も
の

と
す

る
。

路
体

・
路

床
と

も
、

１
日

の
１

層
あ

た
り

の
施

工
面

積
を

基
準

と
す

る
。

管
理

単
位

の
面

積
は

1
,
5
0
0
m
2を

標
準

と
し

、
１

日
の

施
工

面
積

が

2
,
0
0
0
m
2以

上
の

場
合

、
そ

の
施

工
面

積
を

２
管

理
単

位
以

上
に

分
割

す
る

も
の

と
す

る
。

１
管

理
単

位
あ

た
り

の
測

定
点

数
の

目
安

を
下

表
に

示
す

。

・
大

粒
径

＜
1
0
0
㎜

の
場

合
に

適
用

す
る

。
・

左
記

の
規

格
値

を
満

た
し

て
い

て
も

、
規

格
値

を
著

 
し

く
下

回
っ

て
い

る
点

が
存

在
し

た
場

合
は

、
監

督
職

 
員

と
協

議
の

上
で

、
（

再
）

転
圧

を
行

う
も

の
と

す
る

　

「
Ｔ

Ｓ
・

G
N
S
S
を

用
い

た
盛

土
の

締
固

め
管

理
要

領
」

に
よ

る

施
工

範
囲

を
小

分
割

し
た

管
理

ブ
ロ

ッ
ク

の
全

て
が

規
定

回
数

だ
け

締
め

固
め

ら
れ

た
こ

と
を

確
認

す
る

。

１
．

盛
土

を
管

理
す

る
単

位
（

以
下

「
管

理
　

単
位

」
）

に
分

割
し

て
管

理
単

位
毎

に
管

　
理

を
行

う
。

２
．

１
日

の
施

工
が

複
数

層
に

及
ぶ

場
合

で
　

も
１

管
理

単
位

を
複

数
層

に
ま

た
が

ら
せ

　
る

こ
と

は
し

な
い

も
の

と
す

る
。

３
．

土
取

り
場

の
状

況
や

土
質

状
況

が
変

わ
　

る
場

合
に

は
、

新
規

の
管

理
単

位
と

し
て

　
取

り
扱

う
も

の
と

す
る

。

プ
ル

ー
フ

ロ
ー

リ
ン

グ
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

4
〕

-
2
1
0

路
床

仕
上

げ
後

全
幅

、
全

区
間

に
つ

い
て

実
施

す
る

。
た

だ
し

、
現

道
打

換
工

事
、

仮
設

用
道

路
維

持
工

事
は

除
く

。

・
荷

重
車

に
つ

い
て

は
、

施
工

時
に

用
い

た
転

圧
機

械
と

同
等

以
上

の
締

固
め

効
果

を
持

つ
ロ

ー
ラ

や
ト

ラ
ッ

ク
等

を
用

い
る

も
の

と
す

る
。

　

そ
の

他
平

板
載

荷
試

験
J
I
S
 
A
 
1
2
1
5

　
各

車
線

ご
と

に
延

長
4
0
ｍ

に
つ

い
て

1
ヶ

所
の

割
で

行
う

。
・

セ
メ

ン
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
路

盤
に

適
用

す
る

。
　

現
場

Ｃ
Ｂ

Ｒ
試

験
J
I
S
 
A
 
1
2
2
2

設
計

図
書

に
よ

る
各

車
線

ご
と

に
延

長
4
0
ｍ

に
つ

い
て

1
回

の
割

で
行

う
。

　

現
場

密
度

の
測

定
※

右
記

試
験

方
法

（
3
種

類
）

の
い

ず
れ

か
を

実
施

す
る

。

施
工

必
須

2
4
 
道

　
路

　
 
土

　
工

品
質

管
理

　
-
 4

2
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

2
4
 
道

　
路

　
 
土

　
工

施
工

そ
の

他

含
水

比
試

験
J
I
S
 
A
 
1
2
0
3

設
計

図
書

に
よ

る
路

体
の

場
合

、
1
,
0
0
0
m
3
に

つ
き

１
回

の
割

合
で

行
う

。
た

だ
し

、
5
,
0
0
0
m
3
未

満
の

工
事

は
、

1
工

事
当

た
り

3
回

以
上

。
路

床
の

場
合

、
5
0
0
m
3
に

つ
き

1
回

の
割

合
で

行
う

。
た

だ
し

、
1
,
5
0
0
m
3
未

満
の

工
事

は
1
工

事
当

た
り

3
回

以
上

。

・
特

記
仕

様
書

に
定

め
た

施
工

箇
所

が
点

在
す

る
工

事
の

場
合

は
、

施
工

箇
所

毎
に

1
工

事
と

し
て

試
験

基
準

を
設

定
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

こ
れ

に
よ

り
難

い
場

合
は

、
監

督
職

員
と

協
議

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　

　
コ

ー
ン

指
数

の
測

定
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

1
〕

-
2
1
6

設
計

図
書

に
よ

る
必

要
に

応
じ

て
実

施
。

（
例

）
ト

ラ
フ

ィ
カ

ビ
リ

テ
ィ

が
悪

い
と

き
。

　

　
た

わ
み

量
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

1
〕

-
2
2
7

（
ﾍ
ﾞ
ﾝ
ｹ
ﾞ
ﾙ
ﾏ
ﾝ
ﾋ
ﾞ
ｰ
ﾑ
）

設
計

図
書

に
よ

る
プ

ル
ー

フ
ロ

ー
リ

ン
グ

で
の

不
良

箇
所

に
つ

い
て

実
施

　

岩
石

の
見

掛
比

重
J
I
S
 
A
 
5
0
0
6

設
計

図
書

に
よ

る
原

則
と

し
て

産
地

毎
に

当
初

及
び

岩
質

の
変

化
時

・
5
0
0
m
3以

下
は

監
督

職
員

承
諾

を
得

て
省

略
で

き
る

。
・

参
考

値
：

　
・

硬
石

　
：

約
2
.
7
～

2
.
5
g
/
c
m
3

　
・

準
硬

石
：

約
2
.
5
～

2
g
/
c
m
3

　
・

軟
石

　
：

約
2
g
/
c
m
3未

満

○

岩
石

の
吸

水
率

J
I
S
 
A
 
5
0
0
6

設
計

図
書

に
よ

る
原

則
と

し
て

産
地

毎
に

当
初

及
び

岩
質

の
変

化
時

・
5
0
0
m
3以

下
は

監
督

職
員

承
諾

を
得

て
省

略
で

き
る

。
・

参
考

値
：

　
・

硬
石

　
：

5
%
未

満
　

・
準

硬
石

：
5
%
以

上
1
5
%
未

満
　

・
軟

石
　

：
1
5
%
以

上
○

岩
石

の
圧

縮
強

さ
J
I
S
 
A
 
5
0
0
6

設
計

図
書

に
よ

る
原

則
と

し
て

産
地

毎
に

当
初

及
び

岩
質

の
変

化
時

・
5
0
0
m
3以

下
は

監
督

職
員

承
諾

を
得

て
省

略
で

き
る

。
・

参
考

値
：

　
・

硬
石

：
4
9
0
3
N
/
c
m
2以

上

　
・

準
硬

石
：

9
8
0
.
6
6
N
/
c
m
2以

上
4
9
0
3
N
/
c
m
2未

満

　
・

軟
石

：
9
8
0
.
6
6
N
/
c
m
2未

満

○

そ
の

他
岩

石
の

形
状

J
I
S
 
A
 
5
0
0
6

う
す

っ
ぺ

ら
な

も
の

、
細

長
い

も
の

で
あ

っ
て

は
な

ら
な

い
。

5
,
0
0
0
m
3に

つ
き

１
回

の
割

で
行

う
。

た
だ

し
、

5
,
0
0
0
m
3以

下
の

も
の

は
１

工
事

２
回

実
施

す
る

。

・
5
0
0
m
3以

下
は

監
督

職
員

承
諾

を
得

て
省

略
で

き
る

。

・
特

記
仕

様
書

に
定

め
た

施
工

箇
所

が
点

在
す

る
工

事
の

場
合

は
、

施
工

箇
所

毎
に

1
工

事
と

し
て

試
験

基
準

を
設

定
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

こ
れ

に
よ

り
難

い
場

合
は

、
監

督
職

員
と

協
議

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

○

2
6
 
コ

ン
ク

 
　

リ
ー

ト
　

 
ダ

　
ム

材
料

（
J
I
S

マ
ー

ク
表

示
さ

れ
た

レ
デ

ィ
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
を

使
用

す
る

場
合

は
除

く
）

必
須

ア
ル

カ
リ

シ
リ

カ
反

応
抑

制
対

策

ア
ル

カ
リ

骨
材

反
応

抑
制

対
策

に
つ

い
て

（
平

成
1
4
年

７
月

3
1

日
付

け
国

官
技

第
1
1
2
号

、
国

港
環

第
3
5
号

、
国

空
建

第
7
8
号

）

「
ア

ル
カ

リ
骨

材
反

応
抑

制
対

策
に

つ
い

て
」

（
平

成
1
4
年

７
月

3
1
日

付
け

国
官

技
第

1
1
2
号

、
国

港
環

第
3
5
号

、
国

空
建

第
7
8
号

）

骨
材

試
験

を
行

う
場

合
は

、
工

事
開

始
前

、
工

事
中

１
回

/
６

ヶ
月

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

○

施
工

必
須

2
5
 
捨

石
工

品
質

管
理

　
-
 4

3
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

2
6
 
コ

ン
ク

 
　

リ
ー

ト
　

 
ダ

　
ム

材
料

（
J
I
S

マ
ー

ク
表

示
さ

れ
た

レ
デ

ィ
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
を

使
用

す
る

場
合

は
除

く
）

そ
の

他
骨

材
の

密
度

及
び

吸
水

率
試

験

J
I
S
 
A
 
1
1
0
9

J
I
S
 
A
 
1
1
1
0

J
I
S
 
A
 
5
0
0
5

J
I
S
 
A
 
5
0
1
1
-
1
～

4
J
I
S
 
A
 
5
0
2
1

絶
乾

密
度

：
2
.
5
以

上
吸

水
率

：
2
0
1
3
年

制
定

コ
ン

ク
リ

ー
ト

標
準

示
　

方
書

ダ
ム

コ
ン

ク
リ

ー
ト

編
に

よ
る

。

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
/
月

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

J
I
S
 
A
 
5
0
0
5
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

用
砕

石
及

び
砕

砂
）

J
I
S
 
A
 
5
0
1
1
-
1
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

用
ス

ラ
グ

骨
材

－
第

１
部

：
高

炉
ス

ラ
グ

骨
材

）
J
I
S
 
A
 
5
0
1
1
-
2
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

用
ス

ラ
グ

骨
材

－
第

２
部

：
フ

ェ
ロ

ニ
ッ

ケ
ル

ス
ラ

グ
骨

材
）

J
I
S
 
A
 
5
0
1
1
-
3
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

用
ス

ラ
グ

骨
材

－
第

３
部

：
銅

ス
ラ

グ
骨

材
）

J
I
S
 
A
 
5
0
1
1
-
4
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

用
ス

ラ
グ

骨
材

－
第

４
部

：
電

気
炉

酸
化

ス
ラ

グ
骨

材
）

J
I
S
 
A
 
5
0
2
1
（

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
用

再
生

骨
材

H
）

○

　
骨

材
の

ふ
る

い
分

け
試

験

J
I
S
 
A
 
1
1
0
2

J
I
S
 
A
 
5
0
0
5

J
I
S
 
A
 
5
0
2
1

設
計

図
書

に
よ

る
工

事
開

始
前

、
工

事
中

１
回

/
月

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

　
○

　

セ
メ

ン
ト

の
物

理
試

験
J
I
S
 
R
 
5
2
0
1

J
I
S
 
R
 
5
2
1
0
（

ポ
ル

ト
ラ

ン
ド

セ
メ

ン
ト

）
J
I
S
 
R
 
5
2
1
1
（

高
炉

セ
メ

ン
ト

）
J
I
S
 
R
 
5
2
1
2
（

シ
リ

カ
セ

メ
ン

ト
）

J
I
S
 
R
 
5
2
1
3
（

フ
ラ

イ
ア

ッ
シ

ュ
セ

メ
ン

ト
）

J
I
S
 
R
 
5
2
1
4
（

エ
コ

セ
メ

ン
ト

）

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
/
月

以
上

　

○

　

ポ
ル

ト
ラ

ン
ド

セ
メ

ン
ト

の
化

学
分

析
J
I
S
 
R
 
5
2
0
2

J
I
S
 
R
 
5
2
1
0
（

ポ
ル

ト
ラ

ン
ド

セ
メ

ン
ト

）
J
I
S
 
R
 
5
2
1
1
（

高
炉

セ
メ

ン
ト

）
J
I
S
 
R
 
5
2
1
2
（

シ
リ

カ
セ

メ
ン

ト
）

J
I
S
 
R
 
5
2
1
3
（

フ
ラ

イ
ア

ッ
シ

ュ
セ

メ
ン

ト
）

J
I
S
 
R
 
5
2
1
4
（

エ
コ

セ
メ

ン
ト

）

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
/
月

以
上

　

○

　
砂

の
有

機
不

純
物

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
0
5

標
準

色
よ

り
淡

い
こ

と
。

濃
い

場
合

で
も

圧
縮

強
度

が
9
0
％

以
上

の
場

合
は

使
用

で
き

る
。

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
/
年

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

濃
い

場
合

は
、

J
I
S
 
A
 
1
1
4
2
「

有
機

不
純

物
を

含
む

細
骨

材
の

モ
ル

タ
ル

圧
縮

強
度

に
よ

る
試

験
方

法
」

に
よ

る
。

○

　
モ

ル
タ

ル
の

圧
縮

強
度

に
よ

る
砂

の
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
4
2

圧
縮

強
度

の
9
0
％

以
上

試
料

と
な

る
砂

の
上

部
に

お
け

る
溶

液
の

色
が

標
準

色
液

の
色

よ
り

濃
い

場
合

。
　

○

　

骨
材

の
微

粒
分

量
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
0
3

J
I
S
 
A
 
5
0
0
5

粗
骨

材
：

1
.
0
％

以
下

（
た

だ
し

、
砕

石
の

場
合

、
微

細
粒

分
量

試
験

で
失

わ
れ

る
も

の
が

砕
石

粉
の

と
き

に
は

3
.
0
％

以
下

）
細

骨
材

：
7
.
0
％

以
下

（
た

だ
し

、
す

り
へ

り
作

用
を

受
け

る
場

合
は

3
.
0
％

以
下

）
・

砕
砂

の
場

合
、

微
細

粒
分

量
試

験
で

失
わ

れ
る

も
の

が
砕

石
粉

で
あ

っ
て

、
粘

土
、

シ
ル

ト
な

ど
を

含
ま

な
い

と
き

に
は

9
.
0
％

以
下

。
た

だ
し

、
同

様
の

場
合

で
、

す
り

へ
り

作
用

を
受

け
る

場
合

は
5
.
0
％

以
下

。

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
/
月

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

（
山

砂
の

場
合

は
、

工
事

中
１

回
／

週
 
 
以

上
）

　

○

骨
材

中
の

粘
土

塊
量

の
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
3
7

細
骨

材
：

1
.
0
％

以
下

粗
骨

材
：

0
.
2
5
％

以
下

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
/
月

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

　
○

品
質

管
理

　
-
 4

4
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

硫
酸

ナ
ト

リ
ウ

ム
に

よ
る

骨
材

の
安

定
性

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
2
2

J
I
S
 
A
 
5
0
0
5

細
骨

材
：

1
0
％

以
下

粗
骨

材
：

1
2
％

以
下

砂
、

砂
利

：
工

事
開

始
前

、
工

事
中

１
回

/
６

ヶ
月

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
砕

砂
、

砂
利

：
工

事
開

始
前

、
工

事
中

１
回

/
年

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合

寒
冷

地
で

凍
結

の
お

そ
れ

の
あ

る
地

点
に

適
用

す
る

。

○

粗
骨

材
の

す
り

へ
り

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
2
1

4
0
％

以
下

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
/
年

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

　
○

上
水

道
水

及
び

上
水

道
水

以
外

の
水

の
場

合
J
I
S
 
A
 
5
3
0
8
付

属
書

c

懸
濁

物
質

の
量

：
2
g
/
l
以

下
溶

解
性

蒸
発

残
留

物
の

量
：

1
g
/
l
以

下
塩

化
物

イ
オ

ン
量

：
2
0
0
p
p
m
以

下
セ

メ
ン

ト
の

凝
結

時
間

の
差

：
始

発
は

3
0
分

　
以

内
、

終
結

は
6
0
分

以
内

モ
ル

タ
ル

の
圧

縮
強

度
比

：
材

齢
7
及

び
2
8
日

　
で

9
0
％

以
上

工
事

開
始

前
及

び
工

事
中

１
回

/
年

以
上

及
び

水
質

が
変

わ
っ

た
場

合
。

上
水

道
を

使
用

し
て

る
場

合
は

試
験

に
換

え
、

上
水

道
を

使
用

し
て

る
こ

と
を

示
す

資
料

に
よ

る
確

認
を

行
う

。

○

　

回
収

水
の

場
合

：
J
I
S
 
A
 
5
3
0
8
附

属
書

c

塩
化

物
イ

オ
ン

量
：

2
0
0
p
p
m
以

下
セ

メ
ン

ト
の

凝
結

時
間

の
差

：
始

発
は

3
0
分

　
以

内
、

終
結

は
6
0
分

以
内

モ
ル

タ
ル

の
圧

縮
強

度
比

：
材

齢
7
及

び
2
8
日

　
で

9
0
％

以
上

工
事

開
始

前
及

び
工

事
中

１
回

/
年

以
上

及
び

水
質

が
変

わ
っ

た
場

合
。

ス
ラ

ッ
ジ

水
の

濃
度

は
１

回
／

日

た
だ

し
、

そ
の

原
水

は
上

水
道

水
及

び
上

水
道

水
以

外
の

水
の

規
定

に
適

合
す

る
も

の
と

す
る

。

○

　

そ
の

他
計

量
設

備
の

計
量

精
度

水
：

±
1
％

以
内

セ
メ

ン
ト

：
±

1
％

以
内

骨
材

　
：

±
3
％

以
内

混
和

材
：

±
2
％

以
内

（
高

炉
ス

ラ
グ

微
粉

末
の

場
合

は
±

1
％

以
内

）
混

和
剤

：
±

3
％

以
内

設
計

図
書

に
よ

る
。

レ
デ

ィ
ー

ミ
ク

ス
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
場

合
、

印
字

記
録

に
よ

り
確

認
を

行
う

。

○

　

ミ
キ

サ
の

練
混

ぜ
性

能
試

験

バ
ッ

チ
ミ

キ
サ

の
場

合
：

　
J
I
S
 
A
 
1
1
1
9

　
J
I
S
 
A
 
8
6
0
3
-
1

　
J
I
S
 
A
 
8
6
0
3
-
2

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
練

混
ぜ

量
＜

公
称

容
量

の
場

合
＞

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
中

の
モ

ル
タ

ル
単

位
容

積
質

　
　

量
差

：
0
.
8
％

以
下

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
中

の
単

位
粗

骨
材

量
の

差
　

　
：

5
％

以
下

　
圧

縮
強

度
平

均
値

か
ら

の
差

：
7
.
5
％

以
下

　
空

気
量

平
均

値
か

ら
の

差
：

1
0
％

以
下

　
ス

ラ
ン

プ
平

均
値

か
ら

の
差

：
1
5
％

以
下

＜
公

称
容

量
の

1
/
2
の

場
合

＞
　

コ
ン

ク
リ

ー
ト

中
の

モ
ル

タ
ル

単
位

容
積

質
　

　
量

差
：

0
.
8
％

以
下

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
中

の
単

位
粗

骨
材

量
の

差
　

　
：

5
％

以
下

工
事

開
始

前
及

び
工

事
中

１
回

/
年

以
上

　

練
混

ぜ
水

の
水

質
試

験

2
6
 
コ

ン
ク

 
　

リ
ー

ト
　

 
ダ

　
ム

製
造

(
プ

ラ
ン

ト
)

（
J
I
S

マ
ー

ク
表

示
さ

れ
た

レ
デ

ィ
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
を

使
用

す
る

場
合

は
除

く
）

材
料

（
J
I
S

マ
ー

ク
表

示
さ

れ
た

レ
デ

ィ
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
を

使
用

す
る

場
合

は
除

く
）

そ
の

他

品
質

管
理

　
-
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5
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工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

2
6
 
コ

ン
ク

 
　

リ
ー

ト
　

 
ダ

　
ム

そ
の

他
ミ

キ
サ

の
練

混
ぜ

性
能

試
験

連
続

ミ
キ

サ
の

場
合

：
土

木
学

会
規

準
J
S
C
E
-
I
 
5
0
2

コ
ン

ク
リ

ー
ト

中
の

モ
ル

タ
ル

単
位

容
積

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

質
量

差
：

0
.
8
％

以
下

コ
ン

ク
リ

ー
ト

中
の

単
位

粗
骨

材
量

の
差

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

：
5
％

以
下

圧
縮

強
度

差
：

7
.
5
％

以
下

空
気

量
差

：
1
％

以
下

ス
ラ

ン
プ

差
：

3
㎝

以
下

工
事

開
始

前
及

び
工

事
中

１
回

/
年

以
上

　

細
骨

材
の

表
面

水
率

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
1
1

設
計

図
書

に
よ

る
２

回
/
日

以
上

レ
デ

ィ
ー

ミ
ク

ス
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

以
外

の
場

合
に

適
用

す
る

。
　

粗
骨

材
の

表
面

水
率

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
2
5

設
計

図
書

に
よ

る
１

回
/
日

以
上

レ
デ

ィ
ー

ミ
ク

ス
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

以
外

の
場

合
に

適
用

す
る

。
　

　

施
工

必
須

塩
化

物
総

量
規

制
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

耐
久

性
向

上

原
則

0
.
3
㎏

/
m
3以

下
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

打
設

が
午

前
と

午
後

に
ま

た
が

る
場

合
は

、
午

前
に

１
回

コ
ン

ク
リ

ー
ト

打
設

前
に

行
い

、
そ

の
試

験
結

果
が

塩
化

物
総

量
の

規
制

値
の

1
/
2
以

下
の

場
合

は
、

午
後

の
試

験
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
（

１
試

験
の

測
定

回
数

は
３

回
と

す
る

）
試

験
の

判
定

は
３

回
の

測
定

値
の

平
均

値
。

・
小

規
模

工
種

※
で

１
工

種
当

り
の

総
使

用
量

が
5
0
m
3未

満
の

場
合

は
1
工

種
1
回

以
上

の
試

験
、

ま
た

は
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

場
の

品
質

証
明

書
等

の
み

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

・
骨

材
に

海
砂

を
使

用
す

る
場

合
は

、
「

海
砂

の
塩

化
物

イ
オ

ン
含

有
率

試
験

方
法

」
（

J
S
C
E
-
C
5
0
2
-
2
0
1
8
,
5
0
3
-

2
0
1
8
）

ま
た

は
設

計
図

書
の

規
定

に
よ

り
行

う
。

１
工

事
当

た
り

の
総

使
用

量
が

5
0
m
3
以

上
の

場
合

は
、

5
0
m
3
ご

と
に

１
回

の
試

験
を

行
う

。
※

小
規

模
工

種
と

は
、

以
下

の
工

種
を

除
く

工
種

と
す

る
。

（
橋

台
、

橋
脚

、
杭

類
（

場
所

打
杭

、
井

筒
基

礎
等

）
、

橋
梁

上
部

工
（

桁
、

床
版

、
高

欄
等

）
、

擁
壁

工
（

高
さ

1
m
以

上
）

、
函

渠
工

、
樋

門
、

樋
管

、
水

門
、

水
路

（
内

幅
2
.
0
m
以

上
）

、
護

岸
、

ダ
ム

及
び

堰
、

ト
ン

ネ
ル

、
舗

装
、

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

工
種

及
び

特
記

仕
様

書
で

指
定

さ
れ

た
工

種
）

　

製
造

(
プ

ラ
ン

ト
)

（
J
I
S

マ
ー

ク
表

示
さ

れ
た

レ
デ

ィ
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
を

使
用

す
る

場
合

は
除

く
）

品
質

管
理

　
-
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工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

単
位

水
量

測
定

｢
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
単

位
水

量
測

定
要

領
（

案
）

(
平

成
1
6
年

3
月

8
日

事
務

連
絡

)
｣

１
）

測
定

し
た

単
位

水
量

が
、

配
合

設
計

　
±

1
5
k
g
/
m
3
の

範
囲

に
あ

る
場

合
は

そ
の

ま
ま

　
施

工
し

て
よ

い
。

２
）

測
定

し
た

単
位

水
量

が
、

配
合

設
計

±
1
5

　
を

超
え

±
2
0
k
g
/
m
3
の

範
囲

に
あ

る
場

合
は

、
　

水
量

変
動

の
原

因
を

調
査

し
、

生
コ

ン
製

造
　

者
に

改
善

を
指

示
し

、
そ

の
運

搬
車

の
生

コ
　

ン
は

打
設

す
る

。
そ

の
後

、
配

合
設

計
±

　
1
5
k
g
/
m
3
以

内
で

安
定

す
る

ま
で

、
運

搬
車

の
　

3
台

毎
に

1
回

、
単

位
水

量
の

測
定

を
行

う
。

　
な

お
、

「
1
5
k
g
/
m
3
以

内
で

安
定

す
る

ま
で

」
　

と
は

、
2
回

連
続

し
て

1
5
k
g
/
m
3
以

内
の

値
を

　
観

測
す

る
こ

と
を

い
う

。
３

）
配

合
設

計
±

2
0
k
g
/
m
3
の

指
示

値
を

越
え

る
　

場
合

は
、

生
コ

ン
を

打
込

ま
ず

に
、

持
ち

帰
　

ら
せ

、
水

量
変

動
の

原
因

を
調

査
し

、
生

コ
　

ン
製

造
業

者
に

改
善

を
指

示
し

な
け

れ
ば

な
　

ら
な

い
。

そ
の

後
　

の
配

合
設

計
±

1
5
k
g
/
m
3
以

内
に

な
る

ま
で

全
　

運
搬

車
の

測
定

を
行

う
。

　
　

な
お

、
測

定
値

が
管

理
値

ま
た

は
指

示
値

　
を

超
え

た
場

合
は

1
回

に
限

り
再

試
験

を
実

施
　

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
再

試
験

を
実

施
し

た
　

い
場

合
は

2
回

の
測

定
結

果
の

う
ち

、
配

合
　

設
計

と
の

差
の

絶
対

値
の

小
さ

い
方

で
評

価
　

し
て

よ
い

。

１
日

当
た

り
コ

ン
ク

リ
ー

ト
種

別
ご

と
の

使
用

量
が

1
0
0
m
3
/
日

以
上

の
場

合
；

２
回

／
日

（
午

前
１

回
、

午
後

１
回

）
、

ま
た

は
構

造
物

の
重

要
度

と
工

事
の

規
模

に
応

じ
て

1
0
0
～

1
5
0
m
3
ご

と
に

１
回

、
及

び
荷

卸
し

時
に

品
質

変
化

が
認

め
ら

れ
た

と
き

と
し

、
測

定
回

数
は

多
い

方
を

採
用

す
る

。

示
方

配
合

の
単

位
水

量
の

上
限

値
は

、

粗
骨

材
の

大
寸

法
：

2
0
m
m
 
～

 
2
5
m
m
の

場
合

　
：

　
1
7
5
 
k
g
/
m
3
 
を

基
本

と
す

る
。

粗
骨

材
の

大
寸

法
：

4
0
m
m
の

場
合

　
：

　
1
6
5
 
k
g
/
m
3
 
を

基
本

と
す

る
。

ス
ラ

ン
プ

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
0
1

ス
ラ

ン
プ

5
㎝

以
上

8
㎝

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

：
 
許

容
差

±
1
.
5
㎝

ス
ラ

ン
プ

8
㎝

以
上

1
8
㎝

以
下

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
：

 
許

容
差

±
2
.
5
㎝

・
荷

卸
し

時
・

１
回

／
日

以
上

、
構

造
物

の
重

要
度

と
工

事
の

規
模

の
応

じ
て

2
0
～

1
5
0
m
3
ご

と
に

１
回

、
及

び
荷

卸
し

時
に

品
質

変
化

が
認

め
ら

れ
た

時
。

空
気

量
測

定
J
I
S
 
A
 
1
1
1
6

J
I
S
 
A
 
1
1
1
8

J
I
S
 
A
 
1
1
2
8

±
1
.
5
％

（
許

容
差

）

　

小
規

模
工

種
※

で
1
工

種
当

り
の

総
使

用
量

が
5
0
m
3
未

満
の

場
合

は
1
工

種
1
回

以
上

の
試

験
、

ま
た

は
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

場
の

品
質

証
明

書
等

の
み

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

１
工

事
当

た
り

の
総

使
用

量
が

5
0
m
3
以

上
の

場
合

は
、

5
0
m
3
ご

と
に

１
回

の
試

験
を

行
う

。
※

小
規

模
工

種
と

は
、

以
下

の
工

種
を

除
く

工
種

と
す

る
。

（
橋

台
、

橋
脚

、
杭

類
（

場
所

打
杭

、
井

筒
基

礎
等

）
、

橋
梁

上
部

工
（

桁
、

床
版

、
高

欄
等

）
、

擁
壁

工
（

高
さ

1
m
以

上
）

、
函

渠
工

、
樋

門
、

樋
管

、
水

門
、

水
路

（
内

幅
2
.
0
m
以

上
）

、
護

岸
、

ダ
ム

及
び

堰
、

ト
ン

ネ
ル

、
舗

装
、

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

工
種

及
び

特
記

仕
様

書
で

指
定

さ
れ

た
工

種
）

2
6
 
コ

ン
ク

 
　

リ
ー

ト
　

 
ダ

　
ム

必
須

施
工

品
質

管
理

　
-
 4

7
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

2
6
 
コ

ン
ク

 
　

リ
ー

ト
　

 
ダ

　
ム

施
工

必
須

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
圧

縮
強

度
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
0
8

(
a
)
 
圧

縮
強

度
の

試
験

値
が

、
設

計
基

準
強

度
 
の

8
0
％

を
1
/
2
0
以

上
の

確
率

で
下

回
ら

な
い

。

(
b
)
圧

縮
強

度
の

試
験

値
が

、
設

計
基

準
強

度
を

 
1
/
4
以

上
の

確
率

で
下

回
ら

な
い

。

１
回

３
ヶ

１
．

１
ブ

ロ
ッ

ク
１

リ
フ

ト
の

コ
ン

ク
リ

ー
　

ト
量

5
0
0
m
3
未

満
の

場
合

１
ブ

ロ
ッ

ク
１

　
リ

フ
ト

当
り

１
回

の
割

で
行

う
。

な
お

、
　

１
ブ

ロ
ッ

ク
1
リ

フ
ト

の
コ

ン
ク

リ
ー

ト
　

量
が

1
5
0
m
3
以

下
の

場
合

及
び

数
種

の
コ

　
ン

ク
リ

ー
ト

配
合

か
ら

構
成

さ
れ

る
場

合
　

は
監

督
職

員
と

協
議

す
る

も
の

と
す

る
。

２
．

１
ブ

ロ
ッ

ク
１

ﾘ
ﾌ
ﾄ
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
量

5
0
0
m
3
以

　
上

の
場

合
１

ブ
ロ

ッ
ク

１
リ

フ
ト

当
り

２
　

回
の

割
で

行
う

。
な

お
、

数
種

の
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

　
配

合
か

ら
構

成
さ

れ
る

場
合

は
監

督
職

員
　

と
協

議
す

る
も

の
と

す
る

。
３

．
ピ

ア
、

埋
設

物
周

辺
及

び
減

勢
工

な
ど

　
の

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
は

、
打

設
日

１
日

に
つ

き
２

回
　

の
割

で
行

う
。

４
．

上
記

に
示

す
基

準
は

、
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
の

品
質

　
が

安
定

し
た

場
合

の
標

準
を

示
す

も
の

で
　

あ
り

、
打

ち
込

み
初

期
段

階
に

お
い

て
　

は
、

2
～

3
時

間
に

１
回

の
割

合
で

行
う

。

小
規

模
工

種
※

で
1
工

種
当

り
の

総
使

用
量

が
5
0
m
3
未

満
の

場
合

は
1
工

種
1
回

以
上

の
試

験
、

ま
た

は
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

場
の

品
質

証
明

書
等

の
み

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
小

規
模

工
種

と
は

、
以

下
の

工
種

を
除

く
工

種
と

す
る

。
（

橋
台

、
橋

脚
、

杭
類

（
場

所
打

杭
、

井
筒

基
礎

等
）

、
橋

梁
上

部
工

（
桁

、
床

版
、

高
欄

等
）

、
擁

壁
工

（
高

さ
1
m
以

上
）

、
函

渠
工

、
樋

門
、

樋
管

、
水

門
、

水
路

（
内

幅
2
.
0
m
以

上
）

、
護

岸
、

ダ
ム

及
び

堰
、

ト
ン

ネ
ル

、
舗

装
、

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

工
種

及
び

特
記

仕
様

書
で

指
定

さ
れ

た
工

種
）

　

温
度

測
定

（
気

温
・

コ
ン

ク
リ

ー
ト

）
J
I
S
 
Z
 
8
7
1
0

　
１

回
供

試
体

作
成

時
各

ブ
ロ

ッ
ク

打
込

み
開

始
時

終
了

時
　

　
そ

の
他

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
単

位
容

積
質

量
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
1
6

設
計

図
書

に
よ

る
１

回
２

ヶ
　

当
初

及
び

品
質

に
異

常
が

認
め

ら
れ

る
場

合
に

行
う

。
参

考
値

：
2
.
3
t
/
m
3以

上
　

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

洗
い

分
析

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
1
2

設
計

図
書

に
よ

る
１

回
　

当
初

及
び

品
質

に
異

常
が

認
め

ら
れ

る
場

合
に

行
う

。
　

　

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

ブ
リ

ー
ジ

ン
グ

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
2
3

設
計

図
書

に
よ

る
１

回
１

ヶ
　

当
初

及
び

品
質

に
異

常
が

認
め

ら
れ

る
場

合
に

行
う

。
　

　

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

引
張

強
度

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
1
3

設
計

図
書

に
よ

る
１

回
３

ヶ
　

当
初

及
び

品
質

に
異

常
が

認
め

ら
れ

る
場

合
に

行
う

。
　

　

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

曲
げ

強
度

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
0
6

設
計

図
書

に
よ

る
１

回
３

ヶ
　

当
初

及
び

品
質

に
異

常
が

認
め

ら
れ

る
場

合
に

行
う

。
　

　

2
7
 
覆

　
工

　
 
コ

ン
ク

 
　

リ
ー

ト
　

 
(
N
A
T
M
)

必
須

ア
ル

カ
リ

シ
リ

カ
反

応
抑

制
対

策

ア
ル

カ
リ

骨
材

反
応

抑
制

対
策

に
つ

い
て

（
平

成
1
4
年

７
月

3
1

日
付

け
国

官
技

第
1
1
2
号

、
国

港
環

第
3
5
号

、
国

空
建

第
7
8
号

）

「
ア

ル
カ

リ
骨

材
反

応
抑

制
対

策
に

つ
い

て
」

（
平

成
1
4
年

７
月

3
1
日

付
け

国
官

技
第

1
1
2
号

、
国

港
環

第
3
5
号

、
国

空
建

第
7
8
号

）

骨
材

試
験

を
行

う
場

合
は

、
工

事
開

始
前

、
工

事
中

１
回

/
６

ヶ
月

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

○

　

そ
の

他
骨

材
の

ふ
る

い
分

け
試

験

J
I
S
 
A
 
1
1
0
2

J
I
S
 
A
 
5
0
0
5

J
I
S
 
A
 
5
0
1
1
-
1
～

4
J
I
S
 
A
 
5
0
2
1

設
計

図
書

に
よ

る
工

事
開

始
前

、
工

事
中

１
回

/
月

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

　

○

材
料

（
J
I
S

マ
ー
ク

表
示
さ

れ
た
レ

デ
ィ
ミ

ク
ス
ト

コ
ン
ク

リ
ー
ト

を
使
用

す
る
場

合
は
除

く
）

品
質

管
理

　
-
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工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

2
7
 
覆

　
工

　
 
コ

ン
ク

 
　

リ
ー

ト
　

 
(
N
A
T
M
)

そ
の

他

骨
材

の
密

度
及

び
吸

水
率

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
0
9

J
I
S
 
A
 
1
1
1
0

J
I
S
 
A
 
5
0
0
5

J
I
S
 
A
 
5
0
1
1
-
1
～

4
J
I
S
 
A
 
5
0
2
1

絶
乾

密
度

：
2
.
5
以

上
細

骨
材

の
吸

水
率

：
3
.
5
％

以
下

粗
骨

材
の

吸
水

率
：

3
.
0
％

以
下

（
砕

砂
・

砕
石

、
高

炉
ス

ラ
グ

骨
材

、
フ

ェ
ロ

　
ニ

ッ
ケ

ル
ス

ラ
グ

細
骨

材
、

銅
ス

ラ
グ

細
骨

　
材

の
規

格
値

に
つ

い
て

は
適

用
を

参
照

）

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
/
月

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

J
I
S
 
A
 
5
0
0
5
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

用
砕

石
及

び
砕

砂
）

J
I
S
 
A
 
5
0
1
1
-
1
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

用
ス

ラ
グ

骨
材

－
第

１
部

：
高

炉
ス

ラ
グ

骨
材

）
J
I
S
 
A
 
5
0
1
1
-
2
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

用
ス

ラ
グ

骨
材

－
第

２
部

：
フ

ェ
ロ

ニ
ッ

ケ
ル

ス
ラ

グ
骨

材
）

J
I
S
 
A
 
5
0
1
1
-
3
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

用
ス

ラ
グ

骨
材

－
第

３
部

：
銅

ス
ラ

グ
骨

材
）

J
I
S
 
A
 
5
0
1
1
-
4
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

用
ス

ラ
グ

骨
材

－
第

４
部

：
電

気
炉

酸
化

ス
ラ

グ
骨

材
）

J
I
S
 
A
 
5
0
2
1
（

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
用

再
生

骨
材

H
）

○

　

粗
骨

材
の

す
り

へ
り

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
2
1

J
I
S
 
A
 
5
0
0
5

砕
石

　
4
0
％

以
下

砂
利

　
3
5
％

以
下

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
/
年

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

た
だ

し
、

砂
利

の
場

合
は

、
工

事
開

始
前

、
工

事
中

１
回

/
月

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合

○

骨
材

の
微

粒
分

量
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
0
3

J
I
S
 
A
 
5
0
0
5

J
I
S
 
A
 
5
3
0
8

粗
骨

材
砕

石
　

3
.
0
％

以
下

（
た

だ
し

、
粒

形
判

定
実

績
率

が
5
8
％

以
上

の
場

合
は

5
.
0
％

以
下

）
ス

ラ
グ

粗
骨

材
　

5
.
0
％

以
下

そ
れ

以
外

（
砂

利
等

）
　

1
.
0
％

以
下

細
骨

材
砕

砂
　

9
.
0
％

以
下

（
た

だ
し

、
す

り
へ

り
作

用
を

受
け

る
場

合
は

5
.
0
％

以
下

）
砕

砂
（

粘
土

、
シ

ル
ト

等
を

含
ま

な
い

場
合

）
7
.
0
%
（

た
だ

し
、

す
り

へ
り

作
用

を
受

け
る

場
合

は
5
.
0
%
以

下
）

ス
ラ

グ
細

骨
材

　
7
.
0
％

以
下

（
た

だ
し

、
す

り
へ

り
作

用
を

受
け

る
場

合
は

5
.
0
％

以
下

）
そ

れ
以

外
（

砂
等

）
　

5
.
0
％

以
下

（
た

だ
し

、
す

り
へ

り
作

用
を

受
け

る
場

合
は

3
.
0
％

以
下

）

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
/
月

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

（
山

砂
の

場
合

は
、

工
事

中
１

回
／

週
以

上
）

　

○

　

砂
の

有
機

不
純

物
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
0
5

標
準

色
よ

り
淡

い
こ

と
。

濃
い

場
合

で
も

圧
縮

強
度

が
9
0
％

以
上

の
場

合
は

使
用

で
き

る
。

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
/
年

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

濃
い

場
合

は
、

J
I
S
 
A
 
1
1
4
2
「

有
機

不
純

物
を

含
む

細
骨

材
の

モ
ル

タ
ル

圧
縮

強
度

に
よ

る
試

験
方

法
」

に
よ

る
。

○

　

モ
ル

タ
ル

の
圧

縮
強

度
に

よ
る

砂
の

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
4
2

圧
縮

強
度

の
9
0
％

以
上

試
料

と
な

る
砂

の
上

部
に

お
け

る
溶

液
の

色
が

標
準

色
液

の
色

よ
り

濃
い

場
合

。
　

○

　

骨
材

中
の

粘
土

塊
量

の
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
3
7

細
骨

材
：

1
.
0
％

以
下

粗
骨

材
：

0
.
2
5
％

以
下

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
/
月

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

　

○

　

硫
酸

ナ
ト

リ
ウ

ム
に

よ
る

骨
材

の
安

定
性

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
2
2

J
I
S
 
A
 
5
0
0
5

細
骨

材
：

1
0
％

以
下

粗
骨

材
：

1
2
％

以
下

砂
、

砂
利

：
工

事
開

始
前

、
工

事
中

１
回

/
６

ヶ
月

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
砕

砂
、

砂
利

：
工

事
開

始
前

、
工

事
中

１
回

/
年

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合

寒
冷

地
で

凍
結

の
お

そ
れ

の
あ

る
地

点
に

適
用

す
る

。

○

材
料

（
J
I
S

マ
ー

ク
表

示
さ

れ
た

レ
デ

ィ
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
を

使
用

す
る

場
合

は
除

く
）

品
質

管
理

　
-
 4
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工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

2
7
 
覆

　
工

　
 
コ

ン
ク

 
　

リ
ー

ト
　

 
(
N
A
T
M
)

そ
の

他
セ

メ
ン

ト
の

物
理

試
験

J
I
S
 
R
 
5
2
0
1

J
I
S
 
R
 
5
2
1
0
（

ポ
ル

ト
ラ

ン
ド

セ
メ

ン
ト

）
J
I
S
 
R
 
5
2
1
1
（

高
炉

セ
メ

ン
ト

）
J
I
S
 
R
 
5
2
1
2
（

シ
リ

カ
セ

メ
ン

ト
）

J
I
S
 
R
 
5
2
1
3
（

フ
ラ

イ
ア

ッ
シ

ュ
セ

メ
ン

ト
）

J
I
S
 
R
 
5
2
1
4
（

エ
コ

セ
メ

ン
ト

）

　

○

　

ポ
ル

ト
ラ

ン
ド

セ
メ

ン
ト

の
化

学
分

析
J
I
S
 
R
 
5
2
0
2

J
I
S
 
R
 
5
2
1
0
（

ポ
ル

ト
ラ

ン
ド

セ
メ

ン
ト

）
J
I
S
 
R
 
5
2
1
1
（

高
炉

セ
メ

ン
ト

）
J
I
S
 
R
 
5
2
1
2
（

シ
リ

カ
セ

メ
ン

ト
）

J
I
S
 
R
 
5
2
1
3
（

フ
ラ

イ
ア

ッ
シ

ュ
セ

メ
ン

ト
）

J
I
S
 
R
 
5
2
1
4
（

エ
コ

セ
メ

ン
ト

）

　

○

　

上
水

道
水

及
び

上
水

道
水

以
外

の
水

の
場

合
J
I
S
 
A
 
5
3
0
8
付

属
書

c

懸
濁

物
質

の
量

：
2
g
/
l
以

下
溶

解
性

蒸
発

残
留

物
の

量
：

1
g
/
l
以

下
塩

化
物

イ
オ

ン
量

：
2
0
0
p
p
m
以

下
セ

メ
ン

ト
の

凝
結

時
間

の
差

：
始

発
は

3
0
分

　
以

内
、

終
結

は
6
0
分

以
内

モ
ル

タ
ル

の
圧

縮
強

度
比

：
材

齢
7
及

び
2
8
日

　
で

9
0
％

以
上

工
事

開
始

前
及

び
工

事
中

１
回

/
年

以
上

及
び

水
質

が
変

わ
っ

た
場

合
。

上
水

道
を

使
用

し
て

る
場

合
は

試
験

に
換

え
、

上
水

道
を

使
用

し
て

る
こ

と
を

示
す

資
料

に
よ

る
確

認
を

行
う

。

○

　

回
収

水
の

場
合

：
J
I
S
 
A
 
5
3
0
8
附

属
書

c

塩
化

物
イ

オ
ン

量
：

2
0
0
p
p
m
以

下
セ

メ
ン

ト
の

凝
結

時
間

の
差

：
始

発
は

3
0
分

　
以

内
、

終
結

は
6
0
分

以
内

モ
ル

タ
ル

の
圧

縮
強

度
比

：
材

齢
7
及

び
2
8
日

　
で

9
0
％

以
上

工
事

開
始

前
及

び
工

事
中

１
回

/
年

以
上

及
び

水
質

が
変

わ
っ

た
場

合
。

ス
ラ

ッ
ジ

水
の

濃
度

は
１

回
／

日

た
だ

し
、

そ
の

原
水

は
上

水
道

水
及

び
上

水
道

水
以

外
の

水
の

規
定

に
適

合
す

る
も

の
と

す
る

。

○

　

そ
の

他
計

量
設

備
の

計
量

精
度

水
：

±
1
％

以
内

セ
メ

ン
ト

：
±

1
％

以
内

骨
材

　
：

±
3
％

以
内

混
和

材
：

±
2
％

以
内

（
高

炉
ス

ラ
グ

微
粉

末
の

場
合

は
±

1
％

以
内

）
混

和
剤

：
±

3
％

以
内

工
事

開
始

前
、

工
事

中
1
回

/
6
ヶ

月
以

上
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

場
合

、
印

字
記

録
に

よ
り

確
認

を
行

う
。

○

ミ
キ

サ
の

練
混

ぜ
性

能
試

験

バ
ッ

チ
ミ

キ
サ

の
場

合
：

　
J
I
S
 
A
 
1
1
1
9

　
J
I
S
 
A
 
8
6
0
3
-
1

　
J
I
S
 
A
 
8
6
0
3
-
2

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
練

混
ぜ

量
＜

公
称

容
量

の
場

合
＞

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
内

の
モ

ル
タ

ル
量

の
偏

差
率

：
0
.
8
％

以
下

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
内

の
粗

骨
材

量
の

偏
差

率
：

5
％

以
下

　
圧

縮
強

度
の

偏
差

率
：

7
.
5
％

以
下

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
内

空
気

量
の

偏
差

率
：

1
0
％

以
下

　
コ

ン
シ

ス
テ

ン
シ

―
(
ス

ラ
ン

プ
）

の
偏

差
率

：
1
5
％

以
下

工
事

開
始

前
及

び
工

事
中

１
回

/
年

以
上

。

○

練
混

ぜ
水

の
水

質
試

験

材
料

（
J
I
S

マ
ー

ク
表

示
さ

れ
た

レ
デ

ィ
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
を

使
用

す
る

場
合

は
除

く
）

製
造

(
プ

ラ
ン

ト
)

（
J
I
S

マ
ー

ク
表

示
さ

れ
た

レ
デ

ィ
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
を

使
用

す
る

場
合

は
除

く
）

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
/
月

以
上

品
質

管
理

　
-
 5

0
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

2
7
 
覆

　
工

　
 
コ

ン
ク

 
　

リ
ー

ト
　

 
(
N
A
T
M
)

そ
の

他
ミ

キ
サ

の
練

混
ぜ

性
能

試
験

連
続

ミ
キ

サ
の

場
合

：
土

木
学

会
規

準
J
S
C
E
-
I
 
5
0
2

コ
ン

ク
リ

ー
ト

中
の

モ
ル

タ
ル

単
位

容
積

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

質
量

差
：

0
.
8
％

以
下

コ
ン

ク
リ

ー
ト

中
の

単
位

粗
骨

材
量

の
差

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

：
5
％

以
下

圧
縮

強
度

差
：

7
.
5
％

以
下

空
気

量
差

：
1
％

以
下

ス
ラ

ン
プ

差
：

3
㎝

以
下

工
事

開
始

前
及

び
工

事
中

１
回

/
年

以
上

。

○

　
細

骨
材

の
表

面
水

率
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
1
1

設
計

図
書

に
よ

る
２

回
/
日

以
上

レ
デ

ィ
ー

ミ
ク

ス
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

以
外

の
場

合
に

適
用

す
る

。
　

　
粗

骨
材

の
表

面
水

率
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
2
5

設
計

図
書

に
よ

る
１

回
/
日

以
上

レ
デ

ィ
ー

ミ
ク

ス
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

以
外

の
場

合
に

適
用

す
る

。
　

　

施
工

必
須

ス
ラ

ン
プ

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
0
1

ス
ラ

ン
プ

5
㎝

以
上

8
㎝

未
満

　
　

　
　

　
　

　
 
：

 
許

容
差

±
1
.
5
㎝

ス
ラ

ン
プ

8
㎝

以
上

1
8
㎝

以
下

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
：

 
許

容
差

±
2
.
5
㎝

・
荷

卸
し

時
1
回

／
日

ま
た

は
構

造
物

の
重

要
度

と
工

事
の

規
模

に
応

じ
て

2
0
m
3
～

1
5
0
m
3
ご

と
に

1
回

、
及

び
荷

卸
し

時
に

品
質

変
化

が
認

め
ら

れ
た

時
。

　

単
位

水
量

測
定

｢
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
単

位
水

量
測

定
要

領
（

案
）

(
平

成
1
6
年

3
月

8
日

事
務

連
絡

)
｣

１
）

測
定

し
た

単
位

水
量

が
、

配
合

設
計

　
±

1
5
k
g
/
m
3
の

範
囲

に
あ

る
場

合
は

そ
の

ま
ま

　
施

工
し

て
よ

い
。

２
）

測
定

し
た

単
位

水
量

が
、

配
合

設
計

±
1
5

　
を

超
え

±
2
0
k
g
/
m
3
の

範
囲

に
あ

る
場

合
は

、
　

水
量

変
動

の
原

因
を

調
査

し
、

生
コ

ン
製

造
　

者
に

改
善

を
指

示
し

、
そ

の
運

搬
車

の
生

コ
　

ン
は

打
設

す
る

。
そ

の
後

、
配

合
設

計
±

　
1
5
k
g
/
m
3
以

内
で

安
定

す
る

ま
で

、
運

搬
車

の
　

3
台

毎
に

1
回

、
単

位
水

量
の

測
定

を
行

う
。

　
な

お
、

「
1
5
k
g
/
m
3
以

内
で

安
定

す
る

ま
で

」
　

と
は

、
2
回

連
続

し
て

1
5
k
g
/
m
3
以

内
の

値
を

　
観

測
す

る
こ

と
を

い
う

。
３

）
配

合
設

計
±

2
0
k
g
/
m
3
の

指
示

値
を

越
え

る
　

場
合

は
、

生
コ

ン
を

打
込

ま
ず

に
、

持
ち

帰
　

ら
せ

、
水

量
変

動
の

原
因

を
調

査
し

、
生

コ
　

ン
製

造
業

者
に

改
善

を
指

示
し

な
け

れ
ば

な
　

ら
な

い
。

そ
の

後
の

配
合

設
計

±
1
5
k
g
/
m
3

　
以

内
に

な
る

ま
で

全
運

搬
車

の
測

定
を

行
　

う
。

　
　

な
お

、
測

定
値

が
管

理
値

ま
た

は
指

示
値

　
を

超
え

た
場

合
は

1
回

に
限

り
再

試
験

を
実

　
施

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
再

試
験

を
実

施
　

し
た

い
場

合
は

2
回

の
測

定
結

果
の

う
ち

、
　

配
合

設
計

と
の

差
の

絶
対

値
の

小
さ

い
方

　
で

評
価

し
て

よ
い

。

１
日

当
た

り
コ

ン
ク

リ
ー

ト
種

別
ご

と
の

使
用

量
が

1
0
0
m
3
/
日

以
上

の
場

合
；

２
回

／
日

（
午

前
１

回
、

午
後

１
回

）
以

上
、

重
要

構
造

物
の

場
合

は
重

要
度

に
応

じ
て

1
0
0
m
3
～

1
5
0
m
3
ご

と
に

１
回

、
及

び
荷

卸
し

時
に

品
質

変
化

が
認

め
ら

れ
た

と
き

と
し

、
測

定
回

数
は

多
い

方
を

採
用

す
る

。

示
方

配
合

の
単

位
水

量
の

上
限

値
は

、

粗
骨

材
の

大
寸

法
：

2
0
m
m
 
～

 
2
5
m
m
の

場
合

　
：

　
1
7
5
 
k
g
/
m
3
 
を

基
本

と
す

る
。

粗
骨

材
の

大
寸

法
：

4
0
m
m
の

場
合

　
：

　
1
6
5
 
k
g
/
m
3
 
を

基
本

と
す

る
。

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
圧

縮
強

度
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
0
8

１
回

の
試

験
結

果
は

指
定

し
た

呼
び

強
度

の
8
5
％

以
上

で
あ

る
こ

と
。

３
回

の
試

験
結

果
の

平
均

値
は

、
指

定
し

た
呼

び
強

度
以

上
で

あ
る

こ
と

。
（

１
回

の
試

験
結

果
は

、
３

個
の

供
試

体
の

試
験

値
の

平
均

値
）

・
荷

卸
し

時
１

回
／

日
以

上
、

構
造

物
の

重
要

度
と

工
事

の
規

模
に

応
じ

て
2
0
m
3
～

1
5
0
m
3
ご

と
に

１
回

、
及

び
荷

卸
し

時
に

品
質

変
化

が
認

め
ら

れ
た

時
。

な
お

、
テ

ス
ト

ピ
ー

ス
は

打
設

場
所

で
採

取
し

、
１

回
に

つ
き

６
個

（
σ

7
･
･
･
3
個

、
σ

2
8
･
･
･
3
個

）
と

す
る

。

製
造

(
プ

ラ
ン

ト
)

（
J
I
S

マ
ー

ク
表

示
さ

れ
た

レ
デ

ィ
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
を

使
用

す
る

場
合

は
除

く
）

品
質

管
理

　
-
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1
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工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

2
7
 
覆

　
工

　
 
コ

ン
ク

 
　

リ
ー

ト
　

 
(
N
A
T
M
)

施
工

必
須

塩
化

物
総

量
規

制
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

耐
久

性
向

上

原
則

0
.
3
㎏

/
m
3以

下
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

打
設

が
午

前
と

午
後

に
ま

た
が

る
場

合
は

、
午

前
に

１
回

コ
ン

ク
リ

ー
ト

打
設

前
に

行
い

、
そ

の
試

験
結

果
が

塩
化

物
総

量
の

規
制

値
の

1
/
2
以

下
の

場
合

は
、

午
後

の
試

験
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
（

１
試

験
の

測
定

回
数

は
３

回
と

す
る

）
試

験
の

判
定

は
３

回
の

測
定

値
の

平
均

値
。

・
骨

材
に

海
砂

を
使

用
す

る
場

合
は

、
「

海
砂

の
塩

化
　

物
イ

オ
ン

含
有

率
試

験
方

法
」

（
J
S
C
E
-
C
 
5
0
2
-

　
2
0
1
8
,
5
0
3
-
2
0
1
8
）

　
ま

た
は

設
計

図
書

の
規

定
に

よ
り

行
う

。
　

　

空
気

量
測

定
J
I
S
 
A
 
1
1
1
6

J
I
S
 
A
 
1
1
1
8

J
I
S
 
A
 
1
1
2
8

±
1
.
5
％

（
許

容
差

）
・

荷
卸

し
時

1
回

／
日

ま
た

は
構

造
物

の
重

要
度

と
工

事
の

規
模

に
応

じ
て

2
0
～

1
5
0
m
3
ご

と
に

1
回

、
及

び
荷

卸
し

時
に

品
質

変
化

が
認

め
ら

れ
た

時
。

　

　

そ
の

他
コ

ア
に

よ
る

強
度

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
0
7

設
計

図
書

に
よ

る
品

質
に

異
常

が
認

め
ら

れ
た

場
合

に
行

う
。

　

　

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

洗
い

分
析

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
1
2

設
計

図
書

に
よ

る
１

回
　

品
質

に
異

常
が

認
め

ら
れ

た
場

合
に

行
う

。
　

　

必
須

ひ
び

割
れ

調
査

ス
ケ

ー
ル

に
よ

る
測

定

0
.
2
m
m

本
数

総
延

長
大

ひ
び

割
れ

幅
等

ひ
び

割
れ

幅
が

0
.
2
㎜

以
上

の
場

合
は

、
「

ひ
び

割
れ

発
生

状
況

の
調

査
」

を
実

施
す

る
。

テ
ス

ト
ハ

ン
マ

ー
に

よ
る

強
度

推
定

調
査

J
S
C
E
-
G
 
5
0
4

設
計

基
準

強
度

強
度

が
同

じ
ブ

ロ
ッ

ク
を

１
構

造
物

の
単

位
と

し
、

各
単

位
に

つ
き

３
ヶ

所
の

調
査

を
実

施
。

ま
た

、
調

査
の

結
果

、
平

均
値

が
設

計
基

準
強

度
を

下
回

っ
た

場
合

と
、

１
回

の
試

験
結

果
が

設
計

基
準

強
度

の
8
5
％

以
下

と
な

っ
た

場
合

は
、

そ
の

箇
所

の
周

辺
に

お
い

て
、

再
調

査
を

５
ヶ

所
実

施
。

材
齢

2
8
日

～
9
1
日

の
間

に
試

験
を

行
う

。

再
調

査
の

平
均

強
度

が
、

所
定

の
強

度
が

得
ら

れ
な

い
場

合
、

も
し

く
は

１
カ

所
の

強
度

が
設

計
強

度
の

8
5
%
を

下
回

っ
た

場
合

は
、

コ
ア

に
よ

る
強

度
試

験
を

行
う

。
工

期
等

に
よ

り
、

基
準

期
間

内
に

調
査

を
行

え
な

い
場

合
は

監
督

職
員

と
協

議
す

る
も

の
と

す
る

。

そ
の

他
コ

ア
に

よ
る

強
度

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
0
7

設
計

基
準

強
度

所
定

の
強

度
を

得
ら

れ
な

い
箇

所
付

近
に

お
い

て
、

原
位

置
の

コ
ア

を
採

取
。

コ
ア

採
取

位
置

、
供

試
体

の
抜

き
取

り
寸

法
等

の
決

定
に

際
し

て
は

、
設

置
さ

れ
た

鉄
筋

を
損

傷
さ

せ
な

い
よ

う
十

分
な

検
討

を
行

う
。

圧
縮

強
度

試
験

の
平

均
強

度
が

所
定

の
強

度
が

得
ら

れ
な

い
場

合
、

も
し

く
は

１
カ

所
の

強
度

が
設

計
強

度
の

8
5
%
を

下
回

っ
た

場
合

は
、

監
督

職
員

と
協

議
す

る
も

の
と

す
る

。

2
8
 
吹

付
け

　
 
コ

ン
ク

　
 
リ

ー
ト

　
 
(
N
A
T
M
)

材
料

必
須

ア
ル

カ
リ

シ
リ

カ
反

応
抑

制
対

策

ア
ル

カ
リ

骨
材

反
応

抑
制

対
策

に
つ

い
て

（
平

成
1
4
年

７
月

3
1

日
付

け
国

官
技

第
1
1
2
号

、
国

港
環

第
3
5
号

、
国

空
建

第
7
8
号

）

「
ア

ル
カ

リ
骨

材
反

応
抑

制
対

策
に

つ
い

て
」

（
平

成
1
4
年

７
月

3
1
日

付
け

国
官

技
第

1
1
2
号

、
国

港
環

第
3
5
号

、
国

空
建

第
7
8
号

）

骨
材

試
験

を
行

う
場

合
は

、
工

事
開

始
前

、
工

事
中

１
回

/
６

ヶ
月

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

○

そ
の

他
（

J
I
S

マ
ー

ク
表

示
さ

れ
た

レ
デ

ィ
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
を

使
用

す
る

場
合

は
除

く
）

骨
材

の
ふ

る
い

分
け

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
0
2

設
計

図
書

に
よ

る
細

骨
材

は
採

取
箇

所
ま

た
は

、
品

質
の

変
更

が
あ

る
ご

と
に

1
回

。
た

だ
し

、
覆

工
コ

ン
ク

リ
ー

ト
と

同
一

材
料

の
場

合
は

省
略

で
き

る
。

粗
骨

材
は

採
取

箇
所

ま
た

は
、

品
質

の
変

更
が

あ
る

ご
と

に
1
回

。

　

○

施
工

後
試

験

品
質

管
理

　
-
 5

2
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

材
料

骨
材

の
単

位
容

積
質

量
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
0
4

設
計

図
書

に
よ

る
　

○

骨
材

の
密

度
及

び
吸

水
率

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
0
9

J
I
S
 
A
 
1
1
1
0

絶
乾

密
度

：
2
.
5
以

上
細

骨
材

の
吸

水
率

：
3
.
5
％

以
下

粗
骨

材
の

吸
水

率
：

3
.
0
％

以
下

　
○

骨
材

の
微

粒
分

量
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
0
3

J
I
S
 
A
 
5
0
0
5

J
I
S
 
A
 
5
3
0
8

粗
骨

材
砕

石
　

3
.
0
％

以
下

（
た

だ
し

、
粒

形
判

定
実

績
率

が
5
8
％

以
上

の
場

合
は

5
.
0
％

以
下

）
ス

ラ
グ

粗
骨

材
　

5
.
0
％

以
下

そ
れ

以
外

（
砂

利
等

）
　

1
.
0
％

以
下

細
骨

材
砕

砂
　

9
.
0
％

以
下

（
た

だ
し

、
す

り
へ

り
作

用
を

受
け

る
場

合
は

5
.
0
％

以
下

）
砕

砂
（

粘
土

、
シ

ル
ト

等
を

含
ま

な
い

場
合

）
7
.
0
%
（

た
だ

し
、

す
り

へ
り

作
用

を
受

け
る

場
合

は
5
.
0
%
以

下
）

ス
ラ

グ
細

骨
材

　
7
.
0
％

以
下

（
た

だ
し

、
す

り
へ

り
作

用
を

受
け

る
場

合
は

5
.
0
％

以
下

）
そ

れ
以

外
（

砂
等

）
　

5
.
0
％

以
下

（
た

だ
し

、
す

り
へ

り
作

用
を

受
け

る
場

合
は

3
.
0
％

以
下

）

　

○

　

砂
の

有
機

不
純

物
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
0
5

標
準

色
よ

り
淡

い
こ

と
。

濃
い

場
合

で
も

圧
縮

強
度

が
9
0
％

以
上

の
場

合
は

使
用

で
き

る
。

濃
い

場
合

は
、

J
I
S
 
A
 
1
1
4
2
「

有
機

不
純

物
を

含
む

細
骨

材
の

モ
ル

タ
ル

圧
縮

強
度

に
よ

る
試

験
方

法
」

に
よ

る
。

○

細
骨

材
は

採
取

箇
所

ま
た

は
、

品
質

の
変

更
が

あ
る

ご
と

に
1
回

。
た

だ
し

、
覆

工
コ

ン
ク

リ
ー

ト
と

同
一

材
料

の
場

合
は

省
略

で
き

る
。

粗
骨

材
は

採
取

箇
所

ま
た

は
、

品
質

の
変

更
が

あ
る

ご
と

に
1
回

。

そ
の

他
（

J
I
S

マ
ー

ク
表

示
さ

れ
た

レ
デ

ィ
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
を

使
用

す
る

場
合

は
除

く
）

　
2
8
 
吹

付
け

　
 
コ

ン
ク

　
 
リ

ー
ト

　
 
(
N
A
T
M
)

品
質

管
理

　
-
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3
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工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

2
8
 
吹

付
け

　
 
コ

ン
ク

　
 
リ

ー
ト

　
 
(
N
A
T
M
)

材
料

モ
ル

タ
ル

の
圧

縮
強

度
に

よ
る

砂
の

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
4
2

圧
縮

強
度

の
9
0
％

以
上

試
料

と
な

る
砂

の
上

部
に

お
け

る
溶

液
の

色
が

標
準

色
液

の
色

よ
り

濃
い

場
合

。
　

○

　

骨
材

中
の

粘
土

塊
量

の
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
3
7

細
骨

材
：

1
.
0
％

以
下

粗
骨

材
：

0
.
2
5
％

以
下

細
骨

材
は

採
取

箇
所

ま
た

は
、

品
質

の
変

更
が

あ
る

ご
と

に
1
回

。
た

だ
し

、
覆

工
コ

ン
ク

リ
ー

ト
と

同
一

材
料

の
場

合
は

省
略

で
き

る
。

粗
骨

材
は

採
取

箇
所

ま
た

は
、

品
質

の
変

更
が

あ
る

ご
と

に
1
回

。

　

○

硫
酸

ナ
ト

リ
ウ

ム
に

よ
る

骨
材

の
安

定
性

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
2
2

細
骨

材
：

1
0
％

以
下

粗
骨

材
：

1
2
％

以
下

細
骨

材
は

採
取

箇
所

ま
た

は
、

品
質

の
変

更
が

あ
る

ご
と

に
1
回

。
た

だ
し

、
覆

工
コ

ン
ク

リ
ー

ト
と

同
一

材
料

の
場

合
は

省
略

で
き

る
。

粗
骨

材
は

採
取

箇
所

ま
た

は
、

品
質

の
変

更
が

あ
る

ご
と

に
1
回

。

寒
冷

地
で

凍
結

の
お

そ
れ

の
あ

る
地

点
に

適
用

す
る

。

○

　

粗
骨

材
の

粒
形

判
定

実
績

率
試

験
J
I
S
 
A
 
5
0
0
5

5
5
％

以
上

粗
骨

材
は

採
取

箇
所

ま
た

は
、

品
質

の
変

更
が

あ
る

ご
と

に
１

回
。

　

○

　

セ
メ

ン
ト

の
物

理
試

験
J
I
S
 
R
 
5
2
0
1

J
I
S
 
R
 
5
2
1
0
（

ポ
ル

ト
ラ

ン
ド

セ
メ

ン
ト

）
J
I
S
 
R
 
5
2
1
1
（

高
炉

セ
メ

ン
ト

）
J
I
S
 
R
 
5
2
1
2
（

シ
リ

カ
セ

メ
ン

ト
）

J
I
S
 
R
 
5
2
1
3
（

フ
ラ

イ
ア

ッ
シ

ュ
セ

メ
ン

ト
）

J
I
S
 
R
 
5
2
1
4
（

エ
コ

セ
メ

ン
ト

）

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
/
月

以
上

　

○

ポ
ル

ト
ラ

ン
ド

セ
メ

ン
ト

の
化

学
分

析
J
I
S
 
R
 
5
2
0
2

J
I
S
 
R
 
5
2
1
0
（

ポ
ル

ト
ラ

ン
ド

セ
メ

ン
ト

）
J
I
S
 
R
 
5
2
1
1
（

高
炉

セ
メ

ン
ト

）
J
I
S
 
R
 
5
2
1
2
（

シ
リ

カ
セ

メ
ン

ト
）

J
I
S
 
R
 
5
2
1
3
（

フ
ラ

イ
ア

ッ
シ

ュ
セ

メ
ン

ト
）

J
I
S
 
R
 
5
2
1
4
（

エ
コ

セ
メ

ン
ト

）

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
/
月

以
上

　

○

上
水

道
水

及
び

上
水

道
水

以
外

の
水

の
場

合
J
I
S
 
A
 
5
3
0
8
付

属
書

c

懸
濁

物
質

の
量

：
2
g
/
l
以

下
溶

解
性

蒸
発

残
留

物
の

量
：

1
g
/
l
以

下
塩

化
物

イ
オ

ン
量

：
2
0
0
p
p
m
以

下
セ

メ
ン

ト
の

凝
結

時
間

の
差

：
始

発
は

3
0
分

　
以

内
、

終
結

は
6
0
分

以
内

モ
ル

タ
ル

の
圧

縮
強

度
比

：
材

齢
7
及

び
2
8
日

　
で

9
0
％

以
上

工
事

開
始

前
及

び
工

事
中

１
回

/
年

以
上

及
び

水
質

が
変

わ
っ

た
場

合
。

上
水

道
を

使
用

し
て

い
る

場
合

は
試

験
に

換
え

、
上

水
道

を
使

用
し

て
い

る
こ

と
を

示
す

資
料

に
よ

る
確

認
を

行
う

。

○

回
収

水
の

場
合

：
J
I
S
 
A
 
5
3
0
8
附

属
書

c

塩
化

物
イ

オ
ン

量
：

2
0
0
p
p
m
以

下
セ

メ
ン

ト
の

凝
結

時
間

の
差

：
始

発
は

3
0
分

　
以

内
、

終
結

は
6
0
分

以
内

モ
ル

タ
ル

の
圧

縮
強

度
比

：
材

齢
7
及

び
2
8
日

　
で

9
0
％

以
上

工
事

開
始

前
及

び
工

事
中

１
回

/
年

以
上

及
び

水
質

が
変

わ
っ

た
場

合
。

ス
ラ

ッ
ジ

水
の

濃
度

は
１

回
／

日

た
だ

し
、

そ
の

原
水

は
上

水
道

水
及

び
上

水
道

水
以

外
の

水
の

規
定

に
適

合
す

る
も

の
と

す
る

。

○

練
混

ぜ
水

の
水

質
試

験

そ
の

他
（

J
I
S

マ
ー

ク
表

示
さ

れ
た

レ
デ

ィ
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
を

使
用

す
る

場
合

は
除

く
）

品
質

管
理

　
-
 5
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工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

計
量

設
備

の
計

量
精

度

水
：

±
1
％

以
内

セ
メ

ン
ト

：
±

1
％

以
内

骨
材

　
：

±
3
％

以
内

混
和

材
：

±
2
％

以
内

（
高

炉
ス

ラ
グ

微
粉

末
の

場
合

は
±

1
％

以
内

）
混

和
剤

：
±

3
％

以
内

工
事

開
始

前
、

工
事

中
1
回

/
6
ヶ

月
以

上
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

場
合

、
印

字
記

録
に

よ
り

確
認

を
行

う
。

○

バ
ッ

チ
ミ

キ
サ

の
場

合
：

　
J
I
S
 
A
 
1
1
1
9

　
J
I
S
 
A
 
8
6
0
3
-
1

　
J
I
S
 
A
 
8
6
0
3
-
2

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
練

混
ぜ

量
＜

公
称

容
量

の
場

合
＞

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
内

の
モ

ル
タ

ル
量

の
偏

差
率

：
0
.
8
％

以
下

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
内

の
粗

骨
材

量
の

偏
差

率
：

5
％

以
下

　
圧

縮
強

度
の

偏
差

率
：

7
.
5
％

以
下

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
内

空
気

量
の

偏
差

率
：

1
0
＆

以
下

　
コ

ン
シ

ス
テ

ン
シ

―
（

ス
ラ

ン
プ

）
の

偏
差

率
：

1
5
％

以
下

工
事

開
始

前
及

び
工

事
中

１
回

/
年

以
上

。

○

連
続

ミ
キ

サ
の

場
合

：
土

木
学

会
規

準
J
S
C
E
-
I
 
5
0
2

コ
ン

ク
リ

ー
ト

中
の

モ
ル

タ
ル

単
位

容
積

質
量

差
：

0
.
8
％

以
下

コ
ン

ク
リ

ー
ト

中
の

単
位

粗
骨

材
量

の
差

：
5
％

以
下

圧
縮

強
度

差
：

7
.
5
％

以
下

空
気

量
差

：
1
％

以
下

ス
ラ

ン
プ

差
：

3
㎝

以
下

工
事

開
始

前
及

び
工

事
中

１
回

/
年

以
上

。

○

細
骨

材
の

表
面

水
率

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
1
1

設
計

図
書

に
よ

る
２

回
/
日

以
上

レ
デ

ィ
ー

ミ
ク

ス
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

以
外

の
場

合
に

適
用

す
る

。
　

粗
骨

材
の

表
面

水
率

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
2
5

設
計

図
書

に
よ

る
１

回
/
日

以
上

レ
デ

ィ
ー

ミ
ク

ス
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

以
外

の
場

合
に

適
用

す
る

。
　

施
工

必
須

塩
化

物
総

量
規

制
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

耐
久

性
向

上

原
則

0
.
3
㎏

/
m
3以

下
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

打
設

が
午

前
と

午
後

に
ま

た
が

る
場

合
は

、
午

前
に

１
回

コ
ン

ク
リ

ー
ト

打
設

前
に

行
い

、
そ

の
試

験
結

果
が

塩
化

物
総

量
の

規
制

値
の

1
/
2
以

下
の

場
合

は
、

午
後

の
試

験
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
（

１
試

験
の

測
定

回
数

は
３

回
と

す
る

）
試

験
の

判
定

は
３

回
の

測
定

値
の

平
均

値
。

・
骨

材
に

海
砂

を
使

用
す

る
場

合
は

、
「

海
砂

の
塩

化
　

物
イ

オ
ン

含
有

率
試

験
方

法
」

（
J
S
C
E
-
C
 
5
0
2
-

　
2
0
1
8
,
5
0
3
-
2
0
1
8
）

ま
た

は
設

計
図

書
の

規
定

に
　

よ
り

行
う

。

　

製
造

(
プ

ラ
ン

ト
)

（
J
I
S

マ
ー

ク
表

示
さ

れ
た

レ
デ

ィ
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
を

使
用

す
る

場
合

は
除

く
）

そ
の

他
ミ

キ
サ

の
練

混
ぜ

性
能

試
験

2
8
 
吹

付
け

　
 
コ

ン
ク

　
 
リ

ー
ト

　
 
(
N
A
T
M
)

品
質

管
理

　
-
 5

5
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

2
8
 
吹

付
け

　
 
コ

ン
ク

　
 
リ

ー
ト

　
 
(
N
A
T
M
)

施
工

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
圧

縮
強

度
試

験

J
I
S
 
A
 
1
1
0
8

土
木

学
会

規
準

J
S
C
E
 
F
5
6
1
-
1
9
9
9

１
回

の
試

験
結

果
は

指
定

し
た

呼
び

強
度

の
8
5
％

以
上

で
あ

る
こ

と
。

３
回

の
試

験
結

果
の

平
均

値
は

、
指

定
し

た
呼

び
強

度
以

上
で

あ
る

こ
と

。
（

１
回

の
試

験
結

果
は

、
３

個
の

供
試

体
の

試
験

値
の

平
均

値
）

ト
ン

ネ
ル

施
工

長
4
0
m
毎

に
1
回

　
材

齢
7
日

,
2
8

日
（

2
×

3
=
6
供

試
体

）
な

お
、

テ
ス

ト
ピ

ー
ス

は
現

場
に

配
置

さ
れ

た
型

枠
に

工
事

で
使

用
す

る
の

と
同

じ
コ

ン
ク

リ
ー

ト
を

吹
付

け
、

現
場

で
7
日

間
お

よ
び

2
8
日

間
放

置
後

、
φ

5
㎝

の
コ

ア
ー

を
切

り
取

り
キ

ャ
ッ

ピ
ン

グ
を

行
う

。
1

回
に

6
個

（
σ

7
…

3
個

、
σ

2
8
…

3
個

、
）

と
す

る
。

・
骨

材
に

海
砂

を
使

用
す

る
場

合
は

、
「

海
砂

の
塩

化
　

物
イ

オ
ン

含
有

率
試

験
方

法
」

（
J
S
C
E
-
C
 
5
0
2
-

　
2
0
1
8
,
5
0
3
-
2
0
1
8
）

ま
た

は
設

計
図

書
の

規
定

に
よ

り
　

行
う

。

　

吹
付

け
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

初
期

強
度

(
引

抜
き

せ
ん

断
強

度
）

（
J
S
C
E
-
F
5
6
1
-
2
0
1
3
)
引

抜
き

方
法

に
よ

る
吹

付
け

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
初

期
強

度
試

験
方

法
（

J
S
C
E
-
G
5
6
1
-
2
0
1
0
)

1
日

強
度

で
5
N
/
m
m
2
以

上
ト

ン
ネ

ル
施

工
長

4
0
m
ご

と
に

1
回

　

そ
の

他
ス

ラ
ン

プ
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
0
1

ス
ラ

ン
プ

5
㎝

以
上

8
㎝

未
満

　
　

　
　

　
　

 
：

 
許

容
差

±
1
.
5
㎝

ス
ラ

ン
プ

8
㎝

以
上

1
8
㎝

以
下

　
　

　
　

　
　

 
：

 
許

容
差

±
2
.
5
㎝

・
荷

卸
し

時
1
回

／
日

以
上

、
構

造
物

の
重

要
度

と
工

事
の

規
模

に
応

じ
て

2
0
m
3
～

1
5
0
m
3
ご

と
に

1
回

、
及

び
荷

卸
し

時
に

品
質

変
化

が
認

め
ら

れ
た

時
。

　

　

空
気

量
測

定
J
I
S
 
A
 
1
1
1
6

J
I
S
 
A
 
1
1
1
8

J
I
S
 
A
 
1
1
2
8

±
1
.
5
％

（
許

容
差

）
・

荷
卸

し
時

1
回

／
日

以
上

、
構

造
物

の
重

要
度

と
工

事
の

規
模

に
応

じ
て

2
0
～

1
5
0
m
3
ご

と
に

1
回

、
及

び
荷

卸
し

時
に

品
質

変
化

が
認

め
ら

れ
た

時
。

　

　
コ

ア
に

よ
る

強
度

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
0
7

設
計

図
書

に
よ

る
品

質
に

異
常

が
認

め
ら

れ
た

場
合

に
行

う
。

　
　

材
料

そ
の

他
外

観
検

査
（

ロ
ッ

ク
ボ

ル
ト

）
・

目
視

・
寸

法
計

測

設
計

図
書

に
よ

る
材

質
は

製
造

会
社

の
試

験
に

よ
る

。
　

○

モ
ル

タ
ル

の
圧

縮
強

度
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
0
8

設
計

図
書

に
よ

る
１

）
施

工
開

始
前

に
１

回
２

）
施

工
中

は
、

ト
ン

ネ
ル

施
工

延
長

5
0

　
　

ｍ
ご

と
に

１
回

３
）

製
造

工
場

ま
た

は
品

質
の

変
更

が
あ

　
　

る
ご

と
に

１
回

　

　

モ
ル

タ
ル

の
フ

ロ
ー

値
試

験
J
I
S
 
R
 
5
2
0
1

設
計

図
書

に
よ

る
１

）
施

工
開

始
前

に
１

回
２

）
施

工
中

ま
た

は
必

要
の

都
度

３
）

製
造

工
場

ま
た

は
品

質
の

変
更

が
あ

　
　

る
ご

と
に

１
回

　

　

ロ
ッ

ク
ボ

ル
ト

の
引

抜
き

試
験

参
考

資
料

 
ロ

ッ
ク

ボ
ル

ト
の

引
抜

試
験

設
計

図
書

に
よ

る
掘

削
の

初
期

段
階

は
2
0
ｍ

ご
と

に
、

そ
の

後
は

5
0
ｍ

ご
と

に
実

施
、

１
断

面
当

た
り

３
本

均
等

に
行

う
（

た
だ

し
、

坑
口

部
で

は
両

側
壁

各
１

本
）

　

　

3
0
 
路

　
上

　
 
再

　
生

　
 
路

盤
工

材
料

必
須

修
正

Ｃ
Ｂ

Ｒ
試

験
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

4
〕

-
5

修
正

Ｃ
Ｂ

Ｒ
2
0
％

以
上

施
工

前
、

材
料

変
更

時

　

　

土
の

粒
度

試
験

J
I
S
 
A
 
1
2
0
4

舗
装

再
生

便
覧

表
-
3
.
2
.
8
 
路

上
再

生
路

盤
素

材
の

望
ま

し
い

粒
度

範
囲

に
よ

る

当
初

及
び

材
料

の
変

化
時

　

　

　
土

の
含

水
比

試
験

J
I
S
 
A
 
1
2
0
3

設
計

図
書

に
よ

る
当

初
及

び
材

料
の

変
化

時
　

　

2
9
 
ロ

ッ
ク

　
 
ボ

ル
ト

 
 
 
(
N
A
T
M
)

施
工

必
須

必
須

品
質

管
理

　
-
 5

6
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

必
須

土
の

液
性

限
界

・
塑

性
限

界
試

験
J
I
S
 
A
 
1
2
0
5

塑
性

指
数

P
I
：

9
以

下
当

初
及

び
材

料
の

変
化

時
　

　

材
料

そ
の

他
セ

メ
ン

ト
の

物
理

試
験

J
I
S
 
R
 
5
2
0
1

J
I
S
 
R
 
5
2
1
0
（

ポ
ル

ト
ラ

ン
ド

セ
メ

ン
ト

）
J
I
S
 
R
 
5
2
1
1
（

高
炉

セ
メ

ン
ト

）
J
I
S
 
R
 
5
2
1
2
（

シ
リ

カ
セ

メ
ン

ト
）

J
I
S
 
R
 
5
2
1
3
（

フ
ラ

イ
ア

ッ
シ

ュ
セ

メ
ン

ト
）

J
I
S
 
R
 
5
2
1
4
（

エ
コ

セ
メ

ン
ト

）

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
/
月

以
上

　

○

　

ポ
ル

ト
ラ

ン
ド

セ
メ

ン
ト

の
化

学
分

析
J
I
S
 
R
 
5
2
0
2

J
I
S
 
R
 
5
2
1
0
（

ポ
ル

ト
ラ

ン
ド

セ
メ

ン
ト

）
J
I
S
 
R
 
5
2
1
1
（

高
炉

セ
メ

ン
ト

）
J
I
S
 
R
 
5
2
1
2
（

シ
リ

カ
セ

メ
ン

ト
）

J
I
S
 
R
 
5
2
1
3
（

フ
ラ

イ
ア

ッ
シ

ュ
セ

メ
ン

ト
）

J
I
S
 
R
 
5
2
1
4
（

エ
コ

セ
メ

ン
ト

）

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
/
月

以
上

　

○

　

施
工

必
須

現
場

密
度

の
測

定

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

〔
4
〕

-
1
8
5

砂
置

換
法

（
J
I
S
 
A
1
2
1
4
）

砂
置

換
法

は
、

大
粒

径
が

5
3
m
m
以

下
の

場
合

の
み

適
用

で
き

る

基
準

密
度

の
9
3
％

以
上

X
1
0
 
9
5
%
以

上
X
6
 
9
5
.
5
%
以

上
X
3
 
9
6
.
5
%
以

上

1
,
0
0
0
m
2に

１
回

・
締

固
め

度
は

、
個

々
の

測
定

値
が

基
準

密
度

の
9
3
%
以

上
を

満
足

す
る

も
の

と
し

、
か

つ
平

均
値

に
つ

い
て

以
下

を
満

足
す

る
も

の
と

す
る

。
・

締
固

め
度

は
、

1
0
個

の
測

定
値

の
平

均
値

X
1
0
が

規
格

値
を

満
足

す
る

も
の

と
す

る
。

ま
た

、
1
0
個

の
測

定
値

が
得

が
た

い
場

合
は

3
個

の
測

定
値

の
平

均
値

X
3
が

規
格

値
を

満
足

す
る

も
の

と
す

る
が

、
X
3
が

規
格

値
を

は
ず

れ
た

場
合

は
、

さ
ら

に
3
個

の
デ

ー
タ

を
加

え
た

平
均

値
X
6
が

規
格

値
を

満
足

し
て

い
れ

ば
よ

い
。

　

　
土

の
一

軸
圧

縮
試

験
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

4
〕

-
6
8

設
計

図
書

に
よ

る
当

初
及

び
材

料
の

変
化

時
　

　

　

C
A
E
の

一
軸

圧
縮

試
験

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

〔
4
〕

-
6
9

設
計

図
書

に
よ

る
当

初
及

び
材

料
の

変
化

時
C
A
E
の

一
軸

圧
縮

試
験

と
は

、
路

上
再

生
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
乳

剤
安

定
処

理
路

盤
材

料
の

一
軸

圧
縮

試
験

を
指

す
。

　

　
含

水
比

試
験

J
I
S
 
A
 
1
2
0
3

設
計

図
書

に
よ

る
1
～

2
回

／
日

　
　

旧
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
針

入
度

J
I
S
 
K
 
2
2
0
7

　
当

初
及

び
材

料
の

変
化

時
十

分
な

デ
ー

タ
が

あ
る

場
合

や
事

前
調

査
時

の
デ

ー
タ

が
利

用
で

き
る

場
合

に
は

そ
れ

ら
を

用
い

て
も

よ
い

。
　

旧
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
の

軟
化

点
J
I
S
 
K
 
2
2
0
7

　
当

初
及

び
材

料
の

変
化

時
十

分
な

デ
ー

タ
が

あ
る

場
合

や
事

前
調

査
時

の
デ

ー
タ

が
利

用
で

き
る

場
合

に
は

そ
れ

ら
を

用
い

て
も

よ
い

。
　

既
設

表
層

混
合

物
の

密
度

試
験

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

〔
3
〕

-
9
1

　
当

初
及

び
材

料
の

変
化

時
十

分
な

デ
ー

タ
が

あ
る

場
合

や
事

前
調

査
時

の
デ

ー
タ

が
利

用
で

き
る

場
合

に
は

そ
れ

ら
を

用
い

て
も

よ
い

。
　

既
設

表
層

混
合

物
の

大
比

重
試

験
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

4
〕

-
2
2
9

　
当

初
及

び
材

料
の

変
化

時
十

分
な

デ
ー

タ
が

あ
る

場
合

や
事

前
調

査
時

の
デ

ー
タ

が
利

用
で

き
る

場
合

に
は

そ
れ

ら
を

用
い

て
も

よ
い

。
　

既
設

表
層

混
合

物
の

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

量
抽

出
粒

度
分

析
試

験

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

〔
4
〕

-
2
3
8

　
当

初
及

び
材

料
の

変
化

時
十

分
な

デ
ー

タ
が

あ
る

場
合

や
事

前
調

査
時

の
デ

ー
タ

が
利

用
で

き
る

場
合

に
は

そ
れ

ら
を

用
い

て
も

よ
い

。
　

必
須

3
0
 
路

　
上

　
 
再

　
生

　
 
路

盤
工

3
1
 
路

　
上

　
 
表

　
層

　
 
再

生
工

材
料

品
質

管
理

　
-
 5

7
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

材
料

必
須

既
設

表
層

混
合

物
の

ふ
る

い
分

け
試

験
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

2
〕

-
1
4

　
当

初
及

び
材

料
の

変
化

時
十

分
な

デ
ー

タ
が

あ
る

場
合

や
事

前
調

査
時

の
デ

ー
タ

が
利

用
で

き
る

場
合

に
は

そ
れ

ら
を

用
い

て
も

よ
い

。
　

新
規

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

混
合

物
「

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

舗
装

」
に

準
じ

る

「
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
舗

装
」

に
準

じ
る

当
初

及
び

材
料

の
変

化
時

　
○

施
工

必
須

現
場

密
度

の
測

定
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

3
〕

-
9
1

基
準

密
度

の
9
6
％

以
上

X
1
0
　

9
8
%
以

上
X
6
 
　

9
8
%
以

上
X
3
 
　

9
8
.
5
%
以

上

1
,
0
0
0
m
2
に

つ
き

１
個

・
締

固
め

度
は

、
個

々
の

測
定

値
が

基
準

密
度

の
9
6
%
以

上
を

満
足

す
る

も
の

と
し

、
か

つ
平

均
値

に
つ

い
て

以
下

を
満

足
す

る
も

の
と

す
る

。
・

締
固

め
度

は
、

1
0
個

の
測

定
値

の
平

均
値

X
1
0
が

規
格

値
を

満
足

す
る

も
の

と
す

る
。

ま
た

、
1
0
個

の
測

定
値

が
得

が
た

い
場

合
は

3
個

の
測

定
値

の
平

均
値

X
3
が

規
格

値
を

満
足

す
る

も
の

と
す

る
が

、
X
3
が

規
格

値
を

は
ず

れ
た

場
合

は
、

さ
ら

に
3
個

の
デ

ー
タ

を
加

え
た

平
均

値
X
6
が

規
格

値
を

満
足

し
て

い
れ

ば
よ

い
。

・
空

隙
率

に
よ

る
管

理
で

も
よ

い
。

　

　
温

度
測

定
J
I
S
 
Z
 
8
7
1
0

1
1
0
℃

以
上

随
　

時
測

定
値

の
記

録
は

、
1
日

4
回

（
午

前
・

午
後

各
2
回

）
　

か
き

ほ
ぐ

し
深

さ
舗

装
再

生
便

覧
 
付

録
-
8

-
0
.
7
c
m
以

内
1
,
0
0
0
m
2毎

　
　

そ
の

他
粒

　
度

（
2
.
3
6
m
m
フ

ル
イ

）
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

2
〕

-
1
4

2
.
3
6
m
m
ふ

る
い

：
±

1
2
％

以
内

適
　

宜
目

標
値

を
設

定
し

た
場

合
の

み
実

施
す

る
。

　

粒
　

度
（

7
5
μ

m
フ

ル
イ

）
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

2
〕

-
1
4

7
5
μ

m
ふ

る
い

：
±

5
％

以
内

適
　

宜
目

標
値

を
設

定
し

た
場

合
の

み
実

施
す

る
。

　

　
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
量

抽
出

粒
度

分
析

試
験

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

〔
4
〕

-
2
3
8

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

量
：

±
0
.
9
％

以
内

適
　

宜
目

標
値

を
設

定
し

た
場

合
の

み
実

施
す

る
。

　

材
料

必
須

骨
材

の
ふ

る
い

分
け

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
0
2

「
舗

装
施

工
便

覧
」

3
-
3
-
2
(
3
)
に

よ
る

。
施

工
前

、
材

料
変

更
時

○

骨
材

の
密

度
及

び
吸

水
率

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
0
9

J
I
S
 
A
 
1
1
1
0

砕
石

・
玉

砕
、

製
鋼

ス
ラ

グ
（

S
S
）

　
 
表

乾
比

重
：

2
.
4
5
以

上
　

 
吸

水
率

　
：

3
.
0
%
以

下

施
工

前
、

材
料

変
更

時

○

　
骨

材
中

の
粘

土
塊

量
の

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
3
7

粘
土

、
粘

土
塊

量
：

0
.
2
5
％

以
下

施
工

前
、

材
料

変
更

時
○

　
粗

骨
材

の
形

状
試

験
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

2
〕

-
4
5

細
長

、
あ

る
い

は
偏

平
な

石
片

：
1
0
％

以
下

施
工

前
、

材
料

変
更

時
○

　
フ

ィ
ラ

ー
の

粒
度

試
験

J
I
S
 
A
 
5
0
0
8

「
舗

装
施

工
便

覧
」

3
-
3
-
2
(
4
)
に

よ
る

。
施

工
前

、
材

料
変

更
時

○

　
フ

ィ
ラ

ー
の

水
分

試
験

J
I
S
 
A
 
5
0
0
8

１
％

以
下

施
工

前
、

材
料

変
更

時
○

3
2
 
排

水
性

　
 
舗

装
工

 
 
 
 
 
・

 
 
 
透

水
性

 
 
 
舗

装
工

3
1
 
路

　
上

　
 
表

　
層

　
 
再

生
工

品
質

管
理

　
-
 5

8
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

材
料

そ
の

他
フ

ィ
ラ

ー
の

塑
性

指
数

試
験

J
I
S
 
A
 
1
2
0
5

４
以

下
施

工
前

、
材

料
変

更
時

○

フ
ィ

ラ
ー

の
フ

ロ
ー

試
験

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

〔
2
〕

-
6
5

5
0
％

以
下

施
工

前
、

材
料

変
更

時
○

製
鋼

ス
ラ

グ
の

水
浸

膨
張

性
試

験
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

2
〕

-
7
7

水
浸

膨
張

比
：

2
.
0
％

以
下

施
工

前
、

材
料

変
更

時
○

粗
骨

材
の

す
り

へ
り

試
験

J
I
S
 
A
 
1
1
2
1

砕
石

・
玉

砕
、

製
鋼

ス
ラ

グ
（

S
S
）

　
：

3
0
%
以

下
施

工
前

、
材

料
変

更
時

○

　
硫

酸
ナ

ト
リ

ウ
ム

に
よ

る
骨

材
の

安
定

性
試

験
J
I
S
 
A
 
1
1
2
2

損
失

量
：

1
2
％

以
下

施
工

前
、

材
料

変
更

時
○

　
針

入
度

試
験

J
I
S
 
K
 
2
2
0
7

4
0
(
1
/
1
0
m
m
）

以
上

施
工

前
、

材
料

変
更

時
○

　
軟

化
点

試
験

J
I
S
 
K
 
2
2
0
7

8
0
.
0
℃

以
上

施
工

前
、

材
料

変
更

時
○

　
伸

度
試

験
J
I
S
 
K
 
2
2
0
7

5
0
c
m
以

上
（

1
5
℃

）
施

工
前

、
材

料
変

更
時

○

　
引

火
点

試
験

J
I
S
 
K
 
2
2
6
5

2
6
0
℃

以
上

施
工

前
、

材
料

変
更

時
○

　
薄

膜
加

熱
質

量
変

化
率

J
I
S
 
K
 
2
2
0
7

0
.
6
％

以
下

施
工

前
、

材
料

変
更

時
○

　
薄

膜
加

熱
針

入
度

残
留

率
J
I
S
 
K
 
2
2
0
7

6
5
％

以
上

施
工

前
、

材
料

変
更

時
○

　
タ

フ
ネ

ス
・

テ
ナ

シ
テ

ィ
試

験
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

2
〕

-
2
4
4

タ
フ

ネ
ス

：
2
0
N
・

m
施

工
前

、
材

料
変

更
時

○

　
密

度
試

験
J
I
S
 
K
 
2
2
0
7

　
施

工
前

、
材

料
変

更
時

○

　

プ
ラ

ン
ト

必
須

粒
　

度
（

2
.
3
6
m
m
フ

ル
イ

）
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

2
〕

-
1
4

2
.
3
6
m
m
ふ

る
い

：
±

1
2
％

以
内

基
準

粒
度

定
期

的
又

は
随

時
。

印
字

記
録

の
場

合
：

全
数

又
は

抽
出

・
ふ

る
い

分
け

試
験

 
1
～

2
回

/
日

○

粒
　

度
（

7
5
μ

m
フ

ル
イ

）
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

2
〕

-
1
4

7
5
μ

m
ふ

る
い

：
±

5
％

以
内

基
準

粒
度

定
期

的
又

は
随

時
。

印
字

記
録

の
場

合
：

全
数

又
は

抽
出

・
ふ

る
い

分
け

試
験

 
1
～

2
回

/
日

○

3
2
 
排

水
性

　
 
舗

装
工

 
 
 
 
 
・

 
 
 
透

水
性

 
 
 
舗

装
工

品
質

管
理

　
-
 5

9
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

プ
ラ

ン
ト

必
須

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

量
抽

出
粒

度
分

析
試

験

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

〔
4
〕

-
2
3
8

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

量
：

±
0
.
9
％

以
内

定
期

的
又

は
随

時
。

印
字

記
録

の
場

合
：

全
数

又
は

抽
出

・
ふ

る
い

分
け

試
験

 
1
～

2
回

/
日

○

温
度

測
定

（
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
・

骨
材

・
混

合
物

）
J
I
S
 
Z
 
8
7
1
0

配
合

設
計

で
決

定
し

た
混

合
温

度
随

　
時

　

○

そ
の

他
水

浸
ホ

イ
ー

ル
ト

ラ
ッ

キ
ン

グ
試

験
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
 
[
3
]
-

5
7

設
計

図
書

に
よ

る
設

計
図

書
に

よ
る

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

混
合

物
の

耐
剥

離
性

の
確

認
○

ホ
イ

ー
ル

ト
ラ

ッ
キ

ン
グ

試
験

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

〔
3
〕

-
3
9

設
計

図
書

に
よ

る
設

計
図

書
に

よ
る

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

混
合

物
の

耐
流

動
性

の
確

認
○

ラ
ベ

リ
ン

グ
試

験
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

3
〕

-
1
7

設
計

図
書

に
よ

る
設

計
図

書
に

よ
る

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

混
合

物
の

耐
摩

耗
性

の
確

認
○

　
カ

ン
タ

ブ
ロ

試
験

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

〔
3
〕

-
1
1
1

設
計

図
書

に
よ

る
設

計
図

書
に

よ
る

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

混
合

物
の

骨
材

飛
散

抵
抗

性
の

確
認

○

　
舗

設
現

場
必

須
温

度
測

定
（

初
転

圧
前

）
温

度
計

に
よ

る
随

　
時

測
定

値
の

記
録

は
、

1
日

4
回

（
午

前
・

午
後

各
2
回

）
　

　

現
場

透
水

試
験

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

〔
1
〕

-
1
2
2

X
1
0  
 
 
1
0
0
0
m
L
/
1
5
s
e
c
以

上

X
1
0  
 
　

3
0
0
m
L
/
1
5
s
e
c
以

上
（

歩
道

箇
所

）

※
 
空

隙
率

1
7
％

程
度

の
場

合
は

下
記

に
よ

る
　

　
X
1
0  
 
　

8
0
0
m
L
/
1
5
s
e
c
以

上

1
,
0
0
0
m
2ご

と

　

　

現
場

密
度

の
測

定
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

3
〕

-
9
7

基
準

密
度

の
9
4
％

以
上

。
X
1
0
　

9
6
%
以

上
X
6
 
　

9
6
%
以

上
X
3
 
　

9
6
.
5
%
以

上
歩

道
箇

所
：

設
計

図
書

に
よ

る

定
期

的
又

は
随

時
（

1
,
0
0
0
m
2
に

つ
き

１
個

）
・

締
固

め
度

は
、

個
々

の
測

定
値

が
基

準
密

度
の

9
4
%
以

上
を

満
足

す
る

も
の

と
し

、
か

つ
平

均
値

に
つ

い
て

以
下

を
満

足
す

る
も

の
と

す
る

。
・

締
固

め
度

は
、

1
0
個

の
測

定
値

の
平

均
値

X
1
0
が

規
格

値
を

満
足

す
る

も
の

と
す

る
。

ま
た

、
1
0
個

の
測

定
値

が
得

が
た

い
場

合
は

3
個

の
測

定
値

の
平

均
値

X
3
が

規
格

値
を

満
足

す
る

も
の

と
す

る
が

、
X
3
が

規
格

値
を

は
ず

れ
た

場
合

は
、

さ
ら

に
3
個

の
デ

ー
タ

を
加

え
た

平
均

値
X
6
が

規
格

値
を

満
足

し
て

い
れ

ば
よ

い
。

　

　
外

観
検

査
（

混
合

物
）

目
　

視
　

随
　

時
　

　

材
料

必
須

再
生

骨
材

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

抽
出

後
の

骨
材

粒
度

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

〔
2
〕

-
1
4

　
再

生
骨

材
使

用
量

5
0
0
ｔ

ご
と

に
１

回
　

○

再
生

骨
材

旧
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
含

有
量

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

〔
4
〕

-
2
3
8

3
.
8
％

以
上

再
生

骨
材

使
用

量
5
0
0
ｔ

ご
と

に
１

回
　

○

3
3
 
プ

ラ
ン

　
 
ト

再
生

 
 
 
舗

装
工

3
2
 
排

水
性

　
 
舗

装
工

 
 
 
 
 
・

 
 
 
透

水
性

 
 
 
舗

装
工

品
質

管
理

　
-
 6

0
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

再
生

骨
材

旧
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
針

入
度

マ
ー

シ
ャ

ル
安

定
度

試
験

に
よ

る
再

生
骨

材
の

旧
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
性

状
判

定
方

法

2
0
(
1
/
1
0
m
m
)
以

上
（

2
5
℃

）
再

生
混

合
物

製
造

日
ご

と
に

１
回

１
日

の
再

生
骨

材
使

用
量

が
5
0
0
ｔ

を
超

え
る

場
合

は
２

回
。

１
日

の
再

生
骨

材
使

用
量

が
1
0
0
ｔ

未
満

の
場

合
は

、
再

生
骨

材
を

使
用

し
な

い
日

を
除

い
て

２
日

に
１

回
と

す
る

。

　

○

再
生

骨
材

洗
い

試
験

で
失

わ
れ

る
量

舗
装

再
生

便
覧

5
％

以
下

再
生

骨
材

使
用

量
5
0
0
ｔ

ご
と

に
１

回
洗

い
試

験
で

失
わ

れ
る

量
と

は
、

試
料

の
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
再

生
骨

材
の

水
洗

前
の

7
5
μ

m
ふ

る
い

に
と

ど
ま

る
も

の
と

、
水

洗
後

の
7
5
μ

m
ふ

る
い

に
と

ど
ま

る
も

の
を

気
乾

も
し

く
は

6
0
℃

以
下

の
炉

乾
燥

し
、

そ
の

質
量

の
差

か
ら

も
と

め
る

。

○

再
生

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

混
合

物
J
I
S
 
K
 
2
2
0
7

J
I
S
 
K
 
2
2
0
7
石

油
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
規

格
2
回

以
上

及
び

材
料

の
変

化
　

○

プ
ラ

ン
ト

必
須

粒
　

度
（

2
.
3
6
m
m
フ

ル
イ

）
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

2
〕

-
1
4

2
.
3
6
m
m
ふ

る
い

：
±

1
2
%
以

内
再

ア
ス

処
理

の
場

合
、

2
.
3
6
㎜

：
±

1
5
%
以

内
印

字
記

録
に

よ
る

場
合

は
、

舗
装

再
生

便
覧

表
-
2
.
9
.
5
に

よ
る

。

抽
出

ふ
る

い
分

け
試

験
の

場
合

　
：

1
～

2
回

/
日

定
期

的
ま

た
は

随
時

。
印

字
記

録
の

場
合

：
全

数

　

○

粒
　

度
（

7
5
μ

m
フ

ル
イ

）
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

2
〕

-
1
4

7
5
μ

m
ふ

る
い

：
±

5
%
以

内
再

ア
ス

処
理

の
場

合
、

7
5
μ

m
：

±
6
%
以

内
印

字
記

録
に

よ
る

場
合

は
、

舗
装

再
生

便
覧

表
-
2
.
9
.
5
に

よ
る

。

抽
出

ふ
る

い
分

け
試

験
の

場
合

　
：

1
～

2
回

/
日

定
期

的
ま

た
は

随
時

。
印

字
記

録
の

場
合

：
全

数

　

○

　

再
生

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

量
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

4
〕

-
2
3
8

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

量
：

±
0
.
9
％

以
内

再
ア

ス
処

理
の

場
合

、
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
量

：
±

1
.
2
％

以
内

印
字

記
録

に
よ

る
場

合
は

、
舗

装
再

生
便

覧
表

-
2
.
9
.
5
に

よ
る

。

抽
出

ふ
る

い
分

け
試

験
の

場
合

　
：

1
～

2
回

/
日

定
期

的
ま

た
は

随
時

。
印

字
記

録
の

場
合

：
全

数

　

○

　
そ

の
他

水
浸

ホ
イ

ー
ル

ト
ラ

ッ
キ

ン
グ

試
験

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

〔
3
〕

-
5
7

設
計

図
書

に
よ

る
設

計
図

書
に

よ
る

耐
水

性
の

確
認

○

　
ホ

イ
ー

ル
ト

ラ
ッ

キ
ン

グ
試

験
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

3
〕

-
3
9

設
計

図
書

に
よ

る
設

計
図

書
に

よ
る

耐
流

動
性

の
確

認
○

　
ラ

ベ
リ

ン
グ

試
験

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

〔
3
〕

-
1
7

設
計

図
書

に
よ

る
設

計
図

書
に

よ
る

耐
磨

耗
性

の
確

認
○

　
舗

設
現

場
必

須
外

観
検

査
（

混
合

物
）

目
　

視
　

随
　

時
　

　

温
度

測
定

（
初

転
圧

前
）

温
度

計
に

よ
る

　
随

　
時

測
定

値
の

記
録

は
、

１
日

４
回

（
午

前
・

午
後

各
２

回
）

　

　
3
3
 
プ

ラ
ン

　
 
ト

再
生

 
 
 
舗

装
工

材
料

必
須

品
質

管
理

　
-
 6

1
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

　3
3
 
プ

ラ
ン

　
 
ト

再
生

 
 
 
舗

装
工

舗
設

現
場

必
須

現
場

密
度

の
測

定
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧
〔

3
〕

-
9
1

基
準

密
度

の
9
4
％

以
上

X
1
0
　

9
6
%
以

上
X
6
 
　

9
6
%
以

上
X
3
 
　

9
6
.
5
%
以

上

再
ア

ス
処

理
の

場
合

、
基

準
密

度
の

9
3
％

以
上

X
1
0
　

9
5
%
以

上
X
6
 
　

9
5
.
5
%
以

上
X
3
 
　

9
6
.
5
%
以

上

定
期

的
又

は
随

時
（

1
,
0
0
0
m
2
に

つ
き

1
個

）
・

締
固

め
度

は
、

個
々

の
測

定
値

が
基

準
密

度
の

9
4
%
以

上
（

再
ア

ス
処

理
の

場
合

は
基

準
密

度
の

9
3
%
以

上
）

を
満

足
す

る
も

の
と

し
、

か
つ

平
均

値
に

つ
い

て
以

下
を

満
足

す
る

も
の

と
す

る
。

・
締

固
め

度
は

、
1
0
個

の
測

定
値

の
平

均
値

X
1
0
が

規
格

値
を

満
足

す
る

も
の

と
す

る
。

ま
た

、
1
0
個

の
測

定
値

が
得

が
た

い
場

合
は

3
個

の
測

定
値

の
平

均
値

X
3
が

規
格

値
を

満
足

す
る

も
の

と
す

る
が

、
X
3
が

規
格

値
を

は
ず

れ
た

場
合

は
、

さ
ら

に
3
個

の
デ

ー
タ

を
加

え
た

平
均

値
X
6
が

規
格

値
を

満
足

し
て

い
れ

ば
よ

い
。

　

材
料

必
須

外
観

（
主

部
材

）
現

物
照

合
、

帳
票

確
認

現
物

と
ミ

ル
シ

ー
ト

の
整

合
性

が
確

認
で

き
る

こ
と

規
格

、
品

質
が

ミ
ル

シ
ー

ト
で

確
認

で
き

る
こ

と
。

○

機
械

試
験

（
Ｊ

Ｉ
Ｓ

マ
ー

ク
表

示
品

以
外

か
つ

ミ
ル

シ
ー

ト
照

合
不

可
な

主
部

材
）

Ｊ
Ｉ

Ｓ
に

よ
る

試
験

対
象

と
す

る
材

料
は

監
督

職
員

と
協

議
の

う
え

選
定

す
る

。

3
5
 
ガ

　
ス

　
 
切

断
工

施
工

必
須

表
面

粗
さ

目
　

視

主
要

部
材

の
大

表
面

粗
さ

　
5
0
μ

m
Ｒ

y
以

下
二

次
部

材
の

大
表

面
粗

さ
　

1
0
0
μ

m
Ｒ

y
以

下
（

た
だ

し
、

切
削

に
よ

る
場

合
は

5
0
μ

m
以

下
）

　
大

表
面

粗
さ

と
は

、
J
I
S
 
B
 
0
6
0
1
（

2
0
1
3
）

に
規

定
す

る
大

高
さ

粗
さ

R
Z
と

す
る

。
　

　
ノ

ッ
チ

深
さ

・
目

　
視

・
計

　
測

主
要

部
材

：
ノ

ッ
チ

が
あ

っ
て

は
な

ら
な

い
二

次
部

材
：

１
m
m
以

下
　

ノ
ッ

チ
深

さ
と

は
、

ノ
ッ

チ
上

縁
か

ら
谷

ま
で

の
深

さ
を

示
す

。
　

ス
ラ

グ
目

　
視

塊
状

の
ス

ラ
グ

が
点

在
し

、
付

着
し

て
い

る
が

痕
跡

を
残

さ
ず

容
易

に
は

く
離

す
る

も
の

　
　

　

上
縁

の
溶

け
目

　
視

わ
ず

か
に

丸
み

を
お

び
て

い
る

が
、

滑
ら

か
な

状
態

の
も

の
　

　
　

そ
の

他
平

面
度

目
　

視
設

計
図

書
に

よ
る

（
日

本
溶

接
協

会
規

格
「

ガ
ス

切
断

面
の

品
質

基
準

」
に

基
づ

く
）

　
　

　

ベ
ベ

ル
精

度
計

測
器

に
よ

る
計

測
設

計
図

書
に

よ
る

（
日

本
溶

接
協

会
規

格
「

ガ
ス

切
断

面
の

品
質

基
準

」
に

基
づ

く
）

　
　

　

　
真

直
度

計
測

器
に

よ
る

計
測

設
計

図
書

に
よ

る
（

日
本

溶
接

協
会

規
格

「
ガ

ス
切

断
面

の
品

質
基

準
」

に
基

づ
く

）
　

　
　

3
6
 
溶

接
工

施
工

必
須

引
張

試
験

：
開

先
溶

接
J
I
S
 
Z
 
2
2
4
1

引
張

強
さ

が
母

材
の

規
格

値
以

上
試

験
片

の
形

状
：

J
I
S
 
Z
 
3
1
2
1
　

1
号

試
験

片
の

個
数

：
2

・
溶

接
方

法
は

「
日

本
道

路
協

会
道

路
橋

示
方

書
・

同
　

解
説

」
Ⅱ

鋼
橋

・
鋼

部
材

編
2
0
.
8
.
4
溶

接
施

　
工

法
　

図
-
2
0
.
8
.
1
開

先
溶

接
試

験
溶

接
方

法
　

に
よ

る
。

・
な

お
、

過
去

に
同

等
も

し
く

は
そ

れ
以

上
の

条
件

で
　

溶
接

施
工

試
験

を
行

い
、

か
つ

施
工

経
験

を
も

つ
工

　
場

で
は

、
そ

の
時

の
試

験
報

告
書

に
よ

っ
て

判
断

し
　

溶
接

施
工

試
験

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

○

3
4
 
工

　
場

　
 
製

作
工

 
 
(
鋼

橋
用

 
 
 
鋼

材
）

外
観

検
査

（
付

属
部

材
）

目
視

及
び

計
測

Ｊ
Ｉ

Ｓ
に

よ
る

Ｊ
Ｉ

Ｓ
に

よ
る

品
質

管
理

　
-
 6

2
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

型
曲

げ
試

験
（

1
9
m
m
未

満
裏

曲
げ

）
（

1
9
m
m
以

上
側

曲
げ

）
 
：

開
先

溶
接

J
I
S
 
Z
 
3
1
2
2

亀
裂

が
生

じ
て

は
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

亀
裂

の
発

生
原

因
が

ブ
ロ

ー
ホ

ー
ル

ま
た

は
ス

ラ
グ

巻
き

込
み

で
あ

る
こ

と
が

確
認

さ
れ

、
か

つ
、

亀
裂

の
長

さ
が

3
m
m
以

下
の

場
合

は
許

容
す

る
も

の
と

す
る

。

試
験

片
の

形
状

：
J
I
S
 
Z
 
3
1
2
2

試
験

片
の

個
数

：
2

○

衝
撃

試
験

 
：

開
先

溶
接

J
I
S
 
Z
 
2
2
4
2

溶
着

金
属

及
び

溶
接

熱
影

響
部

で
母

材
の

要
求

値
以

上
（

そ
れ

ぞ
れ

の
3
個

の
平

均
値

）
試

験
片

の
形

状
：

J
I
S
 
Z
 
2
2
4
2
　

V
ノ

ッ
チ

試
験

片
の

採
取

位
置

：
「

日
本

道
路

協
会

道
路

橋
示

方
書

・
同

解
説

」
Ⅱ

鋼
橋

・
鋼

部
材

編
2
0
.
8
.
4
溶

接
施

工
法

　
図

-
2
0
.
8
.
2
衝

撃
試

験
片試

験
片

の
個

数
：

各
部

位
に

つ
き

3

○

マ
ク

ロ
試

験
 
：

開
先

溶
接

J
I
S
 
G
 
0
5
5
3
に

準
じ

る

欠
陥

が
あ

っ
て

は
な

ら
な

い
試

験
片

の
個

数
：

1

○

非
破

壊
試

験
 
：

開
先

溶
接

「
日

本
道

路
協

会
道

路
橋

示
方

書
・

同
解

説
」

Ⅱ
鋼

橋
・

鋼
部

材
編

2
0
.
8
.
6
外

部
き

ず
検

査
2
0
.
8
.
7
内

部
き

ず
検

査
の

規
定

に
よ

る

同
左

試
験

片
の

個
数

：
試

験
片

継
手

全
長

・
溶

接
方

法
は

「
日

本
道

路
協

会
道

路
橋

示
方

書
・

同
　

解
説

」
Ⅱ

鋼
橋

・
鋼

部
材

編
2
0
.
8
.
4
溶

接
施

工
　

法
　

図
-
2
0
.
8
.
1
　

開
先

溶
接

試
験

溶
接

方
法

に
　

よ
る

。
・

な
お

、
過

去
に

同
等

も
し

く
は

そ
れ

以
上

の
条

件
で

　
溶

接
施

工
試

験
を

行
い

、
か

つ
施

工
経

験
を

も
つ

工
　

場
で

は
、

そ
の

時
の

試
験

報
告

書
に

よ
っ

て
判

断
し

　
溶

接
施

工
試

験
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
（

非
破

壊
試

験
を

行
う

者
の

資
格

）
・

磁
粉

探
傷

試
験

ま
た

は
浸

透
探

傷
試

験
を

行
う

者
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

試
験

の
種

類
に

対
応

し
た

J
I
S
 
Z
 
2
3
0
5
（

非
破

壊
試

験
-
技

術
者

の
資

格
及

び
認

証
）

に
規

定
す

る
レ

ベ
ル

2
以

上
の

資
格

を
有

し
て

い
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

・
放

射
線

透
過

試
験

を
行

う
場

合
は

、
放

射
線

透
過

試
験

に
お

け
る

レ
ベ

ル
2
以

上
の

資
格

と
す

る
。

・
超

音
波

自
動

探
傷

試
験

を
行

う
場

合
は

、
超

音
波

探
傷

試
験

に
お

け
る

レ
ベ

ル
3
の

資
格

と
す

る
。

・
手

探
傷

に
よ

る
超

音
波

探
傷

試
験

を
行

う
場

合
は

、
超

音
波

探
傷

試
験

に
お

け
る

レ
ベ

ル
2
以

上
の

資
格

と
す

る
。

○

マ
ク

ロ
試

験
 
：

す
み

肉
溶

接
J
I
S
 
G
 
0
5
5
3
に

準
じ

る
。

欠
陥

が
あ

っ
て

は
な

ら
な

い
。

試
験

片
の

形
状

：
「

日
本

道
路

協
会

道
路

橋
示

方
書

・
同

解
説

」
Ⅱ

鋼
橋

・
部

材
編

2
0
.
8
.
4
溶

接
工

法
　

図
-
2
0
.
8
.
3

す
み

肉
溶

接
試

験
（

マ
ク

ロ
試

験
）

溶
接

方
法

及
び

試
験

片
の

形
状

試
験

片
の

個
数

：
１

・
溶

接
方

法
は

「
日

本
道

路
協

会
道

路
橋

示
方

書
・

同
　

解
説

」
Ⅱ

鋼
橋

・
部

材
編

2
0
.
8
.
4
溶

接
工

法
　

図
-
2
0
.
8
.
3
開

先
溶

接
試

験
溶

接
方

法
に

よ
る

。
・

な
お

、
過

去
に

同
等

も
し

く
は

そ
れ

以
上

の
条

件
で

　
溶

接
施

工
試

験
を

行
い

、
か

つ
施

工
経

験
を

も
つ

工
　

場
で

は
、

そ
の

時
の

試
験

報
告

書
に

よ
っ

て
判

断
し

　
溶

接
施

工
試

験
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

○

引
張

試
験

 
：

ス
タ

ッ
ド

溶
接

J
I
S
 
Z
 
2
2
4
1

降
伏

点
は

 
2
3
5
N
/
m
m
2
以

上
、

引
張

強
さ

は
 
4
0
0
～

5
5
0
N
/
m
m
2
、

伸
び

は
2
0
%

以
上

と
す

る
。

た
だ

し
溶

接
で

切
れ

て
は

い
け

な
い

。

試
験

片
の

形
状

：
J
I
S
 
B
 
1
1
9
8

試
験

片
の

個
数

：
３

な
お

、
過

去
に

同
等

も
し

く
は

そ
れ

以
上

の
条

件
で

溶
接

施
工

試
験

を
行

い
、

か
つ

施
工

経
験

を
も

つ
工

場
で

は
、

そ
の

時
の

試
験

報
告

書
に

よ
っ

て
判

断
し

溶
接

施
工

試
験

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

○

曲
げ

試
験

 
：

ス
タ

ッ
ド

溶
接

J
I
S
 
Z
 
3
1
4
5

溶
接

部
に

亀
裂

を
生

じ
て

は
な

ら
な

い
試

験
片

の
形

状
：

J
I
S
 
Z
 
3
1
4
5

試
験

片
の

個
数

：
３

な
お

、
過

去
に

同
等

も
し

く
は

そ
れ

以
上

の
条

件
で

溶
接

施
工

試
験

を
行

い
、

か
つ

施
工

経
験

を
も

つ
工

場
で

は
、

そ
の

時
の

試
験

報
告

書
に

よ
っ

て
判

断
し

溶
接

施
工

試
験

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

○

・
溶

接
方

法
は

「
日

本
道

路
協

会
道

路
橋

示
方

書
・

同
　

解
説

」
Ⅱ

鋼
橋

編
1
8
.
4
.
4
溶

接
施

工
法

　
図

-
1
8
.
4
.
1

　
開

先
溶

接
試

験
溶

接
方

法
に

よ
る

。
・

な
お

、
過

去
に

同
等

も
し

く
は

そ
れ

以
上

の
条

件
で

　
溶

接
施

工
試

験
を

行
い

、
か

つ
施

工
経

験
を

も
つ

工
　

場
で

は
、

そ
の

時
の

試
験

報
告

書
に

よ
っ

て
判

断
し

　
溶

接
施

工
試

験
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

3
6
 
溶

接
工

施
工

必
須

品
質

管
理

　
-
 6

3
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

3
6
 
溶

接
工

施
工

必
須

突
合

せ
溶

接
継

手
の

内
部欠

陥
に

対
す

る
検

査
J
I
S
 
Z
 
3
0
6
0

試
験

で
検

出
さ

れ
た

き
ず

寸
法

は
、

設
計

上
許

容
さ

れ
る

寸
法

以
下

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

寸
法

に
よ

ら
ず

表
面

に
開

口
し

た
割

れ
等

の
面

状
き

ず
は

あ
っ

て
は

な
ら

な
い

。
な

お
、

放
射

線
透

過
試

験
に

よ
る

場
合

に
お

い
て

、
板

厚
が

2
5
m
m
以

下
の

試
験

の
結

果
に

つ
い

て
は

、
以

下
を

満
た

す
場

合
に

は
合

格
と

し
て

よ
い

。
・

引
張

応
力

を
受

け
る

溶
接

部
は

、
J
I
S
 
Z

3
1
0
4
附

属
書

4
（

透
過

写
真

に
よ

る
き

ず
の

像
の

分
類

方
法

）
に

示
す

2
類

以
上

と
す

る
。

・
圧

縮
応

力
を

受
け

る
溶

接
部

は
、

J
I
S
 
Z

3
1
0
4
附

属
書

4
（

透
過

写
真

に
よ

る
き

ず
の

像
の

分
類

方
法

）
に

示
す

3
類

以
上

と
す

る
。

放
射

線
透

過
試

験
の

場
合

は
J
I
S
 
Z
 
3
1
0
4
に

よ
る超

音
波

探
傷

試
験

（
手

探
傷

）
の

場
合

は
J
I
S

Z
 
3
0
6
0
に

よ
る

・
「

日
本

道
路

協
会

道
路

橋
示

方
書

・
同

解
説

」
Ⅱ

鋼
橋

・
鋼

部
材

編
 
表

-
解

2
0
.
8
.
6
及

び
表

-
解

2
0
.
8
.
7
に

各
継

手
の

強
度

等
級

を
満

た
す

上
で

の
内

部
き

ず
寸

法
の

許
容

値
が

示
さ

れ
て

い
る

。
な

お
、

表
-
解

2
0
.
8
.
6
及

び
表

-
解

2
0
.
8
.
7
に

示
さ

れ
て

い
な

い
強

度
等

級
を

低
減

さ
せ

た
場

合
な

ど
の

継
手

の
内

部
き

ず
寸

法
の

許
容

値
は

、
「

日
本

道
路

協
会

道
路

橋
示

方
書

・
同

解
説

」
Ⅱ

鋼
橋

・
鋼

部
材

編
 
8
.
3
.
2
継

手
の

強
度

等
級

に
示

さ
れ

て
い

る
。

。
（

非
破

壊
試

験
を

行
う

者
の

資
格

）
・

放
射

線
透

過
試

験
を

行
う

場
合

は
、

放
射

線
透

過
試

験
に

お
け

る
レ

ベ
ル

2
以

上
の

資
格

と
す

る
。

・
超

音
波

自
動

探
傷

試
験

を
行

う
場

合
は

、
超

音
波

探
傷

試
験

に
お

け
る

レ
ベ

ル
3
の

資
格

と
す

る
。

・
手

探
傷

に
よ

る
超

音
波

探
傷

試
験

を
行

う
場

合
は

、
超

音
波

探
傷

試
験

に
お

け
る

レ
ベ

ル
2
以

上
の

資
格

と
す

る
。

○

　

外
観

検
査

（
割

れ
）

・
目

　
視

あ
っ

て
は

な
ら

な
い

検
査

体
制

、
検

査
方

法
を

明
確

に
 
し

た
上

で
目

視
検

査
す

る
。

目
視

は
全

延
長

実
施

す
る

。
た

だ
し

、
判

定
が

困
難

な
場

合
は

、
磁

粉
深

傷
試

験
 
又

は
浸

透
液

深
傷

試
験

を
用

い
る

磁
粉

探
傷

試
験

ま
た

は
浸

透
探

傷
試

験
を

行
う

者
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

試
験

の
種

類
に

対
応

し
た

J
I
S
 
Z
 
2
3
0
5
（

非
破

壊
試

験
-
技

術
者

の
資

格
及

び
認

証
）

に
規

定
す

る
レ

ベ
ル

2
以

上
の

資
格

を
有

し
て

い
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　

　

外
観

形
状

検
査

（
ビ

ー
ド

表
面

の
　

ビ
ッ

ト
）

断
面

に
考

慮
す

る
突

合
せ

溶
接

継
手

、
十

字
溶

接
継

手
、

Ｔ
溶

接
継

手
、

角
溶

接
継

手
に

は
、

ビ
ー

ド
表

面
に

ピ
ッ

ト
が

あ
っ

て
は

な
ら

な
い

。
そ

の
他

の
す

み
肉

溶
接

及
び

部
分

溶
込

み
開

先
溶

接
に

は
、

1
継

手
に

つ
き

３
個

ま
た

は
継

手
長

さ
1
m
に

つ
き

3
個

ま
で

を
許

容
す

る
も

の
と

す
る

。
 
た

だ
し

、
ピ

ッ
ト

の
大

き
さ

が
1
m
m
以

下
の

場
合

は
、

3
個

を
1
個

と
し

て
計

算
す

る
も

の
と

す
る

。

　

　

　
外

観
形

状
検

査
（

ビ
ー

ト
表

面
の

凹
凸

）

ビ
ー

ト
表

面
の

凹
凸

は
、

ビ
ー

ト
長

さ
2
5
m
m
の

範
囲

で
3
m
m
以

下
　

　

外
観

形
状

検
査

（
ア

ン
ダ

ー
カ

ッ
ト

）

「
日

本
道

路
協

会
道

路
橋

示
方

書
・

同
解

説
」

Ⅱ
鋼

橋
・

鋼
部

材
編

2
0
.
8
.
6
外

部
き

ず
検

査
の

規
定

に
よ

る

「
日

本
道

路
協

会
道

路
橋

示
方

書
・

同
解

説
」

Ⅱ
鋼

橋
編

表
-
解

2
0
.
8
.
4
及

び
表

-
解

2
0
.
8
.
5
に

各
継

手
の

強
度

等
級

を
満

た
す

う
え

で
の

ア
ン

ダ
ー

カ
ッ

ト
の

許
容

値
が

示
さ

れ
て

い
る

。
表

-
解

2
0
.
8
.
4
及

び
表

-
解

2
0
.
8
.
5
に

示
さ

れ
て

い
な

い
継

手
の

ア
ン

ダ
ー

カ
ッ

ト
の

許
容

値
は

、
「

日
本

道
路

協
会

道
路

橋
示

方
書

・
同

解
説

」
Ⅱ

鋼
橋

・
鋼

部
材

編
8
.
3
.
2
継

手
の

強
度

等
級

に
示

さ
れ

て
い

る
。

　

　
外

観
検

査
（

オ
ー

バ
ー

ラ
ッ

プ
）

・
目

視
あ

っ
て

は
な

ら
な

い
検

査
体

制
、

検
査

方
法

を
明

確
に

 
し

た
上

で
目

視
検

査
す

る
。

　
　

検
査

体
制

、
検

査
方

法
を

明
確

に
し

た
上

で
、

目
視

確
認

に
よ

り
疑

わ
し

い
箇

所
を

測
定

す
る

。
目

視
は

全
延

長
実

施
す

る
。

・
目

視
及

び
ノ

ギ
ス

等
に

よ
る

計
測

品
質

管
理

　
-
 6

4
 -



工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

外
観

形
状

検
査

（
す

み
肉

溶
接

サ
イ

　
ズ

）

す
み

肉
溶

接
の

サ
イ

ズ
及

び
の

ど
厚

は
、

指
定

す
み

肉
サ

イ
ズ

及
び

の
ど

厚
を

下
回

っ
て

は
な

ら
な

い
。

だ
だ

し
、

１
溶

接
線

の
両

端
各

5
0
m
m
を

除
く

部
分

で
は

、
溶

接
長

さ
の

1
0
％

ま
で

の
範

囲
で

、
サ

イ
ズ

及
び

の
ど

厚
と

も
に

-
1
.
0
m
m
の

誤
差

を
認

め
る

も
の

と
す

る
。

外
観

形
状

検
査

（
余

盛
高

さ
）

設
計

図
書

に
よ

る
。

設
計

図
書

に
特

に
仕

上
げ

の
指

定
の

な
い

開
先

溶
接

は
，

以
下

に
示

す
範

囲
内

の
余

盛
り

は
仕

上
げ

な
く

て
よ

い
。

余
盛

高
さ

が
以

下
に

示
す

値
を

超
え

る
場

合
は

、
ビ

ー
ド

形
状

、
特

に
止

端
部

を
滑

ら
か

に
仕

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
ビ

ー
ド

幅
(
B
[
m
m
]
)
余

盛
高

さ
(
h
[
m
m
]
)

　
　

B
<
1
5
　

 
：

　
　

h
≦

3
1
5
≦

B
<
2
5
 
：

　
　

h
≦

4
2
5
≦

B
　

　
：

 
h
≦

（
4
/
2
5
）

・
B

外
観

検
査

（
ア

ー
ク

ス
タ

ッ
ド

）

・
余

盛
り

形
状

の
不

整
：

余
盛

り
は

全
周

に
わ

　
た

り
包

囲
し

て
い

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
　

な
お

、
余

盛
り

は
高

さ
1
m
m
、

幅
0
.
5
m
m
以

上
・

割
れ

及
び

ス
ラ

グ
巻

込
み

：
あ

っ
て

は
　

な
ら

な
い

。
・

ア
ン

ダ
ー

カ
ッ

ト
：

鋭
い

切
欠

状
の

ア
　

ン
ダ

ー
カ

ッ
ト

が
あ

っ
て

は
な

ら
な

い
。

　
た

だ
し

、
グ

ラ
イ

ン
ダ

ー
仕

上
げ

量
が

 
0
.
5

　
m
m
以

内
に

納
ま

る
も

の
は

仕
上

げ
て

合
格

と
 
 
す

る
。

・
ス

タ
ッ

ド
ジ

ベ
ル

の
仕

上
り

高
さ

：
 
（

設
計

値
±

2
m
m
）

を
超

え
て

は
な

ら
な

い
。

　

　

そ
の

他
ハ

ン
マ

ー
打

撃
試

験
ハ

ン
マ

ー
打

撃

割
れ

等
の

欠
陥

を
生

じ
な

い
も

の
を

合
格

外
観

検
査

の
結

果
が

不
合

格
と

な
っ

た
ス

タ
ッ

ド
ジ

ベ
ル

に
つ

い
て

全
数

。
外

観
検

査
の

結
果

が
合

格
の

ス
タ

ッ
ド

ジ
ベ

ル
の

中
か

ら
１

％
に

つ
い

て
抜

取
り

曲
げ

検
査

を
行

な
う

も
の

と
す

る
。

・
余

盛
が

包
囲

し
て

い
な

い
ス

タ
ッ

ド
ジ

ベ
ル

は
、

そ
 
 
の

方
向

と
反

対
の

1
5
°

の
角

度
ま

で
曲

げ
る

も
の

と
 
 
す

る
。

・
1
5
°

曲
げ

て
も

欠
陥

の
生

じ
な

い
も

の
は

、
元

に
戻

 
 
す

こ
と

な
く

、
曲

げ
た

ま
ま

に
し

て
お

く
も

の
と

す
 
 
る

。

　

3
6
 
溶

接
工

検
査

体
制

、
検

査
方

法
を

明
確

に
し

た
上

で
、

目
視

確
認

に
よ

り
疑

わ
し

い
箇

所
を

測
定

す
る

。
目

視
は

全
延

長
実

施
す

る
。

・
目

視
及

び
ノ

ギ
ス

等
に

よ
る

計
測

施
工

必
須

品
質

管
理

　
-
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工
　

　
種

種
別

試
験

区
分

試
 
験

 
項

 
目

試
 
験

 
方

 
法

規
　

格
　

値
試

 
験

 
基

 
準

摘
　

　
要

試
験

成
績

表
等

に
よ

る
確

認

品
質

管
理

基
準

材
料

必
須

土
の

含
水

比
試

験
J
I
S
 
A
 
1
2
0
3

土
の

湿
潤

密
度

試
験

J
I
S
 
G
 
0
1
9
1

　

テ
ー

ブ
ル

フ
ロ

ー
試

験
J
I
S
 
R
 
5
2
0
1

　

土
の

一
軸

圧
縮

試
験

　
(
改

良
体

の
強

度
)

J
I
S
 
A
 
1
2
1
6

　

そ
の

他
土

粒
子

の
密

度
試

験
J
I
S
 
A
 
1
2
0
2

設
計

図
書

に
よ

る
。

土
の

粒
度

試
験

J
I
S
 
A
 
1
2
0
4

土
の

液
性

限
界

・
塑

性
限

界
試

験
J
I
S
 
A
 
1
2
0
5

土
の

一
軸

圧
縮

試
験

J
I
S
 
A
 
1
2
1
6

土
の

圧
密

試
験

J
I
S
 
A
 
1
2
1
7

土
懸

濁
液

の
p
H
試

験
J
G
S
 
0
2
1
1

　

土
の

強
熱

減
量

試
験

J
G
S
 
0
2
2
1

　

施
工

深
度

方
向

の
品

質
確

認
（

均
質

性
）

試
料

採
取

器
ま

た
は

ボ
ー

リ
ン

グ
コ

ア
の

目
視

確
認

採
取

し
た

試
料

の
フ

ェ
ノ

ー
ル

フ
タ

レ
イ

ン
反

応
試

験
に

よ
る

均
質

性
の

目
視

確
認

1
,
0
0
0
m
3
～

4
,
0
0
0
m
3
に

つ
き

1
回

の
割

合
で

行
う

。
試

料
採

取
器

ま
た

は
ボ

ー
リ

ン
グ

コ
ア

で
採

取
さ

れ
た

改
良

体
上

、
中

、
下

に
お

い
て

連
続

さ
れ

て
改

良
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
フ

ェ
ノ

ー
ル

フ
タ

レ
イ

ン
反

応
試

験
に

よ
り

均
質

性
を

目
視

確
認

す
る

。
現

場
の

条
件

、
規

模
等

に
よ

り
上

記
に

よ
り

が
た

い
場

合
は

監
督

員
の

指
示

に
よ

る
。

1
.
実

施
頻

度
は

、
監

督
職

員
と

の
協

議
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

2
.
ボ

ー
リ

ン
グ

等
に

よ
り

供
試

体
を

採
取

す
る

。

土
の

一
軸

圧
縮

試
験

(
改

良
体

の
強

度
)

J
I
S
 
A
 
1
2
1
6

①
各

供
試

体
の

試
験

結
果

は
改

良
地

盤
設

計
強

度
の

8
5
％

以
上

。
②

1
回

の
試

験
結

果
は

改
良

地
盤

設
計

強
度

以
上

。
な

お
、

1
回

の
試

験
と

は
3
個

の
供

試
体

の
試

験
値

の
平

均
値

で
表

し
た

も
の

1
,
0
0
0
m
3
～

4
,
0
0
0
m
3
に

つ
き

1
回

の
割

合
で

行
う

。
試

験
は

改
良

体
に

つ
い

て
上

、
中

、
下

そ
れ

ぞ
れ

1
供

試
体

で
1
回

と
す

る
。

現
場

の
条

件
、

規
模

等
に

よ
り

上
記

に
よ

り
が

た
い

場
合

は
監

督
員

の
指

示
に

よ
る

。

1
.
実

施
頻

度
は

、
監

督
職

員
と

の
協

議
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

2
.
複

数
の

強
度

の
改

良
体

が
あ

る
場

合
は

、
改

良
体

毎
に

試
験

基
準

を
設

定
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

こ
れ

に
よ

り
難

い
場

合
は

、
監

督
職

員
と

協
議

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　

設
計

図
書

に
よ

る
。

当
初

及
び

土
質

の
変

化
し

た
と

き
。

配
合

を
定

め
る

た
め

の
試

験
で

あ
る

。
3
7
 
中

層
混

合処
理

※
全

面
改

良
の

場
合

に
適

用
。

混
合

処
理

改
良

体
（

コ
ラ

ム
）

を
造

成
す

る
工

法
に

は
適

用
し

な
い

土
質

の
変

化
し

た
と

き
必

要
に

応
じ

て
実

施
す

る
。

有
機

質
土

の
場

合
は

必
要

に
応

じ
て

実
施

す
る

必
須

品
質

管
理
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